B Bauweisen
Mauersysteme kdnnen in verschiedenen
Bauweisen aufgebaut werden:

1. Trockenmauer

Der Reiz von Trockenmauern besteht in
ihrer natiirlichen Anmutung und der 6ko-
logischen Wertigkeit. Sie erfordern oft
weniger Aufwand als andere Bauweisen
und kénnen auch leichter wieder verdn-
dert werden. So sind senkrechte und
freistehende Mauern in einer Bauhdhe
von 0,75 m realisierbar.

2. Fugenloses Verkleben

Ein fugenloses Verkleben der Steine
mit Santuro®-Klebemdrtel hat vor allem
statische Vorteile. So sind 0,90 m hohe
senkrechte Stiitzmauern und bis zu 2 m
hohe freistehende Mauern moglich.

3. Mortelbauweise

Die Mortelbauweise bietet sich an, wenn
Traditionen gepflegt werden sollen und es
auf gestalterische Aspekte ankommt. Sie
betont die Zeichnung der Fugen, verleiht
einer Mauer kraftvolle Prasenz und rustika-
len Charme. Auf3erdem kénnen produkti-
onsbedingte Maf3toleranzen der Steinho-
hen sehr leicht ausgeglichen werden.

Beziiglich der Mauerhéhe beachten Sie
bitte ggf. die ortlichen Bauvorschriften.

M Das Fundament

Fiir drei bis vier Steinschichten geniigt
meist eine etwa 20 cm bis 30 cm dicke
Tragschicht. Die erste Reihe Steine sollte
etwas unter Bodenniveau eingebunden
und in den erdfeuchten Beton gesetzt
sein, sie tragt zur Fundamentierung bei.
Hohere Mauern miissen in 80 cm Tiefe
frostfrei gegriindet sein. Dazu das Erdreich
ausheben, eine Tragschicht aus Schotter
einbringen und verdichten. Darauf kommt
ein Streifenfundament aus Beton C 20/25.
Die Abmessungen richten sich nach der
Hohe der Mauer beziehungsweise den
statischen Erfordernissen.
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Freistehende Mauer

Stiitzmauer

M Orientierungsbeispiele:

Mauerhdhe 75 cm
Fundamentbreite 40 cm
Tragschicht 50 cm / Beton 30 cm
Mauerhdhe 150 cm
Fundamentbreite 45 cm
Tragschicht 50 cm / Beton 30 cm

Mauerhohe 200 cm
Fundamentbreite 50 cm
Tragschicht 50 cm / Beton 30 cm

B Entwdsserung

Hangseitig entlang der Unterkante des
Fundaments ein Drainagerohr verlegen.
Eine wurzelfeste, knickbare Folie aus PVC
mit 1 mm Stdrke als Feuchtigkeitssperre
einziehen und mit dem Baufortschritt
lagenweise Schotter hinterfiillen, damit
Oberflaichenwasser ablaufen kann. Dabei
die Folie nach oben hin kontinuierlich

an die Steine schmiegen, damit diese
geschiitzt sind. Auf die erforderliche
Hohe abschneiden und das Ende in der
obersten Fuge verkleben.

M Der Anlauf

Bdschungsmauern, die {iber fiinf Stein-
lagen hoch sind, erhalten eine Neigung
von 10° bis 20° gegen den Hang. Durch
diesen so genannten Anlauf entsteht

ein statischer Ausgleich zwischen dem
Gewicht der Mauer, die nach hinten
driickt und der Erdmasse, die nach vorne

schiebt. Beim Aufbau hilft ein dreiecki-
ges Schnurgeriist oder eine Schablone
aus Latten. Bereits die erste Steinreihe
schrdg in den ,,erdfeuchten* Beton des
Fundaments setzen. Geht die Mauer iiber
Eck, miissen die betreffenden Steine
etwas nachgearbeitet werden.

B Aufmauern

An einem Ende der geplanten Mauer
beginnen und die Steine fluchtgerecht
gemadf} der gewdhlten Bauweise verle-
gen. Beim Ausrichten Schnurgeriist, Lot
und Wasserwaage zu Hilfe nehmen. Eck-
stiicke und Passformen kénnen mit Werk-
zeug fiir die Natursteinbearbeitung leicht
angefertigt und strukturiert werden.
Kreuzfugen sind zu vermeiden! Jeder
Stein muss die darunter befindlichen
senkrechten Stof3fugen mindestens mit
einem Viertel seiner Lange tiberdecken.
Hinter der Mauer darf kein Staudruck
entstehen. Er konnte am Bauwerk Scha-
den verursachen, bis hin zur Einsturz-
gefahr. Dringt Sickerwasser in die Mauer,
kommt es an der Vorderseite zu Kalkaus-
blithungen.

Auch bei Trockenmauern sollten min-
destens die oberste Lage Steine sowie
verwendete Abdeckplatten vollflachig mit
Santuro®-Klebemortel gesichert werden.
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B Klebetechnik

Wird unter Verwendung von Santuro®-
Klebemortel gemauert, so ist ein ebenes
Fundament besonders wichtig, damit die
erste Steinreihe exakt aufliegt; auch die
Stirnseiten der Steine verkleben.

Im weiteren Bauverlauf lagenweise
Santuro®-Klebemortel aufbringen, die
Steine setzen und ausrichten. Fertigungs-
bedingte Hohenunterschiede mit dem
Bindemittel ausgleichen.

Darauf achten, dass der Kleber nicht
zwischen den Steinen herausquillt und
ihre Sichtseiten verunreinigt. Falls doch,
sofort mit klarem Wasser entfernen.

Bl Mortelmauer

Um einheitliche Fugen zu erhalten,
kdnnen entsprechend der gewiinschten
Stdrke 1 cm bis 2 cm dicke und etwa

3 cm breite Holzleisten entweder einzeln
(bei Stiitzmauern) oder parallel

(bei frei stehenden Mauern) auf der
zuletzt verarbeiteten Steinreihe ausgelegt
werden. Dahinter beziehungsweise da-
zwischen leicht iberh6ht Maortel aufbrin-
gen, Leisten entfernen, die Steine setzen,
ausrichten und mit einem Gummihammer
festklopfen. Ausschlielich Trasszement-
mortel verwenden! Er darf nicht zu nass
sein, sonst driickt er aus den Fugen und
verschmiert die Steine. Gegebenenfalls
diese gleich sdaubern. Deshalb auch nicht
bei Regenwetter arbeiten. Unfertige Bau-
ten mit Plastikplanen abdecken.

B Verfugen

Von einer Glattkelle mit dem Fugeisen
Mortel aufnehmen und sorgfiltig in die
Fugen einbringen, bis sie gefiillt sind.
AnschlieBend je nach dem gewiinschten
optischen Effekt das Material ebnen oder
wieder etwas ausschaben. Dabei Ver-
schmutzungen der Steine vermeiden!

B Fugenarten

@ Etwa 1 cm tiefe Fugen rufen auf der
Mauer ein besonders intensives Spiel
von Licht und Schatten hervor. Sie
werden mit einem geraden Fugeisen
erzeugt.

@ Leicht nach innen gewdlbte Fugen

harmonieren unauffallig mit dem Bauwerk

und bewirken filigrane Licht- und Schat-
teneffekte. Sie werden mit einem runden
Fugeisen oder kleinen Schlauch-stiick
ausgefiihrt.

© Biindige Fugen betonen die Linien-
filhrung der Mauer. Sie werden mit dem

geraden Fugeisen abgezogen. Sehr breite

Fugen mit einem Pinsel glatt streichen.
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Bei einer Schichtmauer kdnnen die Steinla-
gen gleich oder verschieden hoch sein. Bei
einer Wechselschichtmauer werden Steine
mit unterschiedlichen Hohen verbaut, wo-
durch ein interessanter Schichtenverlauf
entsteht.
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Schichtmauer Typ 4
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RegelmdBiges
Wechselschichtmauerwerk Typ 10
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Ausgangselemente (kleinste Liefereinheit in der jeweiligen Héhe Elementeteilung vor Ort
je ein Stein 300 mm, ein Stein 400 mm und ein Stein 500 mm) (zum Fiillen von Liicken)
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Typ 20 (Mauerbeispiel fiir einen berechneten Mauerblock von 1,98 m?)
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B Ergdnzungsprogramm
Endsteine (mit 3 bruchrauen Seiten) Pfeilerabdeckplatte Mauerabdeckplatte Santuro®-Klebemértel 25 kg
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Auch im Format —
% > h 600320 x80 mm —
409 v 260 125 lieferbar.

Technische Hinweise Alle Angaben in mm



