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Abriebfestigkeit
von Abwasserkanalrohren

VerschleiB ist der fortschrei-
tende Materialverlust aus
der Oberflache eines festen Kor-
pers und wird hervorgerufen
durch mechanische Ursachen.
Durch den VerschleiBvorgang

abgetragenes Material wird als
Abrieb bezeichnet.

Beim Transport von Wasser-Fest-
stoffgemischen, wie er bei Kana-
len Ublich ist, wird der Verschlei3
vorwiegend von verschiedenen im
Abwasser mitgeflihrten Stoffen,
wie z. B. Sand, Kies, feste Metall-
teile, Textilien usw. hervorgerufen.
Er ist u. a. abhangig von verschie-
denen Faktoren:

= Rohrwerkstoff

= Rohrnennweite DN/ID

= Zusammensetzung des
Wasser-Feststoffgemisches,

= FlieBgeschwindigkeit

= Art der Strémung
(laminar/turbulent)

= Temperatur des
Wasser-Feststoffgemisches

Im Falle der Abwasserkanale fin-
det der Verschlei3 im Bereich der
benetzten Rohrinnenflache, d. h.
vorwiegend im  Sohlenbereich
statt. Er ist durch einen Material-
abtrag (Abrieb) messbar, fihrt zu
einer Erhdhung der Wandrauheit
und im Extremfall zur Zerstérung
der Rohre.

DIN Normen

Rohre fir Abwasserkandle und
-kanéle missen nach DIN EN 476
und DIN EN 14457 dem Abrieb
durch Feststoffe im héauslichen
Schmutzwasser und Oberflachen-
wasser widerstehen. Dadurch soll
verhindert werden, dass die ein-
gesetzten Werkstoffe innerhalb
der geforderten Nutzungsdauer
durch Abrieb ihre Funktion bezlg-
lich Dichtheit und/oder statischer
Tragféhigkeit und Dauerhaftigkeit
verlieren.

Priifverfahren

In den Produktnormen kdénnen
Abriebfestigkeitsprifungen vorge-
schrieben werden. Hierfir kommt
in der Regel der Darmstadter
Kipprinnenversuch nach DIN EN
295-3 bzw. DIN 19565-1 zur An-
wendung.
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Werkstoffanalyse
Beton-/Stahlbetonrohre

In DIN EN 1916 sind keine Anfor-
derungen enthalten. Die deutsche
Ergdnzungsnorm DIN V 1201 gibt
vor, dass Beton- und Stahlbeton-
rohre, die aus einem C40/50 Be-
ton hergestellt werden, abriebfest
sind. Bei hohen FlieBgeschwindig-
keiten gréBer als 10 m/s und ex-
trem hohen Feststoffanteilen sind
zusétzliche Nachweise und geeig-
nete Prifverfahren zu vereinba-
ren. Der Werkstoff weist nach den
Versuchen mit der Darmstadter
Kipprinne nach 100.000 Lastspie-
len einen mittleren Abrieb von 0,2
bis 0,3 mm auf.

Steinzeugrohre

Nach DIN EN 295-1 und DIN EN
295-3 liegen die einzuhaltenden
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Werte flr den mittleren Abrieb von
glasierten Steinzeugrohren nach
100.000 Lastspielen zwischen
0,2 mm und 0,5 mm.

Polymerbetonrohre

Polymerbetonrohre sind in DIN
54815-2 genormt. Vorgaben be-
zuglich der Abriebfestigkeit sind
darin nicht enthalten.

Duktile Gussrohre

Mit Tonerdezementmortel (CMA,
frGher TZ) beschichtete duktile
Gussrohre fir Abwasserleitungen
und kandale dirfen nach DIN EN
598 nach 100.000 Lastspielen kei-
ne groBere Abriebtiefe als 0,6 mm
(Mittelwert aus 15 Messungen)
aufweisen.

GFK-Rohre

Nach DIN 19565-1 erfolgt die Pri-
fung der Abriebfestigkeit von GFK-
Rohren mit Hilfe des Darmstadter
Kipprinnenversuches.

Thermoplastische Kunststoffrohre

Nach DIN EN 1401 (PVC-U-Rohre)
und DIN EN 12666-1 (PE-Rohre)
sowie DIN-EN 1852-1 (PP-Rohre)
sind Rohre und Formstlicke ab-
riebfest. Unter bestimmten Bedin-
gungen kann die Abriebfestigkeit
nach dem in DIN EN 295-3 (Darm-
stadter Kipprinne) beschriebenen
Prifverfahren ermittelt werden.
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BILD 2:

Abriebkurven (absolute Werte a) verschiedener Werkstoffe in Abhdngigkeit der Lastspiele
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BILD 3:

Abhéngigkeit der Lastspiele

Abriebkurven (auf die Wanddicke bezogene relative Werte a’) verschiedener Werkstoffe in

Vergleichende Gegeniiberstellung und
Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Abriebkurven der hier be-
trachteten Rohrwerkstoffe (Durch-
schnittswerte) sind in den Bildern
2 und 3 dargestellt.

Die absoluten mittleren Abrieb-
werte a (Bild 2) wurden direkt aus

den Versuchen ermittelt. Aussage-
kraftiger —insbesondere unter dem
Aspekt der Dauerhaftigkeit — sind
jedoch die relativen, d. h. auf die
Rohrwanddicke bezogenen Ab-
riebwerte, die in Bild 3 dargestellt
sind. (Rohre mit Kreisquerschnitt
DN/ID 300 mit werkstoffliblichen
Wanddicken).
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Der Abrieb in Abwasserkanélen
und leitungen fihrt nurin Ausnahme-
fallen, z. B. extremen Steilstrecken
(FlieBgeschwindigkeiten > 8 m/s,
s. ATV-118) oder Krimmungen
bzw. Krimmern und gleichzeitig
hohem Feststoffgehalt des abzu-
leitenden Abwassers, zum Ver-
schleiB und damit zu Schaden. Bei
Kanalen mit den fur ablagerungs-
freien Betrieb CUblichen Geféllen
von 1 bis 3 Promille sind nennens-
werte, durch Abrieb hervorgerufe-
ne Abtragsraten, unabhéngig von
Rohrwerkstoff und Nennweite,
praktisch nicht feststellbar.

Die mittleren absoluten Abrieb-
werte a der oben betrachteten
Rohrwerkstoffe bewegen sich un-
ter normalen Betriebsbedingungen
(s. Abriebkurven im Bild 2 bzw.
Werte bei 100.000 Lastspielen) im
zuldssigen bzw. vom Betreiber im
in der Regel tolerierbaren Bereich,
so dass sie keine nachteiligen
Auswirkungen auf den Abfluss
bzw. die Ableitung des Abwasser
nach sich ziehen.
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Fazit:

FBS-Beton- und Stahlbetonrohre
sind fir FlieBgeschwindigkeiten
bis ca. 10 m/s geeignet. Erst bei
noch hoheren Geschwindigkei-
ten und bei extremer Sandfracht
kommt der Abriebfestigkeit eine
besondere Bedeutung zu. Be-
zieht man den an sich schon sehr
kleinen absoluten Abriebwert auf
die groBen Wanddicken der Be-
ton- und Stahlbetonrohre mit ihrer
homogenen Werkstoffstruktur, so
wird deutlich, dass diese Rohre
eine extrem hohe Sicherheit ge-
gen Abrieb aufweisen.

BESTELLCOUPON

Ich interessiere mich fiir folgende Themen (zutreffendes bitte ankreuzen):

Bereits erschienene Broschiiren in dieser Reihe:

Thermisches Verhalten

@

Weitere Broschiiren erscheinen in Kiirze:

Nutzung/Lebensdauer

Okologisches Verhalten

®)

NEU:

Broschiire: ,Leitfaden zur Auswahl
von Rohrwerkstoffen®

O

Abriebfestigkeit |:|
Hochdruckspiilfestigkeit D
Lieferprogramm |:I

Firma Anschrift

Name PLZ Ort
Vorname E-Mail

Telefon Fax

Die vollstindige Expertise zu diesem Thema (aus dem Leitfaden
zum Rohrwerkstoffvergleich fiir kommunale Abwasserkanile)

erhalten Sie bei der

Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e. V., Bonn
E-Mail: bettina.friedrichs@fbsrohre.de

- www.fbsrohre.de

Tel.: 0228 - 9 54 56-54 - Fax: 0228-9 54 56-43

LEITFADEN | Auswahl von Rohrwerkstoffen | Abriebfestigkeit




