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Musterausstellungen

Steine erleben!

Noch unentschlossen, wie die Hauszufahrt, die Terrasse oder der Innenhof aussehen soll? Oder planen Sie einen ansprechenden
Weg durch Ihren Garten? Dann besuchen Sie uns doch in unseren Musterausstellungen. Hier zeigen wir lhnen die Vielfalt an Formaten,
Farben und Oberflachen aus unserem Produktprogramm. Sicher nehmen Sie die eine oder andere Gestaltungsidee mit nach Hause

und verwirklichen so Ihren Traum von schénen Pflasterflachen.

\2

Anmerkung: Fir die Richtigkeit der Angaben {ibernehmen wir keine Haftung. Technische Anderungen vorbehalten. Die Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschiitzt. Farbabweichungen

Verkaufsbiiro Ankum
Aslage

49577 Ankum

Tel. 05462 96140-0

Verkaufsbiiro Aurich
Hammerkeweg 18
26603 Aurich

Tel. 04941 60428-0

Lieferwerk
Beverstedt/Stubben
Bahnhofstr. 125

27616 Beverstedt/Stubben
Tel. 04748 94800-0

Lieferwerk Bosdorf
OT Kleinmiihlen
24306 Bosdorf

Tel. 04522 7666-0

Verkaufsbiiro Bremen
Arberger Hafendamm 4-6
29309 Bremen

Tel. 0421 41003-0

Verkaufsbiiro Buxtehude
Ostergrund 7

21614 Buxtehude

Tel. 04161 7079-0
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Verkaufsbiiro Flensburg
Eckernforder Landstr. 87
24941 Flensburg

Tel. 0461 9040-0

Verkaufsbiiro Gehrden
Ditterker Weg 4
30989 Gehrden

Tel. 05108 6408-0

Lieferwerk Goldenstedt
HaselnuBweg 2

49424 Goldenstedt

Tel. 04444 9630-0

Lieferwerk Hamburg
Finkenwerder Str. 3
21129 Hamburg

Tel. 040 741174-0

Verkaufsbiiro Henstedt
Industriestr. 10

24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 04193 75311-0

Lieferwerk Langsdorf
Breesener Str.

18334 Lindholz-Langsdorf
Tel. 038320 6640-0

Lieferwerk Leer
Eisenstr. 7

26789 Leer-Niuttemoor
Tel. 0491 9277-22

Verkaufsbiiro Liessow
Am alten Bahngleis 1a
18299 Liessow

Tel. 038459 95-80

Lieferwerk Mielberg
Mielberg 9

24848 Mielberg

Tel. 04624 45778-0

Lieferwerk Oyten
Industriestr. 23
28876 Oyten

Tel. 04207 5901-0

Verkaufsbiiro

Porta Westfalica
MeiBener Str. 4

32457 Porta Westfalica
Tel. 0571 7957-0

Verkaufsbiiro Rostock
Up de Schnur 1

18146 Rostock

Tel. 0381 65949-15

N Verkaufsbiiro Trappenkamp
Ricklinger StraBe 2
24610 Trappenkamp
Tel. 04323 80208-0

N Verkaufsbiiro Wardenburg
Neuengland 1
26203 Wardenburg
Tel. 04407 74-0

[/ Verkaufsbiiro Wentorf
Sollredder 8
21465 Wentorf
Tel. 040 6017411-0

[/ Lieferwerk Wesendorf
Giffhorner Str. 65
29392 Wesendorf
Tel. 05376 9738-0

Lieferwerk Wiesmoor
Auricher Weg 22a

26639 Wiesmoor-Upschort
Tel. 04948 322

@ Werke mit Musterausstellung

sind drucktechnisch mdglich. Nachdruck, auch auszugsweise, oder anderweitige Verwendung der Inhalte nur mit Genehmigung der BERDING BETON GmbH, 49439 Steinfeld.
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durch ihre 6kologischen Eigenschaften und
erfiillen die Anforderungen einer nach-
haltigen Regenwasserbewirtschaftung bei
entsprechender Ausfiihrung.

EINSTEIN®-Pflastersystem mit allseitigen

Verbundnocken und D-Punkt-Fugentechnik.

PKW befahrbar

Fiir leichte Belastungen
Terrassen und Gartenwege

Wi

Produkte mit diesem Zeichen weisen einen hohen SRI-Wert (Solar Refletance Index) auf.
Durch starkes Riickstrahlvermégen dieser Oberflachen wird Hitzeinseln entgegen gewirkt.
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Nachhaltig, klimabewusst
und umweltfreundlich.

Jetzt schon an Morgen denken!




Betonstein - bewusst natvrlich

Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klima-
wandel muissen immer starker in unser
Bewusstsein riicken.

Denn nicht nur die politischen Richtungs-
weisungen bestimmen die Zukunft unse-
rer Erde. Vielmehr sind es die einzelnen
personlichen  Einkaufsentscheidungen,
die den gemeinsamen Verbrauch an Ener-
gie und Umwelt bestimmen. Leider sieht
man den Dingen nicht an, ob sie gut fir
unsere Umwelt sind und unter welchen
Verhdltnissen Mitmenschen sie gefertigt
und abgebaut haben.

Unsere Betonsteine werden unter zeitge-
madBen, guten Arbeitsbedingungen bei
Einsatz von vergleichsweise wenig Ener-
gie aus nattrlichen und heimischen Aus-
gangsstoffen gefertigt. Die regionalen
Steinbrtiche, Sand- und Kiesgruben wer-
den unter Beachtung der Umweltver-
traglichkeit genehmigt, betrieben und
renaturiert. Der Abbau erfolgt gesund-
heitsschonend mit modernen Maschinen.
Lange, energieintensive Transporte, bei
denen Treibhausgase entstehen, werden
vermieden. Und nur das Bindemittel - der
Zement - wird im Ofen gebrannt.

Doch nicht nur in der Herstellung punktet
der Betonstein: Unser Beton besteht aus
Kies, Sand, Wasser und Zement - also nur
aus naturlichen, mineralischen Werkstof-
fen. Diese kénnen recycelt werden, oh-
ne nennenswert die Umwelt zu belasten.
Mit Betonpflastersteinen gestalten Sie da-
her Ihre Wege und Flachen besonders um-
weltvertraglich!

Der 6kologische FuBabdruck wird maB-
geblich von zwei Faktoren bestimmt: der
eigentlichen Produktion und dem Trans-
port der Baustoffe. Beide diirfen nicht iso-
liert betrachtet werden, denn was nutzt
eine  umweltfreundliche  Produktion,
wenn die Produkte im Nachgang uber
weite Strecken zu ihrem Verwendungs-
ort gefahren werden missen. Wir sind in
Deutschland in vielen Regionen mit unse-
ren Produktions- und Vertriebsstatten ver-
treten. Somit sind wir in der Lage, unsere
Betonprodukte energiesparend herzustel-
len und auf kurzen Transportwegen klima-
freundlicher anzubieten.

Noch ein Tipp: Vielleicht méchten Sie
unsere hochwertigen Betonprodukte mit
Gestaltungselementen aus Naturstein
kombinieren. Dann achten Sie beim Kauf
auf die Herkunftsgarantie dieser Produk-
te. Verwenden Sie nur Produkte aus euro-
paischen Regionen, um Kinderarbeit sicher
auszuschlieBen.

Urbane Bitzeinseln schaden dem Klima

Hohe Bebauungsdichte und intensives
Verkehrsaufkommen wdrmen Stadte im
Sommer schnell und langanhaltend auf.
Verstarkt wird dieser Effekt durch feh-
lende Grinflachen, wenig Feuchtigkeit
und oft dunkel ausgefihrter Boden- und
Dachflachen. Es kommt zu urbanen Hit-
zeinseln, also Bereichen in einer Stadt,
die erheblich warmer als die Umgebung
sind.

Dieses Problem entwickelt eine klima-
schadliche Kettenreaktion: Die hohe-
re Temperatur fihrt zu einem groBeren
Kihlbedarf, wodurch der Energiever-

6 Cestaltungsideen




brauch steigt. Dieser wiederum erfordert
den Einsatz nicht erneuerbarer Ressour-
cen, was den Treibhauseffekt verstarkt.
Zur Quantifizierung des Rickstrahlver-
mdgens von Flachen wird der sogenann-
te Solar Reflectance Index, SRI-Wert, her-
angezogen. Je hoher der SRI-Wert, desto
starker reduziert sich der Aufheizeffekt
Uber der betreffenden Oberflache. (wei-
Be Standardoberflache: SRI = 100 und
schwarze Oberflache SRI = 0).

Welche Mdglichkeiten bieten sich Ihnen,
urbanen Hitzeinseln entgegenzuwirken?

Durch eine gezielte Auswahl der Beton-
steinoberfldchen kann ein positiver Ein-
fluss auf das Entstehen von urbanen Hit-
zeinseln genommen werden und das
fangt auf Ihrer Terrasse an. So empfiehlt
derLeitfaden des Bundesbauministeriums
(BMVBS) ,,Nachhaltig geplante AuBenan-
lagen auf Bundesliegenschaften“ u. a.:
,Dunkle Flachen, die sich stark erhitzen
und diese Warme speichern, sind zu ver-
meiden und stattdessen helle Oberfla-
chen mit hohem Ruckstrahlvermdgen
zu verwenden.” Um lhnen eine Hilfestel-
lung fur die Auswahl von reflektierenden

Oberflachen zu geben, haben wir Ober-
flachen mit besonders positiven SRI-Wer-
ten mit diesem Symbol auf den Seiten
gekennzeichnet:

Schottergdrten schaden allen

Aus dem Wunsch nach einem vermeint-
lich pflegeleichten Garten greift seit ei-
nigen Jahren der Negativtrend zu soge-
nannten ,Schottergdrten* um sich. Was
far viele auf den ersten Blick ordentlich
und gepflegt zu sein scheint, entpuppt
sich nach genauerem Hinsehen als eine
teure und 6kologisch wertlose Losung -
biologisch ist diese Flache tot und ver-
dient die Bezeichnung ,Garten® in keiner
Weise.

Das Anlegen ist durch die hohen Kiesprei-
se kostenintensiver als gedacht. Hinzu
kommt, dass sich auf dem Kies nach ei-
niger Zeit Algen und Moos ansetzen, was
zur Folge hat, dass irgendwann die ge-
samte Flache aufgenommen und Kies
samt Vlies erneuert werden mussen.
Auch das mihevolle Entfernen von Laub
und Schmutz klingt nicht besonders pfle-
geleicht.

Das Kiesbeet im Vorgarten heizt sich im
Sommer stark auf, sodass die sparliche
Bepflanzung tbermaBig viel Wasser be-
notigt. Auch Insekten und Vogel finden
keine Nahrung und Unterschlupf in den
»Steinwisten®. Kommt es zu immer hau-
figer auftretenden Starkregen, kann das
Wasser durch den verdichteten Boden
nicht ablaufen.

Mittlerweile werden Schottergarten von
einigen Kommunen sogar verboten. Um
es gar nicht so weit kommen zu lassen,

sollten beim Anlagen von Vorgéarten
wirklich  pflegeleichte Pflanzenzusam-
menstellungen berticksichtigt werden:
Stauden und Wildblumen versamen sich
selbst, zusammen mit Rosen, Kleinstrau-
chern und Bodendeckern bilden diese
Pflanzen nur einen Bruchteil von M&g-
lichkeiten ab, die lhren Garten zu jeder
Jahreszeit zu einem schénen und 6kolo-
gisch wertvollen Kleinod machen!

Fir die Zuwegung verwenden Sie dko-
logische Pflastersteinsysteme, die ei-
ne Regenwasserversickerung vor Ort
ermdglichen. Passende Produkte erken-

nen Sie im vorliegenden Prospekt an
diesem Symbol:

Nachhaltigkeit 7



Oberfdchenstrukturen

naturbelassen antik

fein
(unbehandelt) (maschinell gealtert) (scharfkantig) (wassergestrahlt)
B hochwertige Edelsplitte B unregelmaBig gestoBene B ebene Oberflache B Drillante Farben der Natur-
in der Vorsatzschicht Kanten B ohne umlaufende Fase steinsplitte im Vorsatz kom-
B naturliche Optik B Naturstein dhnlicher men deutlich zur Geltung
Charakter

Keramik Deckschicht
(ca. 1cm dick)

wasserdurchldssiger
Stabikorn® Betontrager

Verbindungskomponente

Aqua-Ferm®
kardinal soft GEOPOR® GEOCERAMICA® (Keramik-
(kugelgestrahlt) (seidig glanzend) (wasserdurchlassig) Beton-Verbundsystem)
B Freilegung und Glattung B geglattete Oberflache B wasserdurchldssiger Beton ~ W Kombination aus kerami-
von Edelsplitten im durch spezielle B nicht Taumittel bestandig scher Fliese und starkem
Vorsatz Veredelungstechnik Stabikorn® Betontrager

B pflegeleichte Oberflache
B sichere Verlegung

8 Cestaltungsideen



carelevel 3 carelevel 4
(impragniert) (versiegelt)

B Oberflachenimpragnierung MW hochwertig versiegelte
B hydrophobe Oberflache Oberflache
B Anhaftungen von
Oberflachenschmutz
werden reduziert

Oberflachenstrukturen 9
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FERRARA®-PLATTE | Seite 92

BASALIT® ANTIK | Seite 24

RASENGITTERPLATTE | Seite 124

Cestaltungsideen
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EINSTEIN ®-Pflastersystem ¥

MODULA PLUS® | Seite 40

Haufigster Fehler beim Pflastern ist das zu enge Verlegen der Steine. Dabei spielt die Fuge zwischen den Steinen eine immens
wichtige Rolle: Sie wirkt wie eine elastische Abstitzung zwischen den Steinen. Ohne sie wirden sich die Einzelsteine bei der gerings-
ten Belastung verschieben und die Last kénnte nicht mehr an die Tragschicht abgegeben werden. Die Regelwerke empfehlen eine
Fugenbreite von 3 bis 5 mm (bei einer Steindicke bis 12 cm) bzw. 5 bis 8 mm (bei einer Steindicke ab 12 cm). Diese Vorgaben
mussen unbedingt eingehalten werden, um Schaden innerhalb einer Flache zu vermeiden.

Das EINSTEIN®-Pflastersystem erlaubt durch intelligente Details eine einfache und schnelle Verlegung bei regelgerechter
Fugenausbildung. Die wichtigsten Elemente sind dabei die allseitigen Verbundnocken zur Verschiebesicherung sowie die
D-Punkt-Fugentechnik. Diese ,,Extra-Nocke* befindet sich am SteinfuB an jeder Seite des Steins und vermeidet flachige sowie
lineare Berlhrungen der Steine. So gewahrleistet sie automatisch den normgerechten Abstand von Stein zu Stein.

Die Vorteile auf einen Blick

B (berzeugende Optik durch klares Fugenbild

M in verschiedenen Farben und unterschiedlichen
Oberflachenbehandlungen erhaltlich

B groBe Auswahl an Steinformaten, die bei gleichem
RastermafB gut miteinander zu kombinieren sind

B einfache und schnelle Verlegung von Hand

B praktische Verlegehilfe mit Sicherheitsplus fir die regelgerechte
Fugenausbildung: die allseitige D-Punkt-Fugentechnik

B DIN-gemaBe Fuge von 3 bis 5 mm (bei einer Steindicke bis 12 cm)
bzw. 5 bis 8 mm (bei einer Steindicke ab 12 cm)
wird systembedingt stets eingehalten

Verbundnocken zur
Verschiebesicherung

B problemloses Einbringen von Fugenmaterial - keine Knirsch- oder
Pressverlegung moglich

EINSTEIN®-Pflastersystem N
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Draufen spielt
Adas Leben

T TeR—

Gestaltungspflaster 13



Altldnder tofpfaster®
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Produktbeschreibung

Die leicht gewellten Kanten des Altlander Hofpflaster® lassen
ein unregelmaBiges Fugenbild entstehen und lockern
so das Erscheinungsbild lhrer Flache auf. Nuancierte Farbtdne
verleihen der naturbelassenen Oberfldche ihre lebhafte
Ausstrahlung. Mit einer Steindicke von nur 6 cm eignet sich
das Altlander Hofpflaster® besonders fiir den privaten

Bereich und ist einfach zu verlegen.

14 x 10,5 cm
(4 Halbsteine
je Lage)
Steindicke:
6cm

“

21x14 cm

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

anthrazit naturgrau grau/schwarz nuanciert rot/schwarz nuanciert braun/schwarz nuanciert

Verlegemuster

(AT N A T T T TN

R

=]

S G G

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengenberechnungen finden Sie ab Seite 140.

Altlander Hofpflaster® 15



Altlander ttofpfaster® antik

anthrazit
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Produktbeschreibung

In der Ausfiihrung antik vermittelt das Altlander Hofpflaster® antik,
mit seinen willklrlich gebrochenen Kanten, den typischen Charme
eines Natursteinpflasters. Kein Stein gleicht dem anderen.

In Kombination mit einem abwechslungsreichen Farbspiel,
dank nuancierter Farbtdne, lassen sich wunderschone
naturnahe Flachen gestalten. Altlander Hofpflaster® antik
ist auch als Okopflaster einsetzbar. Das Versickerungsgutachten
stellen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

Format:

21x14 cm

(4 Halbsteine

je Lage[14 x10,5 cm)

Steindicke:
6cm

-‘ 5
;5 -. grau/schwarz nuanciert

Farben

Oberflache: antik (maschinell gealtert)

il

anthrazit grau/schwarz nuanciert rot/schwarz nuanciert braun/schwarz nuanciert

Verlegemuster

4 I D N A I I R T

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengenberechnungen finden Sie ab Seite 140.

Altlander Hofpflaster® antik 17



Ambiente antik
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Produktbeschreibung

Liebhabern des klassischen Landhaus-Flairs bietet
Ambiente antik eine einzigartige Alternative zum
Natursteinpflaster. Die unregelmaBig gebrochenen Ecken
und Kanten erhdlt Ambiente antik durch ein spezielles
Nachbehandlungsverfahren, das dem Stein eine natdrliche und
zugleich ausdrucksstarke Optik verleiht.

Ein besonderer Vorteil zum herkdmmlichen Natursteinpflaster:
Die ebene Oberflache. Sie ist besonders gut begehbar und
verhindert ein Kippeln von Tischen und Stiihlen auf der Terrasse.
Ein Pflaster mit vielen Verlegevarianten fir eine natirliche
Gestaltung von Wegen und Platzen.

Format:
24 x16 cm

Steindicke:
8cm

naturgrau

Farben

Oberflache: antik (maschinell gealtert)
] ey |

R
i L g B

i
J
|

anthrazit grau/schwarz nuanciert naturgrau rot/schwarz nuanciert braun/schwarz nuanciert

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengenberechnungen finden Sie ab Seite 140.

Ambiente antik 19
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Produktbeschreibung

Das formschone Pflaster ARENA® besticht durch seine organ-
ische Struktur und weiche Linienfihrung. So lassen sich auf
unnachahmliche Weise harmonische Ubergdnge zur Natur
schaffen. Die Steine passen immer zueinander und lassen
durch das zuféllige Zusammespiel der Formen eine lebendige
Gesamtwirkung entstehen. Ein Stein fir wahre Individualisten.

Die klassische ARENA®-Mischung besteht
aus sieben Steinformaten.

Formate: 7-Stein-System
15x10cm, 17x9cm, 13,5x9 cm, 15,5x 11 cm, 14,5x 9,3 cm,
14,5x 8,4 cm, 15x 10,5 cm

Einzelsteine sind nicht erhaltlich.

Steindicke: Hinweis:
8cm o], 5 fou?™ Jre] Neben den gestalterischen Aspekten steht ARENA® zudem fiir Okologie
By . - und fordert die Regenwasserversickerung. Gutachten bestatigen und
loben die hohe Versickerungsleistung, auch noch nach vielen Jahren.
Auch als Kreis verlegbar. Gerne stellen wir Ihnen das Gutachten zur Verfiigung.

Farben

Oberflache: antik (maschinell gealtert)

anthrazit grau/schwarz nuanciert naturgrau terrabunt muschel/sand nuanciert

ﬁ

sand/beige nuanciert

ARENA® 21
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Produktbeschreibung

Jeder Stein ein Unikat. Die unregelmaBig gestoBenen Ecken
und Kanten verleihen Basalit® antik seine authentische
Anmutung von Naturstein. Anders als beim herkdmmlichen
Natursteinpflaster ist die Oberflache jedoch eben und damit
besonders lauffreundlich.

Nicht nur schnell in der Verarbeitung, da Basalit® antik ohne
Abstandhalter gefertigt wird und somit beidseitig verlegt
werden kann, ist Basalit® antik auch fir die Gestaltung von
Mauern bestens geeignet.

Steindicke:
8cm
‘
28 x21cm 21x14cm 14 x14 cm SIS e

Farben

Oberflache: antik (maschinell gealtert)

anthrazit braun/schwarz nuanciert terrabraun

sandfarben rot/schwarz nuanciert farbmix"

" aus verschiedenen Farben zusammenstellbar

Verlegemuster

N U W N U N

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengenberechnungen finden Sie ab Seite 140.

Basalit® antik 25



asalit® antik
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grau/schwarz nuanciert i
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sandfarben

Basalit® antik 27



Basalit® Plus
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Basalit® Plus | rot/schwarz nuanciert | 21x 14 cm, 14 x 14 cm

Basalit® Plus | anthrazit | 21x 14 cm
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Produktbeschreibung

Mit seinen zwei Formaten und den dezenten Farben schafft
Basalit Plus® ein modernes und gleichzeitig klassisch elegantes
Erscheinungsbild. Basalit Plus® wird mit Mikrofase produziert,
daher ist das Pflaster besonders lauffreundlich und eignet sich
sowohl fir Gehwege und Terrassen als auch fir Auffahrten. Durch
die Verlegung mit aufgeweiteten Fugen und entsprechendem
Fllmaterial 1asst sich der Basalit Plus® - gemaB Versickerungs-
gutachten - auch als Okopflaster, mit einem Dranfugenanteil
von 6 %, einsetzen. Das Erscheinungsbild wird dabei nicht be-
eintrachtigt und erscheint weiterhin klassisch elegant.

Das Basalit Plus®-Programm gehdort zur Produktfamilie des
patentierten EINSTEIN®-Pflastersystems, mit der innovativen
D-Punkt-Fugentechnik. Diese ,, Extra-Nocke" ist eine praktische
Verlegehilfe, die automatisch eine technisch einwandfreie und

. . . Basalit® PI t 21x14
optisch stets gleiche Fuge bewirkt. asalit® Plus | naturgrau | 21x 14 cm

Steindicke:
8cm

inweis: Auf Anfrage auch als anti
! Hi is: Auf Anfrag hal ik
(maschinell gealtert) erhdltlich.

Basalit® Plus
14 x14 cm

Basalit® Plus
21x14 cm

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

anthrazit grau/schwarz nuanciert naturgrau muschel/[sand nuanciert schiefer/beige nuanciert

Verlegemuster

7 AR N N 0 N N O N

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengenberechnungen finden Sie ab Seite 140.

Basalit® Plus 29



Basalit® Plus plan o
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grau/schwarz nuanciert {5
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Produktbeschreibung

Klar, ruhig und zeitlos reduziert Basalit® Plus plan die Flachen-
gestaltung rund um Haus und Garten auf das Wesentliche.
Basalit® Plus plan besticht durch seine schlichte und gerad-
linige Form. Die klaren Fugenlinien sind eines der Merkmale
dieses EINSTEIN®-Pflastersystems und unterstreichen den
puristischen Charakter der Flache.

Durch die planebene Oberfldche ist eine besonders gute Be-
gehbarkeit gewahrleistet und auch Rollgerdusche werden beim
Befahren der Flache auf ein Minimum reduziert. Optimal auf-
einander abgestimmte Farbténe lassen Basalit® Plus plan dezent
oder im Zusammenspiel der Farben ausdrucksstark erscheinen.
Fir eine umweltgerechte Fldchengestaltung ist Basalit® Plus plan
auch in 6kologischer Ausflihrung erhéltlich. Das Versickerungs-
gutachten stellen wir lhnen gerne zur Verfligung.

Format:
21x14 cm

Steindicke:
8cm

Hinweis: Auch als antik (maschinell gealtert) auf Anfrage erhaltlich.

Farben

Oberflache: plan (scharfkantig)

anthrazit naturgrau

schiefer/rot nuanciert rot/schwarz nuanciert

Verlegemuster

/\|\\\\\/\\\\h (T

mﬁiﬁ W m_lv_ ‘ Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengen-
TV berechnungen finden Sie ab Seite 140.

Basalit® Plus plan 31



Centaro® plan
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Produktbeschreibung

Mit Centaro® plan wird das klassische Rechteckpflaster mit
einem etwas groBeren Format neu interpretiert. Und dabei
zeigt sich das Pflaster mit nur einem Steinformat tiberraschend
vielseitig, denn sowohl optisch als auch praktisch Gberzeugt
Centaro® plan auf ganzer Linie: Sein klares Design verdankt
Centaro® plan vor allem seiner scharfkantigen Linienfiihrung.
Ohne Fase und mit planebener Oberflache ist Centaro® plan
zudem besonders lauffreundlich und gerduscharm beim
Uberfahren der Fldche. Das Farbspektrum reicht von
zurlickhaltenden Grau- und Anthrazittdnen bis hin zu kraftigen
und nuancierten Farbténen.

Ist Ihnen das Design zu schlicht? Dann setzen Sie auf die rustikale
Variante in der Ausfihrung antik, bei der die Steine maschinell
gealtert sind, ohne jedoch auf die praktischen Vorteile des
Centaro® plan zu verzichten.

Format:
32x16 cm

Steindicke:
6cm

Hinweis: Auch als antik (maschinell gealtert) auf Anfrage erhaltlich.

anthrazit

Farben

Oberflache: plan (scharfkantig)

braun/schwarz nuanciert rot/schwarz nuanciert schiefer/beige nuanciert

anthrazit grau/schwarz nuanciert

Verlegemuster

7408 I N N D Y AU NN A N B

R

%
j
F

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengenberechnungen finden Sie ab Seite 140.

Centaro® plan 33



grau[schwarz nuanciert B

schiefer/beige nuanciert
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Produktbeschreibung

Das 10-Stein-System Forena prdasentiert sich im Stil einer ge-
mischten Naturstein-Bahnenware. Die groBziigigen Formate
in drei Steinbreiten und die unregelmaBige Kantenflihrung
unterstreichen den Naturstein-Charakter und lassen auch kleine
Fldchen groBartig erscheinen.

Seinen individuellen Look verdankt Forena dem besonders
ausgewogenen Farbspiel nuancierter Farben. Die verschiedenen
Steinformate werden bereits im richtigen Mischungsverhaltnis
in einer Lage geliefert.

Formate (Lieferformation):

39x21,2cm, 36x21,2cm, 44 x21,2cm, 33x15cm,
23x15cm, 36 x15cm, 27 x15cm, 46 x 27 cm,

34 x27cm, 39x27cm

Steindicke:
8cm

Einzelsteine sind nicht erhaltlich.

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

P TN [
schiefer/beige nuanciert

Forena 35



Forena

schiefer/beige nuanciert \ J)&l A
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grau/schwarz nuanciert

schiefer/beige nuanciert

Forena




autshof |

naturgrau
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Produktbeschreibung

Malerische Anwesen, Gutshofe, Gestlte und Pferdekoppeln
in landlicher Idylle wecken die Lust auf Natur, Ruhe und
Entspannung. Mit Gutshof | holen Sie sich ein Stiick Landleben
und Urspriinglichkeit in Ihr Zuhause. Die leicht gewellte Ober-
fldche betont den Idndlichen Charme und die nattrliche Wirkung
des Pflasters. Bossierte Kanten unterstreichen die rustikale
Anmutung des Gutshof | und geben lhren Wegen und Platzen
etwas Wertiges und Bestandiges.

Format:

21x 14 cm (2 Halbsteine,
14 x10,5 cm je Lage enthalten) i

e ] Ul
Steindicke: = = T
- T - - LI e, vl
8cm = AN —=
T iy =
e - - =" _;:"H
== o s Y il
—4 ) b v
= T S g L ——
_. Ly M- - =

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

anthrazit naturgrau rot/schwarz nuanciert

Verlegemuster

7 A N D Y N I N I

;

o

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengenberechnungen finden Sie ab Seite 140.

g \
!

Gutshof | 39



Modula Plus®

grau/schwarz nuanciert | 30 x 20 cm __’ ;
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Produktbeschreibung

Unschlagbar vielfdltig zeigt sich Modula Plus®. Dabei schafft die
perfekte Symbiose aus zahlreichen Quadrat- und Rechteckformen
und einem groBen Farbspektrum unbegrenzten Gestaltungs-
spielraum, verbunden mit héchsten Anforderungen an Asthetik
und Funktionalitat. Schlicht und einfach, klassisch schén, setzt
Modula Plus® auf eine klare Kontur fiir eine zeitgeméaBe Flachen-
architektur. Profitieren Sie bei Modula Plus® von den Vorteilen
des EINSTEIN®-Pflastersystems, das Ihnen eine einfache und
schnelle Verlegung des Pflasters ermdglicht und lhren Fldchen
ein gleichmaBiges und elegantes Fugenbild verleiht.

Ausfihrliche Informationen zu den technischen Elementen
des EINSTEIN®-Pflastersystems finden Sie auf Seite 13.
Bei Modula Plus® im Format 30 x 20 x 8 cm kdnnen Sie bei

entsprechender baulicher Ausflihrung auch auf die 6kologische
Variante setzen. Gerne stellen wir Ihnen das Versickerungs-
gutachten zur Verfiigung.

20x10cm

20x20cm

Steindicke: 30x30cm

8cm

" Eingeschrankt belastbar, max. Pkw gem.
Nutzungskategorie N2/ZTV-Wegebau

30x20cm

40x20cm

60 x 30 cm”

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

el

anthrazit grau/schwarz nuanciert naturgrau

U nur in den Formaten 20 x 20 cm und 30 x 20 cm erhéltlich 2 nurin den Formaten 20 x 20 cm, 30 x 20 cm, 30 x 15 cm und
15 x 15 cm erhdltlich

muschel[sand nuanciert”

Verlegemuster
/\\‘\\\\4\\\\\

Weitere Verlegemuster
und entsprechende Bedarfs-
mengenberechnungen
finden Sie ab Seite 140.

o
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Modula Plus®

naturgrau | 60 x 30 cm + anthrazit | 30 x 20 cm
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naturgrau | 20 x 20 cm

Modula Plus® 43



Modula Plus® fein

20x20cm

basalt-anthrazit, granit-hellgrau | 20 x 20 cm
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Produktbeschreibung

Gestalten Sie mit Modula Plus® fein ein anspruchsvolles und
elegantes Ambiente. Mit dem sanften Veredelungsverfah-
ren des Wasserstrahlens entsteht eine feinraue Oberflache,
wodurch die farbigen Natursteinzusatze dezent zur Geltung
kommen und fir einen brillanten Auftritt Ihrer Fldche sorgen.
Mochten Sie einen 6kologischen FuBabdruck auf Ihrer Terras-
se setzen, ohne auf die feine und edle Optik zu verzichten?

Dann wdhlen Sie Modula Plus® fein im Format 30 x 20 x 8 cm.
Durch den vorgegebenen Fugenabstand und den Einsatz eines
speziellen Fugenmaterials konnen Sie Ihr Projekt in 6kologischer
Bauweise ausfiihren. Fordern Sie gerne das Versickerungsgut-
achten an. Und noch ein Feature: Modula Plus® fein gehort
zur Familie des EINSTEIN®-Pflastersystems und vereint gleich
mehrere besondere Eigenschaften: Allseitige Verbundnocken
zur Verschiebesicherung und die D-Punkt-Fugentechnik, die
fur einen normgerechten Abstand zwischen den Steinen und

ein gleichmaBiges Fugenbild sorgt. Eine einfache und schnelle
Verlegung des Modula Plus® fein ist garantiert.

Steindicke: 20x20cm

8cm

=

Farben

Oberflache: fein (wassergestrahlt)

30x20cm

basalt-anthrazit

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengenberechnungen finden Sie ab Seite 140.

Modula Plus® fein 45



Modula Plus® kardinal

|"———-—_
i

Niendorfer beige | 30x20cm [ l : 2 \ g
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Produktbeschreibung

Modula Plus® kardinal setzt in seiner Beschaffenheit auf
Exklusivitat. Durch ein spezielles und schonendes Verfahren
werden mit winzigen Edelstahlkiigelchen die Natursteinzusatze
in der Vorsatzschicht freigesetzt, wodurch Modula Plus® kardinal
sein edles und samtig anmutendes Erscheinungsbild erhalt.

Mit den perfekt aufeinander abgestimmten Formaten, den
klassischen Farben und einem durch Geradlinigkeit und Prazision
geprdgten Fugenbild, gelingen Ihnen zeitlos elegante Pflaster-
flachen. Sein klares Fugenbild erhdlt Modula Plus® kardinal
durch die D-Punkt-Fugentechnik, die zudem eine einfach
und schnelle Verlegung des Pflasters erlaubt. Umlaufende
Verbundnocken stabilisieren die Flache auch bei hoher
Verkehrsbelastung.

20x10cm

Steindicke:
8cm

20x20cm .
.-

ittel 2 [
B0 % 20 cm mittelgrau | 30 x 20 cm .2

Farben

Oberflache: kardinal (kugelgestrahlt)

L .L{l-r . . ;ﬁ I,- I’ d ﬂoh g i

L R
granit-hellgrau Niendorfer beige

basalt-anthrazit mittelgrau

Verlegemuster
/\|\\\\\4\\\\\/\\\\\

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengenberechnungen finden Sie ab Seite 140.

Modula Plus® kardinal 47



Nordico® antik

anthrazit

rot/schwarz nuanciert
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Produktbeschreibung

Mit nur einem Steinformat aber harmonisch aufeinander
abgestimmten Farbnuancen ist Nordico® antik ein echter
Allrounder. Und dank seiner geringen Steindicke von nur 5 cm
ist das Antikpflaster besonders leicht und schnell zu verlegen
und sogar Pkw-befahrbar. Je nach Einsatzbereich kénnen die
Aufbauhdhe der darunter liegenden Tragschicht und damit
die Verlegekosten reduziert werden.

Die unregelmadBigen Kantenverldufe Giberzeugen in landlicher
Umgebung aber auch als Kontrast zum modernen Architekturstil.
Anders als beim Naturstein ist die Oberfladche eben und somit
komfortabel zu begehen.

Format:

21x14 cm

(2 Halbsteine im
Format 14 x 10,5 cm
je Lage enthalten)

Steindicke:
5cm

grau/schwarz nuanciert

Farben

Oberflache: antik (maschinell gealtert)

anthrazit rot/schwarz nuanciert ocker/schwarz nuanciert

Verlegemuster
/% H N N 4 N N I I B

1

o e

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengenberechnungen finden Sie ab Seite 140.

g \
&

Nordico® antik

49



Nordico® plan

gl i

Ly

anthrazit

= £ -
T i -

‘ e
grau/schwarz nuanciert | 21x 14 cm i
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Produktbeschreibung

In Farbe und Format ein Pendant zur Ausfiihrung in antik,
ist Nordico® plan die abstrakte Variante. Das Fugenbild wird
durch Klarheit in der Linien- und Kantenfiihrung definiert.

Das handliche Pflaster in 5 cm Starke erlaubt eine zeit-
sparende und gleichzeitig fachgerechte Verlegung. Die Farb-
palette von Nordico® plan orientiert sich an natdrlichen
Materialien und bietet fur jeden Baustil eine individuelle und
wirkungsvolle Gestaltung.

Format:
21x14 cm

Steindicke:
5cm

=

anthrazit

Farben

Oberflache: plan (scharfkantig)

anthrazit grau/schwarz nuanciert

rot/schwarz nuanciert ocker[schwarz nuanciert

Verlegemuster

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengenberechnungen finden Sie ab Seite 140.

Nordico® plan 51



Nordland ©
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Produktbeschreibung

Ohne Ecken und Kanten. Mit den weichen Konturen aufgrund
der gerundeten Sichtkanten, der leicht strukturierten Ober-
fldche und den unterschiedlichen SteingréBen, wirkt Nordland®
ebenso bodenstandig wie charakterstark.

Als praktisches 4-Stein-System ist das Verlegemuster von
Nordland® bereits vorgegeben und lasst sich schnell und einfach
verarbeiten. Dabei kommt das Steinsystem ohne Anschluss-
steine aus. Nordland® ein Steinsystem fir alle Outdoor-Bereiche.

Formate: 4-Stein-System (Lieferformation)
21x14 cm, 17,5 x14 cm,
14 x14 cm, 10,5 x 14 cm

Steindicke:
6cm
7 cm (auf Anfrage)

grau/schwarz nuanciert

Einzelsteine sind nicht erhaltlich.

Farben

Oberfldche: naturbelassen (unbehandelt)

anthrazit grau/schwarz nuanciert

rot/schwarz nuanciert

Nordland® 53



Portofino ©

rot/schwarz nuanciert
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Produktbeschreibung

Do it yourself. Das 4-Stein-System Portofino® wurde speziell fiir
den privaten Bereich entwickelt. Dank der handlichen Formate in
der Steindicke von 6 cm und der vorgegebenen Lieferformation,
Iasst sich Portofino® besonders einfach verarbeiten.

Lassen Sie sich bei Ihrer Gartengestaltung von der breiten
Farbpalette inspirieren und legen Sie los.

Formate: 4-Stein-System (Lieferfomation)
21x 14 cm, 17,5 x14 cm
14 x14 cm, 10,5x 14 cm

Steindicke:
6cm

Einzelsteine sind nicht erhaltlich.

Farben

Oberfldche: naturbelassen (unbehandelt)

anthrazit grau/schwarz nuanciert

rot/schwarz nuanciert schiefer/beige nuanciert

‘>

Portofino®
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Portofino ©
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Portofino® 57
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Produktbeschreibung

Der authentische Charakter des beliebten Riemchen antik
schafft eine schéne Verbindung zum nattrlich Iandlichen Charme,
kann aber auch fiir spannende Gegensatze sorgen.

Ob zum Bauernhausstil oder kontrastreich zum modernen
und elegant schlichten Wohnhaus. Durch die rauen unregel-
maBigen Konturen erhdlt Riemchen antik seinen Vintage-Look.
Riemchen antik eignet sich perfekt fir eine Verlegung im
Ellenbogen- oder Parkettverband. Auch erhdltlich in der
Ausflihrung plan (scharfkantig).

Format:
21x7cm

Steindicke:
8cm

braun/schwarz nuanciert

Farben

Oberflache: antik (maschinell gealtert)

A
L]

grau/schwarz nuanciert braun/schwarz nuanciert

Riemchen antik 59



Riva Connect®

e
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schiefer

muschelkalk
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Produktbeschreibung

Das Riva Connect® Pflaster ist die Neuheit unseres Sortiments.
Das Besondere an diesem Pflaster ist die dauerhaft saubere
Fuge. Somit entfadllt die konventionelle Fugenfillung und wird
durch ein Hochleistungsprofil aus recycelbarem Gummi ersetzt.

Das Fugenmaterial wird weder bei der Reinigung noch durch
Befahrung ausgetragen. 95 % des Fugenraumes kénnen nicht
durch Schmutzpartikel und Wildgraser befallen werden - das
bedeutet, so gut wie kein Unkraut zupfen mehr auf der Gara-
gen- und Hofeinfahrt! Mit der Lieferung verschiedener Stein-
formate in einer Lage lassen sich attraktive Reihenverbande
mit drei Bahnbreiten schnell und leicht verlegen. Die elegante
Linienfihrung wird durch die Mikrofase hervorgehoben, die
ausgesucht schénen Farben unterstreichen die dezente und
exklusive Optik.

4 Formate in einer Lage:
2 Steine 60 x 30 cm, 2 Steine 36 x 15 cm,
6 Steine 28 x 15 ¢cm, 3 Steine 40 x 20 cm

Steindicke:
8cm

* Die Formate werden nur lagenweise im aufgefiihrten Mengenverhaltnis geliefert.
Eine Bestellung von Einzelsteinen ist nicht moglich.

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

Das EPDM-Pro4il

Die Pflastersteine werden mit einem werkseitig fixierten,
steinumfassenden Hochleistungsprofil geliefert. Ein sauberes
und immer gleichmaBiges Fugenbild in einer Pflasterflache
schiefer ist der Traum eines jeden Hausbesitzers. Das neue Pflas-
tersystem Riva Connect® kombiniert eine innovati-
ve Fugentechnik ohne herkémmliche Fugenfillung mit
einem edlen Erscheinungsbild. Das EPDM-Gummi ist dauerhaft
belastbar und extrem temperaturbestandig von -50° bis +145°;
zudem ist es 6kologisch nachweislich unbedenklich. Auch Steine
und Profile kdnnen problemlos recycelt werden.

muschelkalk kaschmir

Riva Connect® 61



Riva Nova ®soft

62 Cestaltungspflaster



Produktbeschreibung

Ein Gestaltungspflaster mit vielen Komponenten. Die auBer-
gewohnlichen Formate des Riva Nova® soft bieten Ihnen un-
zahlige Pflastervariationen, ob als Bahnenware oder im wilden
Verband verlegt. Seine samtige Oberflachentextur erhdlt Riva
Nova® soft durch ein besonderes Veredelungsverfahren. Die
dadurch dichte und mit einer leichten Struktur versehene
Oberflache ist vor allem fiur BarfuBldufer ein wahres Erlebnis.

Die leicht gewellten Kanten und die zurlickhaltenden nuancier-
ten Farbtone geben Riva Nova® soft seinen unverwechselbaren
Charakter und lhrem Garten einen Hauch von stidlichem Flair.

16,5x27,5cm

3 x27,5cm’

49,5x 275 cm?

Steindicke:
7cm

VFir leichte Belastungen, Terrassen und Gartenwege

schiefer/beige nuanciert | 27,5 x 16,5 cm

Farben

Oberflache: soft (seidig glanzend)

bianco

Verlegemuster
A | [ (A1

.

D em ) eml.ll

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengenberechnungen finden Sie ab Seite 140.

Riva Nova® soft 63
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Produktbeschreibung

Naturlichkeit mit feinen Nuancen. Fur alle Garten im klassisch
natirlichen Stil ist Rivona® mit seinen leicht unregelmaBigen
Konturen und den nuancierten Farben wie geschaffen. Eine ab-
wechslungsreiche und unkomplizierte Verlegung ermoglichen
die sechs perfekt aufeinander abgestimmten Steinformate,
die bereits in einer Lieferformation zusammengestellt sind.

Rivona® eignet sich sowohl fir die Gestaltung kleinerer als
auch groBzigiger und reprasentativer Fldchen wie Vorplatze,
Hofe und Terrassen. Auch erhdltlich in der Ausfiihrung antik.
Dabei werden die Steine maschinell gealtert und es entsteht
ein besonders rustikales Fldchenbild.

Formate: 6-Stein-System (Lieferformation)
18x15cm, 22x18 cm, 23x15cm,
28 x15cm, 26,7 x18 cm, 31,3 x18 cm

Steindicke:
8cm

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

1 y ' F'
3 i L_ o

i . . s = A1 H

it (al et i |

grau/schwarz nuanciert muschel[sand nuanciert

Oberflache: antik (maschinell gealtert)

grau/schwarz nuanciert muschel[sand nuanciert

grau/schwarz nuanciert

Rivona®/Rivona® antik

65



ivona® anti

®/R

Rivona

-
o
Q
[¥]
c
©
>
=
o
c
©
%
=
(]
-
[
a
=}
X~
=]
c
©

Cestaltungspflaster

66



grau/schwarz nuanciert
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Produktbeschreibung

Die besonders feine, gefligedichte Oberflachenstruktur vom
Siento® bietet eine bemerkenswert angenehme Begehbarkeit.

Das geradlinige Design tberzeugt dank moderner Farben und
ist maschinell verlegbar.

Das Pflaster ist hydrophobiert mit carelevel 3. Verschmutzungen
kénnen hier einfacher entfernt werden.

Format:
30x20cm

Steindicke:
6cm

Sk

Farben

Oberflache: carelevel 3 (mit Oberflachenimpragnierung)

‘:Ip-"

anthrazit bianco schlefer/belge nuanciert
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Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengenberechnungen finden Sie ab Seite 140.

Siento® 69
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Produktbeschreibung

Ein Formatmix fir stilvolle Gestaltungsentwiirfe. Tacano®
besticht durch interessante Kombinationen aus Platten-
und Steinformaten mit klarer Struktur und einem schmalen
Fugenbild. Nuancierte Farbtone unterstreichen das moderne
Design von Tacano®.

Die fuinf Formate, die bei Bedarf beliebig angeordnet werden
kdnnen, werden bereits vor der Lieferung beispielhaft in einer
Formation zusammengestellt. Ein weiteres Plus ist der deutlich
reduzierte Schneideaufwand bei der Verlegung.

Formate: 5-Stein-System (Lieferformation)
18,65 x 18,65 cm, 31,40 x 18,65 cm, 37,40 x 18,65 cm,
37,40 x 37,40 cm, 50 x 37,40 cm

Steindicke:
7cm

=

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt

8 s =il [ .'r']"'q-.ﬁ':¢ i !.;h-
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cappuccino

bianco

Tacano®
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Triada®/Triada® antik
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schiefer/beige nuanciert
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antik | anthrazit [
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Produktbeschreibung

Schlicht und minimalistisch wird der architektonische Charakter
eines klassischen oder modernen Wohnhauses mit Triada® im
Freien fortgefiihrt. Die klare, lineare Form und die zurtickhal-
tenden Farbtdne des 3-Stein-Systems Triada® unterstreichen
den harmonischen und ruhigen Eindruck.

Die Verbundwirkung an den Steinseiten verhindert ein Ver-
schieben der Steine fir ein langanhaltendes harmonisches
Gesamtbild. Die drei Formate des Triada® sind bereits in einer
Lage zusammengestellt und erleichtern Ihnen die Verlegung.
Méchten Sie Ihre Pflasterflachen nachhaltig gestalten? Triada®
ist auch in 6kologischer Ausfiihrung als sickerfahiger Stein
erhéltlich. Fordern Sie gerne das Versickerungsgutachten an.

Formate: 3-Stein-System (Lieferformation)
21x14cm, 21x21cm, 28 x 21cm

Steindicke:
8cm

Einzelsteine sind nicht erhdltlich.

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

el i

antik | anthrazit

4"

schiefer

anthrazit grau/schwarz nuanciert bianco

Oberflache: antik (maschinell gealtert)

anthrazit grau/schwarz nuanciert bianco

schiefer/beige nuanciert

Triada®[Triada® antik
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Triada®/ Triada® antik

schiefer/beige nuanciert
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antik | grau/schwarz nuanciert
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Triada® fein
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Produktbeschreibung

Fur eine langlebige Farbbrillanz. Das schonende Verfahren
des Wasserstrahlens erzeugt die feinraue Oberfldche des
Triada® fein und lasst die farbigen Natursteinzusatze optimal
zur Geltung kommen. Mit dem intensiven Farbton Basalt-
Anthrazit verleihen Sie Ihrer Outdoor-Gestaltung Ausdrucksstarke
und eine dauerhafte Farbbestandigkeit.

Handeln Sie nachhaltig, indem Sie Triada® fein als Okopflaster
einsetzen. Die wasserdurchldssige Variante vereint die optischen
Merkmale des Triada® fein mit den umweltgerechten Aspekten
eines Sickerpflasters. Das Versickerungsgutachten stellen wir
Ihnen gerne zur Verfiigung.

Formate: 3-Stein-System (Lieferformation)
21x14 cm, 21x21cm, 28 x 21cm

Steindicke:
8cm

Einzelsteine sind nicht erhaltlich.

Farben

Oberflache: fein (wassergestrahlt)

basalt-anthrazit Niendorfer beige

basalt-anthrazit

Triada® fein

81



Vario Grande
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Produktbeschreibung

Lebendig und niemals einheitlich. Vario Grande ist Varia-
tionsvielfalt in Form und Farbe. Die drei perfekt aufeinander
abgestimmten Steinformate des Vario Grande lassen viel Raum
fir Ihre individuelle Fldchengestaltung.

Die glatte ebene Oberfldche des Vario Grande steht fir Komfort
und ist auch bei Ndsse rutschfest. Vario Grande lasst facetten-
reiche Farbtone ineinanderflieBen, die das lebhafte und zugleich
stimmige Flachenbild pragen.

Formate: 3-Stein-System (Lieferfomation)
16 x16 cm, 24 x 16 cm, 32 x 24 cm

grau/schwarz nuanciert

Steindicke:
6cm, 8cm

= i

Einzelsteine sind nicht erhaltlich.

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt) | Steindicke: 6 cm

grau/schwarz nuanciert schiefer/beige nuanciert

Steindicke: 8 cm

bianco

Vario Grande 83



Via Silenta®

anthrazit

grau/schwarz nuanciert @@
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Produktbeschreibung

Traditionell, kompakt und auch optisch Uberzeugend.
Die klassischen Rechteck- und Quadratformate des Via Silenta®
bieten Ihnen interessante Kombinationen in vier Steinformaten
flir eine geometrisch-architektonische Gestaltung. Wahlen Sie
aus einer breiten Farbpalette Ihre Lieblingsfarbe von uni tber
helle changierende Farbtdne bis hin zu kraftigeren Nuancen.

Via Silenta® verfligt Giber eine ebene Steinoberflache und
eine umlaufende Mikrofase. Eigenschaften, die Via Silenta®
zu einem ausgesprochen komfortablen Belag machen und
Rollgerdusche deutlich reduzieren. Die handlichen Formate
sind bereits in einer Lieferformation fir eine einfache und
effiziente Verlegung zusammengestellt.

Formate: 4-Stein-System (Lieferformation)
10,5x14 cm, 14 x 14 cm, 175 x 14 cm, 21 x 14 cm

schiefer/beige nuanciert |

Steindicke:
8cm

Einzelsteine sind nicht erhéltlich.

Farben

Oberfldche: naturbelassen (unbehandelt)

: ”!. s

grau/schwarz nuanciert rot/schwarz nuanciert herbstlaub muschel/sand nuanciert

Via Silenta® 85



Via Silenta® antik

anthrazit
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Produktbeschreibung

Die Rechteck- und Quadratsteine des Via Silenta® antik im
Used-Look lassen lhren Bodenbelag zum Unikat werden.
UnregelmaBig geformte Sichtkanten und die leicht abgesto-
Benen Ecken verleihen Via Silenta® antik etwas Rustikales
und Urspringliches. Gestalten Sie mit den vier rechteckigen
und quadratisch handlichen Formaten effektvolle Wegverldufe.

Ob geschwungene romantische Pfade, kurvige natirliche Wege
oder klar gegliederte Areale. Flr attraktive Farbkontraste lhrer
befestigten Flachen zum Wegesrand und eine abwechslungs-
reiche Gestaltung steht lhnen ein vielfdltiges Farbspektrum
zur Verfligung.

Formate: 4-Stein-System
21x14 cm, 14 x10,5cm, 14 x14 cm, 17,5 x14 cm

ce ¢

14 x10,5cm 14 x14 cm 17,5x14 cm 21x14 cm

muschel[sand nuanciert

Steindicke:
8cm

=

Einzelsteine sind nicht erhdltlich.

Farben

Oberflache: antik (maschinell gealtert)

anthrazit rot/schwarz nuanciert herbstlaub muschel[sand nuanciert

schiefer/beige nuanciert sand/beige nuanciert

Via Silenta® antik 87
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sand/grau nuanciert
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Produktbeschreibung

Viato® ist ein dekorativer Pflasterstein mit linearer Formgebung.
Die Farben sand/grau nuanciert und sand/schwarz nuanciert
Uberzeugen durch ihre warme Farbgestaltung und passen sehr
gut zu moderner Architektur. Mit Viato® lassen sich zeitlos
schone Flachen gestalten, die durch ihren geradlinig ruhigen
Charakter beeindrucken.

Aufgrund der reduzierten Steindicke von 6 cm wurde der Viato®
fur den privaten Bereich entwickelt und ist sehr einfach
zu verlegen, sowie mit dem PKW befahrbar.

Format:
30x15cm

Steindicke:
6cm

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

sand/schwarz nuanciert sand/grau nuanciert

/ N .

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengen-
berechnungen finden Sie ab Seite 140.
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Ferrara ®-Platte

4

basalt-anthrazit

basalt-graphit
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Produktbeschreibung

Schimmernder Blickfang mit Format. Im trendigen XXL-Format
erflllt die Ferrara®-Platte hochste Anspriiche an Design und
Funktionalitat. Dank der hochwertigen Oberfldchenversiegelung
carelevel 4 zeigt sich die Ferrara®-Platte duBerst strapazierfahig.
Die 16sungsmittelfreie und umweltfreundliche Versiegelung
reduziert das Eindringen von Verschmutzungen und hemmt
die Bildung von Gruinalgen und Moosen. Gleichzeitig wird die
Farbintensitat verstdrkt und die Ferrara®-Platte erstrahlt in
seidenmatter Optik.

Lassen Sie sich zudem von der haptischen Wahrnehmung
Uberzeugen. Das GroBformat unterstreicht den eleganten Stil
und verleiht Ihren Flachen Ruhe und Harmonie. Zubehér zum
Plattenprogramm finden Sie ab Seite 102, sowie weitere
Verlegmuster ab Seite 140.

Format:
80x40cm

Plattendicke:
4.cm

o

basalt-anthrazit

Farben

Oberflache: carelevel 4 (versiegelt)

basalt-anthrazit

basalt-graphit

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengen-
berechnungen finden Sie ab Seite 140.

Ferrara®-Platte 93



Ferrara ®-Platte

basalt-graphit
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Ferrara ®-Struktur

anthrazit | 80 x 40 cm

graphit | 60 x 40 cm
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Produktbeschreibung

Natirliche Urspringlichkeit mit schnérkellosem Design.
Ferrara®-Struktur interpretiert durch seine charakteristische
Struktur authentisch den typischen Schiefer-Look.

Seine nachhaltige Ausstrahlung erhdlt Ferrara®-Struktur
durch eine hochwertige Oberflachenversiegelung, die nicht nur
mit den Vorziigen eines minimalen Pflegeaufwandes punktet,
sondern auch fir eine exzellente Farbtiefe und eine samtmatte
Textur sorgt. Zwei extravagante Formate verleihen Ihren Fldchen
groBzigiges Flair.

60 x40 cm

Plattendicke:

4cm

80x40cm

g

graphit | 80 x 40 cm

Farben

Oberflache: carelevel 4 (versiegelt)

Verlegemuster
4

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Unsere Empfehlung:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Gestalten Sie Ihre geplante
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Flache mdglichst mit einem

Plattenformat, um ein gleich-
W maBiges Flachenbild zu gewahr-
leisten.

Weitere Verlegemuster und entsprechende Bedarfsmengen-
berechnungen finden Sie ab Seite 140.

Ferrara®-Struktur 97



aeoceramica®

——

fiordi sand | 60 x 60 cm
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Produktbeschreibung

Keramik und Beton vereinen sich bei GeoCeramica® zu einer
einzigartigen und revolutiondren Symbiose. Durch die Verbund-
wirkung der keramischen Fliese mit einer wasserdurchldssigen
Stabikorn®-Schicht stehen Ihnen die maximalen Vorziige aus
beiden Materialeigenschaften zur Verfligung. Die keramische
Fliese bietet Ihnen optimale Benutzerfreundlichkeit in punkto
Reinigung, Pflege und Widerstandsfahigkeit und erfillt auch mit
Blick auf die vielféltigen Oberflachen-Designs hdchste dsthetische
Anspriiche. Gestalten Sie Ihre Traumterrasse mit GeoCeramica®
in auBergewohnlichen Farbténen und exklusiven Mustern im
Marmorlook, in Holz- oder Natursteinoptik. Eine farb- und ver-
schleiBfeste Ausstrahlung tber Jahre ist garantiert.

Die Verarbeitung von GeoCeramica® ist dank der Betoneigen-
schaften duBerst einfach und schnell und wesentlich kosten-
glinstiger als die aufwendige Verlegung herkémmlicher Keramik.
Das Fundament, das fir eine stabile Terrasse benétigt wird,

bringt GeoCeramica® durch den drainagefahigen Stabikorn®-
Trager schon mit. So kdnnen Sie GeoCeramica® direkt auf das
erstellte Splitt- oder Sandbett legen.

80x40cm

I 60 x 60 cm

Farben

Oberflache: Keramik-Beton-Verbundsystem

Plattendicke:
4cm

T wasserdurchldssiger Stabikorn® Betontrager
Verbindungskomponente Aqua Ferm

Keramik Deckschicht (ca. 1cm dick)

Format: 60 x 60 cm

explorer nero impasto grigio

Format: 80 x40 cm

fiordi fumo

Weitere GeoCeramica® Produkte
und Farben finden Sie unter
www.geoceramica.de

lava slate cathedrale antra timber grigio timber noce

GeoCeramica® 99



aeoceramica®

timber noce | 80 x 40 cm timber grigio | 80 x 40 cm
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FesteFuge

FesteFuge Spezialfugenmortelsystem: Anwendung fir Beton-
pflaster und -platten, ideal auch bei Betonwerksteinplatten mit
empfindlichen oder beschichteten Oberflachen.

Fugenkreuze

Fugenkreuz schwarz
(3 mm Fugenbreite, 19 mm hoch).

Verpackungseinheit: 100 Sttick.

Pflegemittel

Polish (Pflege fiir Oberflachenveredelungen) -
farblose Hartdispersion. Beseitigt feine optische
Kratzer bzw. Scheuerstellen, besonders auf
hochwertig beschichteten, dunklen Betonwerk-
steinoberflachen; Trocknungszeit: 24 Stunden;
Inhalt: 100 ml.

basalt (0,3 - 0,8 mm)

Zubehor 103
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Rasenbord [ Rasenmahkante

Rasenbord | anthrazit | 5 x 20 x 50 cm
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Produktbeschreibung

Geben Sie mit Rasenbordsteinen Ihren Wegen, Gartenbeeten
und Rasenflachen den richtigen Rahmen. Ob als Einfassung
von Pflasterflachen, als Begrenzung von Griinanlagen oder als
Stellstufen bei einer Treppenanlage eignet sich der Rasenbord
bestens fur eine Vielzahl von Anwendungsfallen. Dank einer
entsprechenden Farbauswahl lassen sich Begrenzungen passend
oder kontrastreich zum Pflaster gestalten.

Fir den perfekten Rasenschnitt. Die Rasenmdhkante sorgt fiir
einen gepflegten Abschluss lhrer Rasenflache zu Pflanzberei-
chen und Wegen. Dabei kénnen die Steine bequem mit dem
Rasenmaher Gberfahren werden. Auch Mahroboter leisten mit
Hilfe der Rasenmahkante prazise Arbeit. So erhalten Ihre Rasen-
fldchen einen sauberen Schnitt und Ihre Gartenanlage einen
gepflegten Eindruck. Durch die Formgebung der Rasenmdhkante
lassen sich Kurven und Bogen und geradlinige Abgrenzungen
ausgezeichnet gestalten.

Rasenmadhkante Maxi
33x16x5cm

Rasenmahkante Mini
22x12x5cm

Rasenbord

(ohne Nut und Feder)
5x20cm, 5x25cm,
6x20cm, 6x25cm
Langen: 50 cm, 100 cm

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

anthrazit naturgrau klinkerrot

Rasenmahkante maxi | naturgrau

rubinrot?

" nur fur Rasenbord

Rasenbord/Rasenmahkante

107



Rechteck-Palisade [ Blockstufe

Rechteck-Palisade | anthrazit, naturgrau

Rechteck-Palisade | anthrazit
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Produktbeschreibung

Ob Einfassungsmauer oder Hochbeet: Die Rechteck-Palisade
ist fur die unterschiedlichsten Einsatzgebiete verwendbar.
Dabei verbinden sie Nutzen und schone Optik in idealer Form.
Ganz gleich, ob Sie Stufen absichern oder Terrassen einfassen
mochten - die Rechteck-Palisade ist vielerorts ein handlicher
Helfer.

Auch fur Treppenanlagen und Geldandeabstufungen im privaten
wie auch im 6ffentlichen Bereich oder als Randbegrenzung fir
Pflasterflachen kommen sie zum Einsatz.

Rechteck-Palisade:
(Vorderseite rundum gefast)

Versetzldnge x Breite x Hohe
16 x 12 x 60 cm
16 x12x90 cm
16 x12x120 cm

Blockstufe:
100x35x15cm

Farben

anthrazit naturgrau

O i

B 1

Blockstufe | anthrazit k

Rechteck-Palisade

109



Santuro®-Landhausmauer

naturgrau
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Produktbeschreibung

Entdecken Sie die Gestaltungsvielfalt der Santuro®-Landhaus-
mauer. Kaum zu unterscheiden von einer klassischen Sandstein-
mauer besticht die Santuro®-Landhausmauer durch ihr rustikales
Erscheinungsbild. Beidseitig bearbeitete Steine in mehreren
Steinlangen und Steinhéhen ermdglichen Konstruktionen aus
gleichen oder verschieden hohen Lagen bis hin zu Wechsel-
schichtmauerwerken. Die durchgehenden Lagerfugen einer
Schichtmauer werden dabei immer wieder durch gréBere Steine
unterbrochen und sorgen so fiir ein lebhaftes Erscheinungsbild.

Mit der Santuro®-Landhausmauer setzen Sie dsthetische
Akzente in Ihrem Garten, ob als freistehende Sichtschutzmauer,
zur Gliederung lhres Gartens in verschiedene Bereiche oder
zum Bau von Hochbeeten. Die Gestaltungs- und Verwendungs-
vielfalt ist nahezu grenzenlos. Schauen Sie doch gerne unter
www.santuro.de oder www.berdingbeton.de. Hier finden Sie
viele weitere Informationen zu Santuro®, den Ergdnzungs-

produkten und Gestaltungsideen.

sandsteinbeige | Schichtmauerwerk

Farben

Santuro®-Landhausmauer/Santuro®-Pfeiler
Santuro®-Mauerabdeckplatte

Schichtmauerwerk

naturgrau sandsteinbeige

UnregelmaBiges Wechselschichtmauerwerk

9 verschiedene Formate:
3 LdngenmaBe: 30/40/50 cm, 3 HéhenmaBe: 22,5/15/7,5 cm

Santuro®-Landhausmauer m



Winkelbordstein/ Winkelrandstein

Winkelrandstein

Winkelrandstein (beidseitig gefast)| 40 x 30 x 22 cm | Wanddicke: 8 cm Winkelbordstein | 50 x 40 x 33 cm | Wanddicke: 10 cm

112 Cestaltungselemente



Produktbeschreibung

Formstabil und verschiebesicher. Pflasterflachen bendtigen
eine stabile und funktionale Einfassung. Dabei gilt es, Ver-
schiebungen der Pflastersteine im Randbereich zu verhindern.
Winkelbordsteine sorgen fir einen seitlichen Halt Ihrer Flachen
und nehmen Schubkrdfte auf. Die winkelférmigen Betonsteine
ohne Stahlbewehrung kénnen Gberall dort eingesetzt werden,
wenn keine statischen Lasten anfallen, Hochbeete befestigt
oder Flachen abgegrenzt werden mussen.

Zur Einfassung von ErschlieBungsstraBen und bei Grundstticks-
grenzen mit Grenzbebauung ist der Winkelrandstein ideal.
Der FuB des Randsteins befindet sich unter dem Bau-
korper der StraBe und wird auf diese Weise eingebunden.
Auf eine aufwendige Rickenstiitze auf fremdem Grund kann
dadurch verzichtet werden. FuBseitig wird an den lotrech-
ten Schenkeln angepflastert. Dadurch ist ein sehr rationeller
Einbau gewdhrleistet.

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

naturgrau

Winkelrandstein /Winkelbordstein 13
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Bauen Sie mit
Gewissen!
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bar ok F | F oA,

naturgrau (feine Oberflache) | 20 x 10 cm

klinkerrot + naturgrau (grobe Oberflache) | 20 x 10 cm
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Produktbeschreibung

Das Abwassersystem unter der Erde wird immer unentbehrlich
bleiben, es ist aber dringend notwendig, fir Entlastung zu
sorgen. Die Folgen Uberlasteter Kanalisationsanlagen sind
bekannt.

Okologische Pflastersteine fithren anfallendes Regenwasser
direkt dem Boden zu und unterstitzen die Kanalisation.
GEOPOR® ist ein Pflasterstein mit diesem &kologischen
Zusatznutzen. Er ist gefertigt aus haufwerksporigem, wasser-
durchldssigem Beton mit grober und feiner Oberflache.
GEOPOR® besitzt eine umlaufende Fase an der Oberseite.

Grobe Oberflache

Formate:
20x10cm,
21,5x10,5cm

Steindicke:
8cm

Wichtiger Hinweis:

Haufwerksporige Pflastersteine knnen im Vergleich zu Betonstein-
pflaster mit einer geschlossenen Betonstruktur ausgepragte Aus-
blihungen und Strukturunterschiede aufzeigen. Vorrangig erfil-
len diese Produkte durch ihre offenporige Struktur die technische
Eigenschaft der Durchlassigkeit, derartige optische Eigenschaften sind
zweitrangig. Auf wasserdurchldssigen Flachen darf grundsatzlich kein
Tausalz verwendet werden.

Feine Oberfldche

Farben

Oberfldche: GEOPOR® (wasserdurchldssig)

Feine Oberflache

klinkerrot

Grobe Oberflache

naturgrau

GEOPOR®

17



Mammut-Rasenstein Typ AV
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Produktbeschreibung

Okologisch wertvoll und duBerst stabil. Der Mammut-Rasenstein
Typ AV bietet mit einem Griinanteil von ca. 30 % genigend
Vegetationsraum zur Bildung von Rasenwurzeln und sorgt fir
einen 6kologischen Ausgleich in der Flachenbefestigung.

Dabei ist der Mammut-Rasenstein Typ AV durch die umlau-
fende Verzahnung gut befahrbar und besonders lagestabil.
Die Verlegung per Hand ist durch ein geringes Eigengewicht
sehr gut mdglich.

Format:

22,5x22,5cm naturgrau

Steindicke:
8cm, 10 cm

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

anthrazit! naturgrau

U Nur in Steindicke 8 cm erhéltlich

Mammut-Rasenstein Typ AV~ 119



-Nockenstei

0KO

3
©
oy
(=)}
=
3
2
©
=

Uy

i) J.____I__ i
.L._ [ [
X ,ﬂf ]

.

/

"
5

.
!

W

naturgrau

Okopflaster

120



Produktbeschreibung

Belastbar und versickerungsfdahig. Kein Widerspruch.
Der Oko-Nockenstein im klassischen Rechteckformat, mit
Vorsatz und einer umlaufenden Fase an der Steinoberfldche,
|asst das Niederschlagswasser Gber seine 1 cm breite Fugen
ins Erdreich versickern. Mit einem Dranfugenanteil von 12 % wird
der Oko-Nockenstein einem Okopflaster damit mehr als gerecht.
Ein besonderes Plus: Die Steindicke von 8 cm halt einer
Verkehrsbelastung mit Pkw problemlos stand.

Besonders groBe Flachen profitieren von den Vorziigen der
maschinellen Verlegemdglichkeit. Der Oko-Nockenstein wird
als Verlegeeinheit geliefert, fiir einen zeit-und kostensparenden
Einbau. Perfekte Kombinationsméglichkeiten zum Oko-
Nockenstein bietet Ihnen unser klassisches Rechteckpflaster mit
einer breiten Farbpalette.

Format:
21x10,5cm

Steindicke:
8cm

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

anthrazit naturgrau

Oko Nockenstein

121



O KOLIT® Plus

naturgrau

anthrazit

122 Okopflaster



Produktbeschreibung

Attraktives nachhaltiges Wechselspiel. Mit dem Wechsel aus
Rasenfuge und Pflasterzone wird bei OKOLIT® Plus sowohl
der 6kologische Aspekt als auch der gestalterische Anspruch
berlcksichtigt. Die einseitigen Abstandsnocken gewahrleisten
die nachhaltige Versickerung von Niederschlagswasser und
sorgen gleichzeitig fir Stabilitdt und eine Verschiebesicherung.
Dabei liegt der Dranfugenanteil des OKOLIT® Plus bei ca. 12 %
und der Grinfldchenanteil bei ca. 20 %.

Die innovative D-Punkt-Fugentechnik erzeugt ein gleichmaBi-
ges Fugenbild und ist gleichzeitig eine praktische Verlegehilfe.
Begriinen Sie die Fugen fir ein lebendiges Flachenbild oder
fullen Sie ein durchlassiges, filterstabiles Material fir einen
zurtickhaltenden Flachenverlauf ein. Die Flachengestaltung
bietet Ihnen noch zu wenig Abwechslung? Dann kombinieren
Sie OKOLIT® Plus mit dem Modula Plus®-Programm, auf Seite 32.

anthrazit

8cm . <—4cmlange

Abstandnocken 7

Fugentechnik

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

anthrazit

OKOLIT® Plus 123
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Produktbeschreibung

Natdrlich grin. Mit der Rasengitterplatte erhalten Sie einen
perfekten Mix aus Rasen und stabiler Pflasterflache. Rasen-
gitterplatten eignen sich fir alle Nutzflachen, ohne auf
eine Begriinung verzichten zu missen. Die Kammern der Rasen-
gitterplatte bieten mit ca. 40 % reichlich Raum zur Wurzelbildung
und fir ein natdrliches Wachstum. Die griine Losung erhalten
Sie in 10 cm Stérke fir Zufahrtswege, Garagenauffahrten und
Pkw-Stellplatze oder in 8 cm Stdrke fir den fuBlaufigen Bereich
von Wegen und Sitzplatzen.

Je nach Umgebung und optischem Anspruch kénnen die
Kammern naturlich auch mit Splitt befullt werden. Fir eine befes-
tigte ebene Fldche setzen Sie auf unseren Rasengitter-Fiillstein,
mit dem Sie in unterschiedlichen Farbgebungen interessante
Flachenmuster kreieren kdnnen.

Format:
60 x40 cm

Steindicke:
8cm, 10 cm

= ke L
Glatte Oberfldche

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

naturgrau

naturgrau

Rasengitterplatte
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Verde

Verde Flor | anthrazit ¢
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Produktbeschreibung

Quadratisch 6kologisch gut. Ob mit Splitt gefiillt oder begriint
Iasst der quadratische Okostein Verde Niederschlagwasser tiber
seine Dran- oder Rasenfugen versickern. Dafiir sorgen die 3 cm
Abstandhalter des Verde Flor mit einem Rasenfugenanteil von
ca. 28 % oder die 1cm Abstandhalter des Verde Dran mit einem
Dranfugenanteil von ca. 8 %. Die Abstandnocken beider Aus-
fihrungen stehen fir Stabilitat und eine Verschiebesicherung.

Eine gute Befahrbarkeit, wasserdurchldssig und optisch
ansprechend, vereint Verde funktionelle, dsthetische und 6ko-
logische Eigenschaften gleichermaBen. Verde eignet sich ideal
fir lange Auffahrten und Wege rund ums Haus und passt wun-
derbar zum Gestaltungspflaster der Modula-Familie.

Verde Flor | 20 x 20 cm Verde Drén | 20 x 20 cm
(mit 3 cm Abstandhalter) (mit 1 cm Abstandhalter)

Verde Drdn | naturgrau

@ Steindicke:
8cm, 10 cm

Farben

Oberflache: naturbelassen (unbehandelt)

anthrazit

Verde 127
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Ein Paradies fur
| Menschen und Insekten
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Warum eine Gartenoase?

Da unser Garten ein wichtiger Lebensraum fir eine Vielzahl
an Insekten ist, sollte er nicht nur mit Beton und Steinen
gestaltet werden (siehe hierzu auch Seite 7,,Schottergarten schaden
allen). Dies ist zwar fir das menschliche Auge schén anzusehen,
aber hier finden die Inseken nicht ihren wichtigen Lebensraum.
Dabei sind die Insekten nicht nur fir die Natur, sondern auch fir
uns Menschen sehr wichtig.

So bilden sie eine Hauptnahrungsquelle fir viele Tiere (z. B. Vogel
und Fische), auBerdem werden 80 % aller Wildpflanzen von ihnen
bestaubt. Ohne Insekten wiirde zum Beispiel die Tomatenpflanze
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keine einzige Frucht tragen, ca. 35 % unserer Lebensmittel sind
abhangig von der Bestaubung. Ein weiteres Beispiel ist die Honig-
biene: Ohne sie hatten wir keinen Honig mehr.

Um einen schénen und insektenfreundlichen Garten zu erschaffen,
in dem sich nicht nur wir uns wohl fihlen, sondern auch die fur
uns so wichtigen kleinen Lebewesen sind nur ein paar Handgriffe
notig. Und das Beste: Vieles ist einfach zu realisieren, da man es
selber bauen kann. Laden Sie also nicht nur Familie und Freunde
sondern auch Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und viele andere
Insekten in Ihre Gartenoase ein!



Do it yourself!-ldeen

Krauterspirale

Krauterspiralen erfreuen sich schon seit Jahren groBer Beliebt-
heit. Diese bieten nicht nur eine tolle Méglichkeit verschiedene
Krduter im eigenen Garten zu pflanzen, sondern sind auch eine
ganz besondere Augenweide. Und das Beste: Auch Bienen moégen
Rosmarin, Salbei, Dill & Co., denn die Kréuter sind fir sie eine gute
Nahrungsquelle. Wichtig ist dabei natlrlich, dass die Kréuter auch
Bliten tragen. Es lohnt sich also, einen Teil der Krduter nicht gleich
zu ernten, sondern zu warten, bis sie zu blihen beginnen. Die Idee
der Krduterspirale ist dabei ganz einfach: Durch die Spiralform
kénnen auf kleinstem Raum verschiedene Feucht- und Klimazonen

Vertikaler Garten

Eine moderne und gleichzeitig platzsparende Variante fur Wild-
blumen ist ein vertikaler Garten. Der Trend entstammt dem
Urban Gardening. In Form von griinen Wénden und Paletten-
Regalen erobert er die Balkone, Terrassen und auch Garten.
Sie konnen lhren vertikalen Garten auf sehr unterschiedliche
Weise verwirklichen. Unsere Idee: Vewenden Sie alte Holzpaletten.
Diese bestechen durch ihren ganz besonderen Charme.

Gleichzeitig sind sie robust, mit einer Lasur schnell wetterfest
zu machen, einfach zu bekommen und gleichzeitig wunderbar
nostalgisch und modern. Einfach die Palette mit Gartenfolie
beziehen. Die obere Seite bleibt offen, um die Palette mit Erde und
Diinger zu flllen. Unser Tipp: Legen Sie die ersten 2 - 3 Wochen
die Palette waagerecht hin. Wenn die Pflanzen rauswachsen,
kénnen Sie die Palette vertikal stellen bzw. aufhdangen.

simuliert werden. So finden mediterrane Krauter wie Rosmarin und
Lavendel, die eine Vorliebe fir trockene und nahrstoffarme Boden
haben, ebenso einen Platz wie die heimische Pfefferminze, die es
feucht und nahrstoffreich liebt. Im Turm der Krduterspirale ist es
trocken, das ist ideal flir mediterrane Krauter wie Salbei, Rosmarin
oder Thymian. Den mittleren Zirkel der Spirale bewohnen Krau-
ter, die wie Koriander, Zitronenmelisse oder Schnittlauch auch in
normalem Gartenboden wachsen. In den unteren Bereich pflanzt
man Krduter, die es gerne frischer mdgen wie beispielsweise Minze,
Basilikum oder Petersilie.
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Insektenhotel

Fir viele Insekten wird nicht nur das Nahrungsangebot kleiner,
sondern auch die Auswahl an Nistmdglichkeiten. In unserer
aufgerdumten Welt finden z. B. viele Wildbienenarten keine
Hohlrdume oder Réhren mehr fir ihre Brut. Mit einem selbst-
gebautem Insektenhotel machen Sie den Insekten das Nis-
ten ein bisschen einfacher. Dazu bendtigen Sie eine alte Dose
(10 - 20 cmhoch) sowie zur Befiillung kleine Aste, hohle Pflanzen-
stangel (z. B. Schilf) oder Stroh. Das Fillmaterial sollte ungefahr
auf die Lange der Dose gekiirzt werden und ggf. abgeschmirgelt
werden, da die Insekten sich sonst an den Fliigeln verletzen kénnen.

Beim Beflllen ist darauf zu achten, dass das Material méglichst
dichtin die Dose gepackt wird. So kann nichts herausfallen oder
von den Végeln herausgezogen werden. Diese Dose kann natrlich
vor dem Beflllen noch mit Farbe oder Bandern verziert werden.
AnschlieBend wird das fertige Insektenhotel im Garten an einem
mdglichst geschitzten, sonnigen Ort aufgehdngt. Am besten in
leichter Schraglage nach unten, damit kein Wasser eindringen
kann. Dabei ist zu beachten, dass das Insektenhotel trotzdem
stabil befestigt ist und nicht ins Schaukeln geraten kann.

Do it yourself!-ldeen



Eine Gartenoase erschaffen!

Wildblumenwiesen

B Blumenwiesen setzen bunte Akzente in der Gartenoase

B pflegeleicht, da nur 1-2 mal pro Jahr gemaht werden muss
B keine zusatzliche Bewdsserung notwendig

B am Besten werden heimische Wildblumen eingepflanzt

B z. B. Schneeheide, Ginsterbliiten, Lavendel,
Sonnenhut, Sommerflieder, Herbst- oder Winter-Astern

134 Gartenoasen



Obstbiume

B frisches Obst aus dem eigenen Garten

besonders Kinder haben SpaB an der Ernte

es sollten regionale Obstsorten angebaut werden

z. B. Pflaumen-, Kirsch- oder Apfelbdume

Brombeeren sind nicht nur bei uns beliebt, sondern auch bei
vielen Tieren (z. B. Schmetterlinge, Hummeln, Raupen)

Gaartenteich

B bietet Lebensraum fir viele verschiedene Tiere
(z. B. Fische, Frosche, Libellen)

B kann mit der Wildblumenwiese und der ruhigen Ecke zum
Lesen und Entspannen ideal kombiniert werden

B st ein echter Hingucker im Garten

B in der Nahe des Teiches ist es durch die Pflanze und das
Wasser im Sommer etwas kihler

Ruhige Ecke zum Lesen und
Entspannen

B im Grinen kann man der Natur besonders gut lauschen
und einfach entspannen oder lesen

B passt superin die Nahe des Gartenteiches

Do it yourself!-ldeen
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Der Werkstoff Beton

M Das Material

Nur wenige sind sich Uber die Qualitat, die Vielseitigkeit und Na-
turlichkeit von Beton im Klaren. Unsere exklusiven Produktideen
sind aus guten Grinden Betonprodukte: Dieses Material lasst
sich unendlich variantenreich formen. Es ist widerstandsféhig,
dauerhaft, zeitlos schén und durch und durch aus natdrlichen,
mineralischen Werkstoffen.

M Beton und Naturstein

Die vielseitigen Gestaltungsmoglichkeiten von Beton-Oberflachen
haben wir genutzt. Sie sind entweder mit Natursteinzuséatzen ver-
arbeitet oder bestehen aus hochwertigen Hartgestein-Edelsplitten.
Diese wiederum lassen sich strahlen, schleifen, strukturieren, usw.

M Farbunterschiede

Beton besteht aus den Naturprodukten Kies oder Edelsplitte, Sand,
Zement und Wasser. Dadurch ist auch seine Farbe nattrlichen
Schwankungen unterworfen. Ein hellerer Sand oder ein dunkler
Zement - schon kann die Farbe oder auch die Oberflachentextur
abweichen. Bei der Produktion von Betonerzeugnissen kénnen
selbst unter sorgfaltiger Beachtung aller fur die Farbkonstanz
maBgebenden Einfliisse (Zuschlagsstoffe, Struktur, Farbe, Zement,
Feuchtigkeit, Temperatur der Erhdrtungsphase, Pigmentqualitat
etc.) Farbschwankungen auftreten. Farbschwankungen sind mit
einfachen Mitteln nicht messbar und kénnen daher nur nach Augen-
schein beurteilt werden. Vereinbarungen Gber die gewiinschte
Farbe/Oberflache sind lediglich im Rahmen der herstellungsbe-
dingten Schwankungen maéglich. Wir verwenden hochwertige und
dauerhafte Eisenoxydfarben. Leichte Farbunterschiede zwischen
den einzelnen Formaten bei einer Produktreihe oder auch inner-
halb eines Formates sind produktionsbedingt und unterstreichen
den nattrlichen Charakter unserer Steine. Beachten Sie bitte, dass
farbige Betonsteinflachen durch Bewitterung und Benutzung eine
optische Verdnderung der Farbe erfahren kdnnen. Um bei der Ver-
legung Farbunterschiede zu vermeiden, missen die Pflastersteine
wechselweise aus mehreren Paketen entnommen und verlegt
werden. So erhdlt man, auch bei einfarbigen Betonerzeugnissen,
eine ausgeglichene Farbgestaltung in der Flache.

M Beton und Umwelt

Beton ist aus Naturprodukten gemacht und verhalt sich auch natdr-
lich. Das heiBt: Er dehnt sich bei Warme leicht aus und zieht sich bei
Kalte etwas zusammen. Je nach Bewitterung und Beanspruchung
zeigen sich optische Verdnderungen von farbigen Betonfldchen,
die auf eine Verschmutzung zuriickzufiihren sind. Es kénnen aber
auch Fremdpartikel (z. B. nasses Laub, Blutenstaub, Blumentdpfe,
Diinger, Obst, Fett aus dem Grill, etc.) punktuelle Verfarbungen
hervorrufen, die sich unter natirlicher Bewitterung gréBtenteils
wieder auflésen. Fir Rost (z. B. bei Eisenstiihlen), Rasendiinger
oder andere hartnackige Verunreinigungen empfehlen wir spezielle
Steinpflegemittel. Die Patina, die sich im Laufe der Jahre auf der
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Oberflache bildet, macht das Produkt edel. Unser Grundsatz lautet:
Nicht die Natur kopieren, sondern mit Naturrohstoffen naturnahe,
langlebige Betonsteine produzieren.

B Ausblihungen

Ausblihungen sind weiBe Flecken oder weiBe Farbschleier, die
sich auf der Steinoberflache von Betonprodukten bilden kénnen.
Sie bestehen aus Kalk, der beim Abbinden des Zementes als
Calciumhydroxid entsteht und an der Steinoberflache mit der
Kohlensaure der Luft Calciumcarbonat bildet. Ausblihungen ent-
stehen vornehmlich durch besondere Witterungsbedingungen,
denen die Betonerzeugnisse besonders im jungen Alter des Betons
ausgesetzt sind. Wo die Betonerzeugnisse einer normalen Bean-
spruchung (Witterung, Verkehr usw.) unterliegen, verschwinden
die Ausblihungen im Allgemeinen innerhalb der ersten ein bis
zwei Jahre. Ausblihungen sind nach dem Stand der Technik nicht
immer zu vermeiden.

M Hinweise

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung
von Rohstoffen wie Sand, Kies, Brechsand, Splitt, Zement, Wasser,
die naturlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeidbar.
Sie kdnnen bei Betonprodukten fertigungs- und rohstoffbedingt
auftreten, auch innerhalb einzelner Lieferpartien schwanken und
sich im Laufe der Zeit durch Umwelteinfliisse, gebrauchsbedingten
VerschleiB und/oder Verschmutzungen verdndern, ohne dass hierin
ein Mangel besteht. Leichte MaBtoleranzen im Bereich der DIN EN
sowie Ausblihungen sind aus produktionstechnischen Grinden
madglich und stellen keinen Mangel dar.

Drucktechnisch bedingt kdnnen die von uns gelieferten Materialien
hinsichtlich Farbgebung und optischer Wirkung von Abbildungen
und Mustern abweichen. Unsere Artikel werden nach den geltenden
DIN EN-Vorschriften gefertigt und unterliegen dem Guteschutz,
dessen Mitglied wir sind. Bei der Umsetzung von Einbauhinweisen,
Hinweisen zur Pflasterverlegung und zum Pflastereinbau sind
grundsatzlich die technischen Regeln fur Pflasterbauweisen sowie
das ,Merkblatt fiir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Platten Teil 1* und/oder das ,,Merkblatt fir wasserdurchldssige
Befestigungen und Verkehrsflachen® der FGSV zu beachten.



Steine brauchen Patina

Patina gilt als Beweis fiir das Alter von Werkstoffen, Gebrauchs-
und Kunstgegenstanden. Sie macht den Einfluss der Zeit und
der Umwelt sichtbar. Schon in der Antike konnte man sich dem

Reiz der Vergdnglichkeit nicht entziehen. Die alten Romer waren
Meister darin, der Farbvielfalt ihrer Bronzestatuen durch kiinstliche
Alterungsprozesse nachzuhelfen. Das Phanomen Patina zieht sich
durch alle Stilepochen. Und immer gab es Freunde und Feinde der
Patina. Denn was die einen als Altersasthetik akzeptieren und als
Schénheit erleben, bedeutet fir die anderen Schmutz, Schaden
und Verfall, der sofort gestoppt werden muss. So geschieht es, dass
im Frthjahr, lange bevor die ersten Rasenmadaher durch die Garten
rattern, die Hochdruckreiniger Hochkonjunktur haben. Seit es bei
jedem Discounter flr jeden Haushalt erschwingliche Gerate gibt,
wird um die Wette gereinigt. Keine Mauer, kein Pflaster, keine
Treppe bleibt verschont. Moose, Algen und Flechten, die als Zeugen
der Zeit Gber das Jahr heimlich gedeihen konnten, sind chancen-
los gegen den scharfen Strahl. Schnell sind die Spuren des Alterns
beseitigt. Alles glanzt wie neu. Jetzt darf die Sonne kommen.

Patina als Umweltindikator

Gemalde, Bronzestatuen, Minzen, Grafiken und auch Teppiche
zeigen hochst vielfaltige, individuelle Auspragungen und Arten
der Patina. Kupfer und Bronze ziert Griinspan, Gemalde ein Fir-
nisschleier, Holz lebt durch Gebrauchsspuren und Eisen adelt der
Edelrost. Die vielfaltigsten Arten der Patina aber sind auf Steinen

zu entdecken. Auf Steinen kann man die gesamte Palette von

Einflissen - organische, anorganische, atmospharische, chemisch-
physikalische - beobachten, die den Alterungsprozess begleiten.
Steine, ob aus der Natur oder kiinstlich hergestellt, ob fiir Statuen
oder fur Mauern, Wege und Treppen verwendet, wechseln die
Farbe, verandern ihre Oberflachen, werden dunkler oder heller
und bilden Symbiosen mit Kleinstorganismen. Algen, Flechten und
Moose formen eine organische Patina. Sie gedeihen am besten in
Schattenbereichen und lieben es feucht. Sie bringen echtes Leben
in den Stein und sind Zeichen einer intakten Umwelt. Wo Moose,
Algen und Flechten gedeihen, ist die Umwelt in Ordnung. In einer
mit Abgasen und Schadstoffen belasteten Umgebung gedeihen
sie nicht. Da sie auch keine Wurzeln bilden und nur an der Ober-
flache haften, verursachen sie auch keine Schaden.

Die Natur als Designer

Die Betonsteinindustrie hat in den letzten Jahrzehnten mit groBem
Aufwand eine unendliche Vielfalt an Mauer- und Pflastersteinen
flr 6ffentliche wie private Rdume entwickelt und zu kompletten
Systemen erweitert. Neben stilistisch klaren, funktionellen Formen,
Oberfldchen und Farben sind Produkte entstanden, die Natursteine,
altes Baumaterial und sogar andere Werkstoffe wie Holzbohlen
perfekt imitieren. Dass bei vielen Produkten Anzeichen von Patina
gleich mitgestaltet wurden, war nur ein logischer Schritt.

Wer mit diesem Material eine Mauer baut, einen Weg pflastert
oder Brunnen mauert, kann beruhigt auf den Hochdruckreiniger
verzichten. Denn wer sich auf das Spiel mit Zeit und Natur einldsst,
wird reichlich belohnt. Die Steine werden tber die Jahre kostenlos
von der Natur gestaltet. Flechten und Moose bringen Mauern und
Pflaster zum Bliihen mit beeindruckenden Farben und Formen.
Jeder bekommt Uber die Patina ein unverwechselbares Gesicht.
Steine brauchen Patina! Oder ist es eher umgekehrt? Steine tra-
gen den Nimbus der Ewigkeit und Patina ist Zeuge ihres Alters.
Eine klassische Symbiose in der sich Patina zum Stimmungstrager
entwickelt und das Gefihl vermittelt, dass auch Steine leben. Nur
eben sehr, sehr langsam.

Bernhard Hellmuth
Freier Journalist und Autor
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Gartentriume
werden wahr!
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Verlegebeispicle

/‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ™ 1/2 Reihenverband /‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ™ 1/3 Reihenverband
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Produkt RastermaB St./m? ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Produkt RastermaB St./m?
cm ca. cm ca.
[ [ [ [ ] [ 1 [ 1 |
| ] | ]|  ModulaPiuse 2010 48 0 1] Modula Plus® 20/10 48
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Altlander Hofpflaster® ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Q'“épd@ef Hofpflaster®
Basalit® asalit
‘ ‘ ‘ ‘ Basalit® Plus 21/14 33 Basalit® Plus 2114 33
Nordico® plan Nordico® plan
Nordico® antik Nordico® antik
Ambiente antik 24/16 25,5 Ambiente antik 2416 255
Basalit® antik 28/21 16,5 Basalit® antik 2821 16,5
Centaro® plan 32/16 19,25 Centaro® plan 32[16 19,25
Riva Nova® soft 275/16,5 21,6 Riva Nova® soft 33/275 10,8
Riva Nova® soft 33/275 10,8 Riva Nova® soft 49152758 W3
Riva Nova® soft 49,5/275 73 Modula Plus® 30/15 22
Modula Plus® 30/15 22 Modula Plus® 30/20 16
Modula Plus® 30/20 16 Modula Plus® 60/30 5,5
Modula Plus® 60/30 5,5 Ferrara®-Struktur 60/40 4
®_ ®_
Ferrara®-Struktur 60/40 4 Ferrara PI-atte 80/40 312
GeoCeramica®
Ferrara®-Platte 80/40 3,12
‘ Ellenbogenverband Variation 1 ] | Blockverband
— rodukt asterma t./m rodukt asterma t./m
Produk R B St./m? ‘ ‘ Produk R B St./m?
cm ca. ‘ cm ca.
Altlander Hofpflaster® ‘ ‘ ‘ Altlander Hofpflaster®
L ] Basalit® ‘ ‘ Basalit® Plus
Basalit® Plus 2114 33 ‘ Nordico® plan 214 3
Nordico® plan ‘ ‘ ‘ Nordico® antik
Nordico® antik
| \ Ambiente antik 24016 255
e i i \ [ ]
Ambiente antik 2416 25,5 Basalit® antik 28/21 16,5
—
Basalit® antik 28/21 16,5 Modula Plus® 30015 -
i ®
Riva Nova® soft 27,5/16,5 21,6 Modula Plus® 30020 -
Riva Nova® soft 33/27,5 10,8
Riva Nova® soft 49,5/27,5 73
Modula Plus® 30/20 16
Ferrara®-Struktur 60/40 4
Ferrara®-Platte 80/40 312

Hinweis: Alle angegebenen Bedarfsmengen sind ca.-Angaben. Sie wurden in angemessener Weise gepriift, sind jedoch unverbindliche Aussagen, fiir die keine Haftung
ibernommen wird. Unsere Verlegebeispiele beinhalten teilweise Sonderformate. Bitte erfragen Sie hierfir die auftragsbezogenen Lieferzeiten.
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1/2 Reihenverband

Produkt

Basalit®
Modula Plus®

GeoCeramica®

RastermaB  St./m?

cm ca.
14/14 49,5
20/20 24
60/60 2,77

Flechtverband mit zwei Formaten

Produkt

Basalit® antik

Ambiente antik

Modula Plus®

RastermaB St./m’

cm ca.
21/14 25+
14/14 12,5
2416 19 +

16/16 9,5
30/20 12,5+
20/20 6,25

Blockverband mit zwei Formaten Var. 2

Produkt

Basalit® antik

Modula Plus®

RastermaB St./m?

cm ca.
21/14 20+
14/14 20
30/20 10 +
20/20 10

™

1/3 Reihenverband mit zwei Formaten

Produkt RastermaB
cm
Basalit® ﬂﬂ:
Ambiente antik ?g/qg
Modula Plus® ;gﬁg
Modula Plus® gggg

Blockverband mit zwei Formaten Var.

Produkt RastermaB
cm
Basalit® antik 12;;::
Ambiente antik ?g/qg
Modula Plus® 38;38

St./m?
ca.

20 +
20

15,5+
15,5

10 +
10

3,7+
3,7

1
St./m?
ca.

24+
14,5

18,5 +
n

2+
7

Ellenbogenverband mit zwei Formaten

Produkt RastermaB
cm

. . 21/14
®
Basalit® antik 14/14
30/20
®
Modula Plus 2020

Verlegebeispiele

St./m?
ca.

20+
20

10+
10
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Verlegebeispicle

/‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ™\ Reihenverband mit Formatwechsel /~ ‘ ‘ )\ Diagonalverband mit zwei Formaten
| | | | | Produkt RastermaB  St./m? T | Produkt RastermaB  St./m?
cm ca. [ cm ca.
I R ® Zujie | B - 0 20/20 125+
Modula Plus 2020 165 Modula Plus 20/10 25
[ I 1

I . I Diagonalverband mit Diagonalverband
/L}_L H I H‘ H zwei Formaten im Block
H H Produkt RastermaB St./m’
I I H I I—F Produkt RastermaB St./m’ cm ca.

— — o Ca' Modula Plus® 20/10 48

iI 1] - T il Modula Plus® 2281/;?) 'Zg Modula Plus® 30/15 22

H I H Centaro® plan 32/16 19,25
@l

T

Schachbrett ] N Blockim Ellenbogenverband

Produkt RastermaB St./m? ‘ Produkt RastermaB  St./m?

cm ca. L ‘ ‘ || cm ca

Modula Plus® 20/20 24 ‘ | Modula Plus® 20/10 48

GeoCeramica® 60/60 2,77 I 1 1 Modula Plus® 30/15 22
I I ‘ | | Centaro® plan 32/16 19,25

‘ ‘ Modula Plus® 60/30 5.5

VM 18 1/

Riva Nova® soft Riva Nova® soft

1/3 Reihenverband mit zwei Formaten L [ T T [ T 1T Reihenverband mit Formatwechsel
Produkt RastermaB St./m? ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T T T ‘ ‘ ‘ Produkt RastermaB  St./m?
‘ ‘ cm ca.
49,5[275 4,4+ I 33/27,5 73+

cm ca. ““

33/27,5 A ‘ ‘ ‘ 16,5/27,5 73
30/20 12,5+
[T L T T 1T ® !
‘ ‘ Modula Plus 2010 2.5
60/30 41+
® )
M 21 Modula Plus 30,20 41

Hinweis: Alle angegebenen Bedarfsmengen sind ca.-Angaben. Sie wurden in angemessener Weise gepriift, sind jedoch unverbindliche Aussagen, fiir die keine Haftung
ibernommen wird. Unsere Verlegebeispiele beinhalten teilweise Sonderformate. Bitte erfragen Sie hierfir die auftragsbezogenen Lieferzeiten.
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Reihenverband mit drei Formaten

Produkt RastermaB St./m?
cm ca.

49,5/27,5 3,6+

Riva Nova® soft 33/27,5 3,6+
16,5/27,5 3,6

Reihenverband mit zwei Formaten

Produkt RastermaB  St./m’
cm ca.
Riva Nova® soft ?2: /l ;; : 5;}:
Modula Plus® ggﬁg 4;‘1;
Modula Plus® 2%9?8 1'12;;

Reihenverband mit zwei Formaten Var. 2

Produkt RastermaB  St./m?
cm ca.
) : 2114 25+
®
Basalit® antik 1414 2.5
30/20 12,5+
M o )
odula Plus 20/20 6,25

Wilder Verband mit zwei Formaten

2

Produkt RastermaB St./m
cm ca.
) 33/275 73+
® 5 5
Riva Nova® soft 16275 73

§E

Reihenverband mit drei Formaten

Produkt RastermaB St./m?
cm ca.

49,5/27,5 3,6+

Riva Nova® soft 33/275 3,6+
16,5/275 5

Flechtverband

Produkt RastermaB  St./m’

cm ca.

Altlander Hofpflaster® 49,5/275 3,6+
Basalit® 33/275 3,6+
Basalit® Plus 16,5/27,5 5

Ambiente antik 2416 25,5

Ellenbogenverband Variation 3

Produkt RastermaB St./m?
cm ca.
Riva Nova® soft 27,5/16,5 21,6
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Verlegebeispicle

Ellenbogenverband mit drei Formaten Var. 1

Produkt RastermaB  St./m?
cm ca.

28[21 73+

Basalit® antik 2114 14,6
14[14 73

/‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ™\ Reihenverband mit Formatwechsel
‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Produkt RastermaB St./m?
cm ca.
| \\ |‘ | \\ \‘ | \\ aha  2ms
. ) 2416 13+
‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Ambiente antik 161 19,5
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1N

Diagonalverband

Reihenverband mit Formatwechsel

Produkt RastermaB St./m?
cm ca.
. 3275 3.4+
2 5 g
Riva Nova® soft 27501655 15,2

Reihenverband mit zwei Formaten

%ﬂ
]
.
&

s ‘ o ‘ L: Produkt RastermaB St./m’
:T ‘ ‘ B cm ca.
— ‘ — Riemchen plan/

L] ‘ ‘ ] ‘ i Riemchen antik 217 o7

q ‘ ‘ ™ Blockverband
I ‘ | ‘ ‘ Produkt RastermaB  St./m?
cm ca.
‘ ‘ ‘ Modula Plus® 20/10 48
—— ‘ — ‘ ] ‘ Modula Plus®
‘ ‘ ‘ Viato® fein 20ji5 2
\/ Modula Plus® 60/30 5.5

Produkt

Basalit®

Modula Plus®

Produkt

BT
i

il

Modula Plus®

RastermaB  St./m?
cm ca.
2114 145+
1414 29
3020 74+
20/20 14,2

Kleiner Kreuzverband mit zwei Formaten

RastermaB St./m?

cm ca.
20/20 18,5+
20/10 12,33

Hinweis: Alle angegebenen Bedarfsmengen sind ca.-Angaben. Sie wurden in angemessener Weise geprift, sind jedoch unverbindliche Aussagen, fiir die keine Haftung

ibernommen wird. Unsere Verlegebeispiele beinhalten teilweise Sonderformate. Bitte erfragen Sie hierfir die auftragsbezogenen Lieferzeiten.
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/‘\ [TTTTTTTTTTTTTN™ Reihenverband mit Formatwechsel [T L T1 L T1 Reihenverband in drei Formaten
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Produkt RastermaB St./m? ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Produkt RastermaB St./m?
GEAINN NRRRRNN T P mie I
20/20 12,5+ 30/20 8,3+
Modula Plus 20/10 25 Modula Plus® 20/20 83+

| || | ] | [T I T ]
2010 83
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Materialbedarf:
Fir die dargestellte Fldche werden folgende Mengen des ARENA®-
Pflasterstein-Systems bendtigt: ca. 0,59 m x 1,37 m = ca. 0,80 m?
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Verlegebeispicle

Forena

0,80 m

Bahnenverlegung

Drei verschiedene Breiten und
acht verschiedene Ldangen,
immer komplett in einer Lage.
1Llage = 0,92 m?

Lieferbar nur in kompletten Lagen!

1,20 m '

Verlegeprinzip

vertikalen Fugen erhalten.

. Aus mehreren Paketen gemischt verlegen.

3. Die Steine miissen farblich gemischt werden.
Faustregel: Neben dem jeweils verlegten Stein
maoglichst einen Stein mit einem anderen

|[ — Farbton verlegen.

|| " | " i 1. Darauf achten, dass Sie keine durchgehenden

N

4. Fur einen geraden Randabschluss in der
Vertikalen Steine zuschneiden.

OKOLIT® Plus

Modula Plus® 30 x 20 cm, naturgrau
| i T L L i i ik i L (] ik

LA A A A A A A A A A A A S A A A A A S A A SR A AR AA A AA A
W W WO W O W W W,
O O O O O O O O O
Okolit® Plus 30 x 20 cm, naturgrau

LA S A A8 AL A S A A S AL A S A A A A A S A A A R S8 S A S AA A A A

W, W, W,W,WW,W,WW, W, W, W, W, W, W, W, W W W W, W, W W W W, W, W, W, W

Hinweis: Alle angegebenen Bedarfsmengen sind ca.-Angaben. Sie wurden in angemessener Weise gepriift, sind jedoch unverbindliche Aussagen, fir die keine Haftung
Gibernommen wird. Unsere Verlegebeispiele beinhalten teilweise Sonderformate. Bitte erfragen Sie hierfiir die auftragsbezogenen Lieferzeiten.
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Tacano®

Doppelreihenverband

Reihenverband

e N

Vario Grande

Wilder Verband

D B
A
C
A
B
E

Ellenbogenverband

Reihenverband mit 3 Formaten

A 11 11 Frr 11

Lieferformation

Einzelformate:

A: 50,00 x 37,40 cm
B: 37,40 x 37,40 cm
C:18,65x 37,40 cm
D: 31,40 x 18,65 cm
E: 18,65 x 18,65 cm

Verlegebeispiele
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Verlegebeispicle

Santuro®-Landhausmauer

Bei einer Schichtmauer kénnen die Steinlagen gleich oder verschieden hoch sein. Bei einer Wechselschichtmauer werden Steine mit
unterschiedlichen Héhen verbaut, wodurch ein interessanter Schichtenverlauf entsteht.

M Schichtmauerwerk Typ 4 Typ2 | Typ3 X : .
[ r I [ [ | I 1
e e o 1 kel B S T T |
I 1 T I I | | | | I I
B i | 1 L 1
L ! i . 1 ! L ! L 1 ! I ] !
— T [ BT | EEE] ] |
Steinhéhe: 75 mm Steinhéhe: 150 mm Steinhéhe: 225 mm
Steinldngen: 300, 400, 500 mm Steinldngen: 300, 400, 500 mm Steinldangen: 300, 400, 500 mm
Typ 12
Typ 11 P
Typ 10 [ I | ]
1 ¥ 1 [ | 150
rl lI I I 1 r | 1 I 75 v ;
150 i | |50 o 75
3 I I 75 O | e l 5 &8 4 1 150
M RegelméBiges Wechselschichtmauerwerk L ] i 225 L [ ] ] i 225 L | E 225
¢ 1200 ‘ ‘ 1200 4
Typ 15
Typ 14 L 1 | |
[ 1 y ] T 225
225
I i 75 T | 75

— 750 —
~
ul
+—— 900
o
(8]

1200

: 1200 { L 1200 {

In der Regel besteht die kleinste Versandeinheit aus den Steinlangen 300 mm, 400 mm und 500 mm = 1200 mm.
Produktionstechnische Anderungen bei den Steinldngen bleiben vorbehalten.

M UnregelmaBiges Wechselschichtmauerwerk Typ 20 (Mauerbeispiele einer Verpackungseinheit 2,43 m?)
C — — N — — |
r I 1 L L 1 1L 1
! [ e
c“nL &
‘ 2300 4 ‘ 2700 ]

Typ 20 - zwei Module aneinandergesetzt
‘-—[r"—‘)‘r—ﬁ[r’— T T I I B
I 3l ![ : ] - i —4[ 7‘%4 I
[ 71
t - 3800
Endsteine und Passsteine aus Typ 4 missen  Damit keine durchgehende Fuge entsteht, zwei Steine tauschen.
ggf. vor Ort eingepasst werden.

t+— 600 —¢

M Ergénzungsprogramm

End- Ecksteinsatz (mit 3 bruchrauen Seiten) U Pfeilerabdeckplatte Santuro®-Klebemortel 25 kg
225er DD 475
| A
150er ﬁ D D 50
— | - i E Mauerabdeckplatte
75er 7 ] D D D il 1
)
%? [ - T oo .
=/ 2 [ T
e T~ o
S 1000 e
Hohe 300 Héhe 600 Héhe 900 260 125 \1 Alle Angaben in mm
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Palisaden

W Der Untergrund

Bei tragfahigem Untergrund gentigt es
meist, einen ausreichend tiefen Versetz-
graben auszuheben (10 cm + mindestens 1/3
der Palisadenhohe). Nicht tragfahiger Boden
erfordert dagegen zusatzlich das Einbringen
einer ca. 15 cm starken Tragschicht aus Kies,
Schotter o. &. mit einer KorngréBe von 0/32
mm, die lagenweise bis zur Standfestigkeit
verdichtet wird.

M Die Einbautiefe

Im Normalfall betrdgt die Einbautiefe 1/3 der
Palisadenh6he. Bei héheren Belastungen,
z. B. durch Hanglast, missen die Palisa-
den entsprechend tiefer eingebaut werden
(s. Abb. rechts).

M Das Versetzen

Palisaden werden auf ein ca. 10 cm starkes
Fundament aus erdfeuchtem Beton (C12/15)
gesetzt und einzeln mit der Wasserwaa-
ge senkrecht ausgerichtet. Hilfestellung
beim Einbau bietet eine Richtschnur, die
bei geradlinigem Versatz sowohl in Héhe
als auch in der Richtung ein Einhalten der
gewdinschten Linie gewdhrleistet. Bogen
freihdndig ausrichten. Nach drei versetzten
Palisaden am FuB beidseitig eine Stltze aus
erdfeuchtem Beton (C12/15) einbringen
(Starke seitlich ca. 10 cm, Oberkante ca.
45° abgeschrégt). Stets darauf achten, dass
die Palisaden nicht verrutschen.

H Die Hinterflllung

Nachdem der Beton der FuBstiitze aus-
gehartet ist, sollte mit frostfreiem, d. h.
wasserdurchldssigem Material bis ca. 20
cm unterhalb der Palisaden-Oberkante hin-
terflllt werden. Ggf. ist vorher am FuB der
Riickenstiitze eine Dranageleitung (siehe
Zeichnung) einzubauen. Die Palisaden-
reihe ist rickseitig mit Dachpappe o. a.
abzudecken, damit kein Material durch
die Fugen geschwemmt wird. Dann ist mit
Erde aufzufillen. Palisaden sind meist leicht

(1B SR R ;
il mm f . ‘C{r P s e P

4 Etrdhnl'unﬁ”mt S e
Wi

“Trag--Filtar-

konisch und verjingen sich nach oben.
Sie missen deshalb einzeln ausgelotet,
d. h. senkrecht, versetzt werden.

Im FuBbereich werden sie eng aneinander-
gesetzt, im Kopfbereich mit einer Fuge von
ca. 2 bis 3 mm. Fertigungsbedingt kdnnen
die Rechteck-Palisaden geringe Toleran-
zen in der Dicke aufweisen. Diese sind vor
dem Einbau zu priifen und entsprechend zu
bericksichtigen.w

Achtung!
Rechteck-Palisade
Hohe Breite Versetzlainge  Gewicht
cm cm cm ca. kg/St.
60 12 16 27,00
90 12 16 42,00
120 12 16 53,00

Hinweis: Sichtseite rundum gefast

Verlegebeispiele

- ~—— _ Frostschulzachichi

149



Einbaultinweise

Mauersysteme

M Bauweisen
Mauersysteme kénnen in verschiedenen
Bauweisen aufgebaut werden:

1. Trockenmauer

Der Reiz von Trockenmauern besteht in
ihrer nattrlichen Anmutung und der 6ko-
logischen Wertigkeit. Sie erfordern oft
weniger Aufwand als andere Bauweisen
und kénnen auch leichter wieder veran-
dert werden. So sind senkrechte und frei-
stehende Mauern in einer Bauhdhe von
0,75 m realisierbar.

2. Fugenloses Verkleben

Ein fugenloses Verkleben der Steine mit
Santuro®-Klebemértel hat vor allem stati-
sche Vorteile. So sind 0,90 m hohe senk-
rechte Stitzmauern und bis zu 2 m hohe
freistehende Mauern maglich.

3. Mértelbauweise

Die Mortelbauweise bietet sich an, wenn
Traditionen gepflegt werden sollen und
es auf gestalterische Aspekte ankommt.
Sie betont die Zeichnung der Fugen, verleiht
einer Mauer kraftvolle Prasenz und rustika-
len Charme. AuBerdem kénnen produktions-
bedingte MaBtoleranzen der Steinhéhen
sehr leicht ausgeglichen werden.

Bezuiglich der Mauerhéhe beachten Sie
bitte ggf. die 6rtlichen Bauvorschriften.

M Das Fundament

Fir drei bis vier Steinschichten gentigt meist
eine etwa 20 cm bis 30 cm dicke Trag-
schicht. Die erste Reihe Steine sollte etwas
unter Bodenniveau eingebunden und in den
erdfeuchten Beton gesetzt sein, sie tragt
zur Fundamentierung bei. Hohere Mauern
mussen in 80 cm Tiefe frostfrei gegriindet
sein. Dazu das Erdreich ausheben, eine
Tragschicht aus Schotter einbringen und
verdichten. Darauf kommt ein Streifen-
fundament aus Beton C 20/25. Die Ab-
messungen richten sich nach der Hohe der
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Mauer beziehungsweise den statischen
Erfordernissen.

M Orientierungsbeispiele:
Mauerhdhe 75 cm
Fundamentbreite 40 cm
Tragschicht 50 cm/Beton 30 cm
Mauerhéhe 150 cm
Fundamentbreite 45 cm
Tragschicht 50 cm/Beton 30 cm
Mauerhéhe 200 cm
Fundamentbreite 50 cm
Tragschicht 50 cm/Beton 30 cm

B Entwasserung

Hangseitig entlang der Unterkante des
Fundaments ein Drainagerohr verlegen.
Eine wurzelfeste, knickbare Folie aus
PVC mit 1 mm Starke als Feuchtigkeits-
sperre einziehen und mit dem Baufort-
schritt lagenweise Schotter hinterfillen,
damit Oberfladchenwasser ablaufen kann.
Dabei die Folie nach oben hin kontinuier-
lich an die Steine schmiegen, damit diese
geschutzt sind. Auf die erforderliche Hohe
abschneiden und das Ende in der obersten
Fuge verkleben.

M Der Anlauf

Bdschungsmauern, die Gber finf Steinlagen
hoch sind, erhalten eine Neigung von 10°
bis 20° gegen den Hang. Durch diesen so
genannten Anlauf entsteht ein statischer
Ausgleich zwischen dem Gewicht der Mauer,

die nach hinten drickt und der Erdmasse,
die nach vorne schiebt. Beim Aufbau hilft
ein dreieckiges Schnurgertst oder eine Scha-
blone aus Latten. Bereits die erste Steinrei-
he schrag in den ,,erdfeuchten” Beton des
Fundaments setzen. Geht die Mauer Uber
Eck, missen die betreffenden Steine etwas
nachgearbeitet werden.

M Aufmauern

An einem Ende der geplanten Mauer be-
ginnen und die Steine fluchtgerecht ge-
mak der gewdhlten Bauweise verlegen.
Beim Ausrichten Schnurgertst, Lot und
Wasserwaage zu Hilfe nehmen. Eckstiicke
und Passformen kdnnen mit Werkzeug fur
die Natursteinbearbeitung leicht angefer-
tigt und strukturiert werden. Kreuzfugen
sind zu vermeiden! Jeder Stein muss die
darunter befindlichen senkrechten StoB-
fugen mindestens mit einem Viertel seiner
Lange Uberdecken. Hinter der Mauer darf
kein Staudruck entstehen. Er kdnnte am
Bauwerk Schdden verursachen, bis hin zur
Einsturzgefahr. Dringt Sickerwasser in die
Mauer, kommt es an der Vorderseite zu
Kalkausblihungen.

Auch bei Trockenmauern sollten mindestens
die oberste Lage Steine sowie verwendete
Abdeckplatten vollflachig mit Santuro®-
Klebemortel gesichert werden.



M Klebetechnik

Wird unter Verwendung von Santuro®- Kle-
bemaortel gemauert, so ist ein ebenes Fun-
dament besonders wichtig, damit die erste
Steinreihe exakt aufliegt; auch die Stirnsei-
ten der Steine verkleben. Im weiteren Bau-
verlauf lagenweise Santuro®-Klebemortel
aufbringen, die Steine setzen und ausrich-
ten. Fertigungsbedingte Hhenunterschiede
mit dem Bindemittel ausgleichen. Darauf
achten, dass der Kleber nicht zwischen den
Steinen herausquillt und ihre Sichtseiten
verunreinigt. Falls doch, sofort mit klarem
Wasser entfernen.

W Mortelmauer

Um einheitliche Fugen zu erhalten, kdnnen
entsprechend der gewiinschten Starke 1cm
bis 2 cm dicke und etwa 3 cm breite Holz-
leisten entweder einzeln (bei Stiitzmauern)
oder parallel (bei freistehenden Mauern) auf
der zuletzt verarbeiteten Steinreihe aus-
gelegt werden. Dahinter beziehungsweise
dazwischen leicht iiberhéht Mortel aufbrin-
gen, Leisten entfernen, die Steine setzen,
ausrichten und mit einem Gummihammer
festklopfen. AusschlieBlich Trasszement-

mortel verwenden! Er darf nicht zu nass
sein, sonst drickt er aus den Fugen und
verschmiert die Steine. Gegebenenfalls
diese gleich sdaubern. Deshalb auch nicht
bei Regenwetter arbeiten. Unfertige Bauten
mit Plastikplanen abdecken.

M Verfugen

Von einer Glattkelle mit dem Fugeisen Mor-
tel aufnehmen und sorgféltig in die Fugen
einbringen, bis sie gefiillt sind. AnschlieBend
je nach dem gewunschten optischen Effekt
das Material ebnen oder wieder etwas aus-
schaben. Dabei Verschmutzungen der Steine
vermeiden!

B Fugenarten

® Etwa 1 cm tiefe Fugen rufen auf der
Mauer ein besonders intensives Spiel von
Licht und Schatten hervor. Sie werden mit
einem geraden Fugeisen erzeugt.

@® Leicht nach innen gewdlbte Fugen har-
monieren unauffallig mit dem Bauwerk und
bewirken filigrane Licht- und Schatteneffek-
te. Sie werden mit einem runden Fugeisen
oder kleinen Schlauchsttick ausgefihrt.

© Biindige Fugen betonen die Linien-
fihrung der Mauer. Sie werden mit dem
geraden Fugeisen abgezogen. Sehr breite
Fugen mit einem Pinsel glatt streichen.

a I
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Der Pflastercinbau for das private Umfeld

Mit einem unserer Pflastersteinsysteme
haben Sie eine gute Wahl getroffen. Fiir den
richtigen Aufbau von Tragschicht, Bettung
und Pflasterflache geben wir Ihnen einige
Hinweise fir eine dauerhafte und fach-
gerechte Verlegung. Die nachfolgenden
Hinweise basieren auf den DIN-Normen
DIN 18318 (Verkehrswegebauarbeiten), DIN
18320 (Landschaftsbauarbeiten), den ZTV
SoB-StB (zusatzliche technische Vertragsbe-
dingungen und Richtlinien fir den Bau von
Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau)
sowie den geltenden Regeln der Technik
und beziehen sich nur auf typische Pflas-
terflachen fir Wohnhaus und Garten. Fir
klassifizierte StraBen nach RStO beachten Sie
bitte unsere technischen Einbauhinweise fiir
StraBenbauerzeugnisse aus Beton. Grund-
satzlich empfehlen wir, Pflasterflachen auch
im privaten Umfeld durch Fachbetriebe
(z. B. Landschaftsarchitekten und -ingenieu-
re, Garten- und Landschaftsbaubetriebe)
entwerfen und ausflihren zu lassen. Diese
planen und bauen unter Einbeziehung der
ortlichen Gegebenheiten und bringen zu-
satzliche Ideen und Moglichkeiten wie z. B.
Licht, Bewuchs und Wasser auBerhalb der
eigentlichen Realisierung eines Flachen-
belages mit ein. Durch die Ausfiihrung der
Arbeiten durch einen Fachmann werden
teure und langwierige Fehler vermieden.
AuBerdem haben Sie gegebenenfalls auch
Anspruch auf Gewahrleistung.

TIPP:

Haushaltsnahe Handwerkerleistungen kén-
nen unter bestimmten Voraussetzungen
steuerlich geltend gemacht werden.

Die nachfolgenden Beschreibungen der
Befestigungsarten werden in die drei
Bereiche

1. Pflasterflachen

2. Okologische Pflasterbeldge

3. Hochwertige Terrassenplatten
unterteilt, fur die jeweils unterschiedliche
Planungsgrundsatze gelten. Gehwegplatten
ohne Oberflachenveredelungin 5 cm Dicke
werden wie Pflastersteine verlegt, jedoch
sind die Hinweise zu VerlegemaBen, MaB-

152 Gestaltungsideen

abweichungen und Plattenhandhabung auf
S. 148 zu beachten. Die Platten bitte nicht
abritteln, sondern mit einem sauberen
Gummihammer héhengleich festklopfen.

H Definitionen und Begriffe
Zum besseren Verstandnis haben wir Ihnen
den Aufbau einer Pflasterflache als Schnitt
(s- Abb. A) dargestellt. Dieser Aufbau gilt
fiir Pflaster- und Okobel3ge.

Untergrund:

Als (gewachsenen) Untergrund bezeichnet
man den anstehenden Boden in der Tiefe,
bis zu dem die Erde abgetragen wird.

Unterbau:

Als (angelegten) Unterbau bezeichnet man
die Schicht, die zusatzlich eingebaut wird,
wenn die Tragfahigkeit des Untergrundes
unzureichend ist, das Niveau angehoben
werden soll oder ein bestehender Graben
oder ein Loch verflillt werden muss.

Planum:

Als Planum bezeichnet man die Oberflache
des zuvor verdichteten Untergrundes oder
Unterbaues. Es ist standfest, profilgerecht,
eben und tragfahig herzustellen.

Alles, was sich oberhalb des Planums befin-
det, wird als Oberbau bezeichnet. Der Ober-
bau besteht in der Regel aus Frostschutz-
schicht (wenn erforderlich), Tragschicht und
der Pflasterdecke (einschlieBlich Bettung).
Der Oberbau muss frostfrei gegriindet sein.

Tragschicht:

Die Tragschicht nimmt die durch die Pflas-
terdecke aufgenommenen Lasten auf und
gibt sie verteilt an den Untergrund ab.
Sie muss tragfahig, standfest und wasser-
durchldssig sein. Gleichzeitig werden durch
ihre Dranwirkung und den Bruch der Boden-
kapillaritat Frostschdaden an der Pflaster-
flache vermieden. Ihre Dicke hangt von der
Art der Nutzung ab.

Unterlage:
Den oberen Abschluss der Tragschichten
bezeichnet man als Unterlage.

Bettung:

Schicht aus Sand, Splitt oder einem Brech-
sand-Splitt-Gemisch, in der die Pflaster-
steine ,,gebettet” werden und die geringe
Dickentoleranzen der Pflastersteine aus-
gleicht.

Oberbau:
4 Abb. A
Pflasterstein/ | Bettung —
Platte /Fuge I
L S
I
Pflasterdecke | Unterlage
& FEmmmmman ‘: Thamen i v
A
Oberbau Tragschlcht en)
N7 c'
ggf. Frostschutzschicht ,| Planum

' 0 J 30

ggf. Unterbau

7l v

[
|
N

\I

™~ /

Untergrund
I~ 7/




W Materialien, Handwerkszeug und
Baumaschinen

Fir die Herstellung der Pflasterflachen

bendtigt man unter anderem:

M Baustoffe

Tragschicht, ggf. Unterbau, Bettung und
Fuge: Diese Materialien kénnen naturlicher
oder kiinstlicher Art sein und variieren re-
gional sehr stark. Grundsatzlich sollten alle
Materialien nachweislich fiir den StraBenbau
geeignet sein, z. B. durch ein Priifzeugnis
nach TL SoB-Stb. Bei wasserdurchldssigem
Aufbau sollten nur natirliche Materialien
zum Einsatz kommen. Beton C12/15 fir die
Randeinfassung. Pflaster- und Randstei-
ne, ggf. Gestaltungselemente und Stufen:
Kalkulieren Sie Verschnitt und Bruch
(bis zu 3 % z. B. bei Antik-Steinen) mit ein.

B Handwerkszeug (Auszug)
Wasserwaage, Schlauchwaage, Laser,
Setzhammer/Gummihammer, Steinzieher,
Steinausrichter, Lehrrohre und/oder Lehr-
latten, dehnbare Schnire, Aluminiumlatte,
Eisenstangen.

B Baumaschinen (Auszug)

- Minibagger/Kompaktbagger

- Flachenrittler ca. 300 kg

- Flachenrittler mit Gummischirze:
130 kg fiir 6 cm Pflaster und 180 kg
fur 8 cm Pflaster

- Mischmaschine (falls der Beton nicht
angeliefert wird)

- Stein-Nassschneidegerat

B Vorbereitung
Ein korrektes AufmaB der Flachen ist die
Basis flir alle weiteren Arbeiten und insbe-
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sondere fir die Kalkulation der bendtigten
Baustoffe. Gute Hinweise erhalten Sie dazu
auch auf Seite 152. Die zu erstellenden
Flachen werden mit einem Schnurgertst
abgesteckt. Dazu werden an den Zwangs-
punkten, wie z. B. der Schwelle der Ter-
rassentur, der StraBen- oder Gehweghohe,
Wassereinldufen oder anderen wichtigen
Punkten, Holzpfahle oder Eisenstangen je-
weils in der Flucht der Flachen fest in den
Boden geschlagen und in einer festen Hohe
(z. B.0,5m) Uber der spateren Pflasterober-
fliche markiert. Uber eine Schlauchwaage
oder einen Flachenlaser kénnen nun weitere
Festpunkte der Pflasterflache in der Hohe
eingemessen werden. Diese werden zur
Kontrolle der Hohenlagen beim Einbringen
des Oberbaues untereinander mit Schniren
verbunden. Die Rechtwinkligkeit der ge-
spannten Schnire sollte mit einem MaB-
band mdglichst kreuzweise diagonal gepriift
werden. Je genauer lhr Schnurgerust steht,
desto weniger werden Sie Steine ausrichten
oder an den Randern schneiden miussen.
Es empfiehlt sich auch das so genannte
Auslegen der Pflastersteine zur Ermittlung
des RastermaBes (s. Abb. B) mit dem Sie
das aufwendige Schneiden von Randern
teilweise vermeiden kénnen.

Teil 1

Pflasterflachen

M Der Aushub

Anhand des Schnurgertstes kénnen die
notwendigen Aushubmengen bis auf die
erforderliche Tiefe abgemessen werden. Zu
Beginn der Arbeiten ist der Boden im Bereich
der zukilinftigen Pflasterflache héhenge-
recht auszuheben. Die Tiefe des Aushubs
hangt von den Bodenverhdltnissen und
den ortlichen klimatischen Bedingungen (s.
auch Abschnitt ,,Die Frostschutzschicht®)
und der zukinftigen Nutzung ab, d. h. der
jeweiligen Dicke von Unterbau, evtl. Frost-
schutzschicht, Tragschicht, Bettung und
Pflasterstein.

TIPP:

Priifen Sie, ob der Aushub nicht im Garten
wieder eingebracht werden kann, um ihn
stdrker zu profilieren und iber Hohenunter-
schiede zu gestalten.

M Der Untergrund/Unterbau

Der Untergrund/Unterbau muss dauerhaft
tragfahig und standfest (d. h. verformungs-
bestdndig) sein. Sollte eine Aufflillung
(Unterbau) notwendig sein, wird je nach
regionaler Verfligbarkeit eine frostsichere
Gesteinskérnung (0/32, 0/45, 0/56) ein-
gebaut. Haufig wird auch das fir die Trag-
schicht des Oberbaues vorgesehene Material
verwendet. Dieses ist in Lagen von ca. 20
cm Stdrke einzubringen und im erdfeuch-
ten Zustand (nicht zu nass!) Lage fir Lage
mit einem Rittler (ca. 300 kg) mehrfach
kreuzweise bis zur Standfestigkeit zu ver-
dichten. Wird kein Unterbaumaterial ein-
gebaut, gilt Gleiches fir die Verdichtung des
Untergrundes.Das notwendige Gefélle der
spateren Pflasterflache (ca. 2,5 %, ,,immer
vom Gebdude weg“ - bei wasserundurchlds-
sigen Béden mind. 4 %) und eine eventuelle
Wasserfiihrung sind bereits beim Aushub zu
berticksichtigen.

M Das Planum

Es gilt der Grundsatz, dass das Planum pa-
rallel zur spateren Pflasterdecke verlauft.
Bei wasserundurchldssigen Béden ist durch
geeignete MaBnahmen (z. B. Drdnage) eine
gute Abflihrung des Wassers sicherzustellen.
Die Mindestanforderung fur die Tragfahig-
keit Ev2 des Planums betragt 45 MN/m2.

H Die Randeinfassung

Pflasterflachen erfordern grundsatzlich eine
Randeinfassung (s. Abb. C, S. 154). Diese
kann mit Palisaden, Tief- oder Rasenbor-
den (s. Bild 3, S. 155), die in Beton versetzt
werden, hergestellt werden. Palisaden und
Randsteine werden mit mindestens einem
Drittel ihrer Gesamthéhe unter dem Pflas-
tersteinniveau mit Beton eingebunden. Die
Dicke des Betons sollte fur KFZ-befahrene
Flachen unter dem Begrenzungsstein 15 cm,
seitlich mind. 10 cm dick, ausgefiihrt werden
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(Betonglite min. C12/15). Fiir Terrassen oder
begangene Wege ohne groéBere Lasten aus
der Benutzung ist die so genannte Riicken-
stitze oder Betonschulter nach DIN 18318
eine gangige Art der Randeinfassung. Vor
dem Setzen der Einfassungen sollte noch-
mals deren genauer Abstand durch Auslegen
von Reihen der verwendeten Pflastersteine
mit ausreichender Fuge (3 - 5 mm) ermittelt
werden. Dieses erspart unnétige Schnitt-
und Anpassungsarbeiten. Die anhand des
Schnurgertstes héhengerecht versetzten
Einfassungssteine erleichtern die spatere
Verlegung, da sie die Hohe fiir das Abziehen
der Bettung vorgeben.

M Der frostsichere Oberbau

Besonders der Oberbau, bestehend aus
Frostschutzschicht (falls erforderlich),
Tragschicht(en), Bettung und Pflasterde-
cke tragt entscheidend zur Dauerhaftigkeit
der Pflasterung bei. Sorgféltige Arbeiten in
diesen Bereichen vermindern Absackun-
gen und Schaden an der Pflasterflache.
Zu bericksichtigen ist, dass gerade auf
Auffahrten immer in derselben Spur ge-
fahren wird und sich dort ein unzureichen-
der Aufbau der Pflasterflache zuerst zeigt
(s. Abb. D)!

M Die Frostschutzschicht

Sollte der Untergrund nicht ausreichend
frostfest sein (B6den mit héheren Feinst-
kornanteilen wie z. B. Tone, Lehme, Schluffe
und Gemische mit Tonen und Schluffen -
siehe auch Frostempfindlichkeitsklassen
nach ZTVE-StB), empfiehlt es sich, zusatzlich
eine Frostschutzschicht einzubauen. Die
Frostschutzschicht verringert die negativen
Feuchtigkeitseinflisse des Untergrundes
auf den Schichtaufbau und erhéht so die
Tragfahigkeit. Sie griindet den Oberbau in
frostsicherer Tiefe. So kann gefrierendes
Wasser den Pflasteroberbau nicht mehr
anheben und zerstoren. Je nach klima-
tischen Verhdltnissen und anstehendem
Boden reicht die Frostschutzschicht bis auf
70 - 80 cm (+/-) unterhalb der Oberkante
des Pflasters hinab. Die Frostschutzdicke
hangt von der Art des Untergrundes sowie
der Frostschutzzone ab. So ist in eher kalten
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Regionen Deutschlands (Frosteinwirkungs-
zone | gem. RStO, z. B. Berlin/Brandenburg,
stdliches Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen-Anhalt, Ost-Niedersachsen, Siegerland/
Bergisches Land) die Tragschicht um 5 cm
zusatzlich zu verstarken, in den Mittelgebir-
gen und im Grenzgebiet zu Polen um 15 cm
(Frosteinwirkungszone Il gem. RStO).

M Die Tragschicht

Die Tragschicht hat die Aufgabe, die Be-
lastung gleichmaBig auf den Untergrund
zu verteilen. Sie muss ausreichend was-
serdurchlassig sein, damit eindringendes
Oberflachenwasser schnell abgefiihrt wird
und somit Schaden durch Verndssung ver-
mieden werden. Gleichzeitig kann gefrie-
rendes Wasser den Pflasteroberbau nicht
mehr anheben und zerstoren.

Die Tragschicht wird héhengerecht mit
mind. 2,5 % Gefélle (immer vom Gebaude
weg) lagenweise eingebaut und ausrei-
chend mit dem Flachenrittler (ca. 300 kg)
verdichtet. Beachten Sie, dass die Trag-
schicht in Schichten von maximal 20 cm
Starke verdichtet wird, weil die Verdich-
tungskraft des Ruttlers nicht tiefer reicht.
Die Tragschicht muss gleichmaBig stark
sowie eben ohne Lécher oder Giberhéhte
Bereiche eingebaut werden.

Die Toleranz sollte innerhalb einer 4 m langen
Messstrecke nicht mehr als 2 cm betragen.
Eine stark unterschiedliche Dicke der spater
aufzubringenden Bettungsschicht hatte
zur Folge, dass sich die Bettung unter-
schiedlich verdichtet und Unebenheiten
in der Pflasterfldche entstehen (s. Abb. E).
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Um eine Erosion der Schichten des Ober-
baues zu verhindern, muss das Korngerust
der Tragschicht gegeniiber Pflasterbett und
Unterbau/Untergrund bzw. Frostschutz-
schicht aufeinander abgestimmt sein, damit
keine Feinanteile z. B. aus der Bettung in
die Tragschichten einrieseln kénnen (Filter-
stabilitét der Schichten). Weiterhin kann
so eine sichere Abflihrung des versickern-
den Wassers gewdhrleistet werden. Nasse
Tragschichten haben deutlich geringere
Tragfahigkeiten. Die notwendige Dicke der
Tragschicht ergibt sich aus der Nutzung.
Befahrene Flachen, z. B. Grundsticksauf-
fahrten, erfordern eine 25 cm starke unge-
bundene Tragschicht aus Schotter oder eine
30 cm starke Tragschicht aus Kiessand (je
nach regionaler Verfligbarkeit) in der Kér-
nung 0/32 bis 0/45. Fir Terrassen und be-
gangene \Wege reichen in der Regel ca. 15 bis
20 cm aus.

H Die Bettung

Eine funktionsfahige Pflasterdecke be-
steht aus dem Pflasterstein, der so ge-
nannten Bettung und dem Fugenma-
terial. Die Bettung hat die Aufgabe, die
Dickentoleranzen der Pflastersteine aus-
zugleichen und das Auflager der Steine
herzustellen. Das Pflasterbett muss tiber die
gesamte Flache gleichmaBig dick aufgetra-
gen sein. Die Bettung dient nicht dazu, un-
zulassige Unebenheiten der Tragschicht aus-
zugleichen. Wird dies nicht bericksichtigt,
besteht die Gefahr von Langsunebenheiten
und Spurrinnenbildung (s. Abb. E, S. 154).
Auf die vorbereitete Tragschicht wird das
ungebundene Bettungsmaterial eben auf-
gebracht und nicht verdichtet. Die Starke
der Bettung sollte im verdichteten Zustand
ca. 4 cm betragen (s. Bild 4, S. 155).

Als Material wird ein Kiessand oder Brech-
sand-Splittgemisch mit einer Kérnung von
0/3, 0/4, 0/5 oder 0/8 mm verwendet.
Empfehlenswert ist das Brechsand-Splitt-
gemisch wegen seiner hohen Stabilitat.
Das Material sollte frei von farbenden Be-
standteilen und filterstabil zur Tragschicht
sein. So kann eine sichere Abfliihrung des
versickernden Wassers gewdhrleistet wer-
den. Die Bettung ist sehr sorgfaltig herzu-

156 Gestaltungsideen

stellen. Um eine ausreichende Genauigkeit
zu erreichen, wird die Bettung plan auf den
Rasenbordsteinen oder auf héhengerecht
eingegrabenen Lehren (die anschlieBend
wieder entfernt werden) ca. 5 mm hoéher
als die spatere Sollhéhe abgezogen, da sich
die Bettung beim Abritteln verdichtet.
Nach dem Herausnehmen der Lehren muss
der Hohlraum mit etwas Bettungsmaterial
wieder aufgefillt und leicht geglattet wer-
den. Die Bettung darf nicht mehr betreten
werden.

H Die Verlegung

Bei Anlieferung der Steine ist die Lieferung
auf augenscheinliche Mangel zu prifen.
Etwaige Mengen- und Qualitdtsdifferenzen
sind vor dem Einbau zu kldren. Steine mit
sichtbaren Mangeln dirfen nicht eingebaut
werden. Die Verlegung der Pflastersteine
erfolgt immer von der bereits verlegten
Fldche aus (vor Kopf) (s. Bild 4 bis 6, S. 155).
Die Pflastersteine sind mit einem Abstand
von 4 bis 5 mm zueinander zu verlegen.
Nur mit einem solchen Abstand kann die
Fuge in voller Hohe verflllt werden und
ihre lastiibertragende Funktion erftllen.
Die teilweise an den Steinen angebrachten
Abstandhalter sind nur Produktionshilfen
und stellen nicht den tatsachlichen Ab-
stand dar. Zu eng verlegte Steine fiihren
zu Kantenabplatzungen und Schéden in
der Flache. Bei der Verlegung sollten die
Steine aus mehreren Paketen unregelmasBig
gemischt werden, um natdrliche Farbunter-
schiede auszugleichen. In regelmaBigen
Abstanden sollte die Verlegung mittels einer
Schnur auf Geradlinigkeit geprift werden.
Besondere Flachenmuster mussen vorher
genau eingemessen und dann mit deren
Verlegung begonnen werden. Die Verle-
gung von Kreisen und Bégen beginnt man
in deren Mitte. Zum Schluss lassen sich die
Anschlusssteine zur restlichen Fléche, die
bisweilen geschnitten werden missen, gut
anpassen. An Einbauten oder sonstigen
Unterbrechungen sind Passsteine notwendig
(s. Bild 7 bis 9, S. 155).

Beim Zuschneiden dieser Steine ist zu be-
achten, dass der Passstein nicht kleiner ist

als ein halber Stein und nicht spitzer als 45°.
Gegebenenfalls ist vorher in der Reihe durch
Austausch von Steinen ein entsprechendes
RestmaB herzustellen.

H Die Verlegung von Mehrsteinsystemen
Mehrsteinsysteme bestehen aus verschie-
denen Steinformaten, die in einer Lage
eines Steinpaketes vorhanden sind. Das
ausgewogene Verhdltnis der Steinforma-
te innerhalb einer Lage ermdoglicht eine
leichte und schnelle Verlegung. Einzelne
Steinformate sind nicht separat erhalt-
lich. Es gibt zwei verschiedene Typen von
Mehrsteinsystemen: Systeme mit einer
Steinbreite und unterschiedlichen Stein-
langen oder Systeme mit zwei oder meh-
reren unterschiedlichen Steinbreiten und
unterschiedlichen Langen (Vario Grande,
S. 82 oder Riva Connect®, S. 60).
Mehrsteinsysteme werden ohne Kreuzfuge
verlegt! Sollte sich im Verlauf der Verlegung
eine Kreuzfuge ergeben, kann durch Aus-
tauschen des Steins gegen einen anders-
formatigen Stein der notwendige Versatz
im Fugenverlauf erzielt werden. Ebenso
kann am Rand durch solch einen Austausch
ein Schnitt vermieden werden. Der aus-
getauschte Stein sollte dann in der nachs-
ten Reihe sofort wiederverwendet werden
(s. Abb. G, S. 157). Im Randbereich ist da-
rauf zu achten, dass die an der Einfassung
liegenden Steine nichtin einer bestimmten,
immer wiederkehrenden Reihenfolge ver-
legt werden. Innerhalb einer Reihe sollten
zwei gleichformatige Steine moglichst
nicht nebeneinander liegen. Gegebenen-
falls sollte auch hier ein Tausch der Steine
vorgenommen werden.

H Die Fuge

Das Fugenmaterial sorgt fir eine ge-
sicherte Lasttbertragung von Pflasterstein
zu Pflasterstein in horizontaler Richtung. Auf
die fertig verlegte Flache (die Regelwerke
empfehlen bei einer Steindicke < 12 cm
einen Fugenabstand von 3 - 5 mm, bei einer
Steindicke von 212 cm eine Fugenbreite von
5 - 8 mm) wird ein Kiessand oder Brech-
sand-Splittgemisch mit einer Kérnung von
0/2,0/3, 0/4, oder 0/5 mm aufgebracht.



TIPP: Bestandteile kdnnen sich in der Oberflache
Den richtigen Fugenabstand kénnen Sie des Betonpflastersteins festsetzen und zu
ganz einfach mit einem Zollstock priifen:  dauerhaften Farbverdanderungen fiihren.
Passt die Starke des ausgeklappten Glieds

des MaBstabes zwischen die Fugen, ist der M Das Abrutteln

Abstand korrekt. Passt der MaBstab nicht Das Abritteln der Pflasterflache erfolgt
oder hat er zuviel Platz, sollte nachgearbei- nur im trockenen Zustand. Vor dem Rut-
tet werden. Das Fugenmaterial muss filter-  teln ist die Pflasterflache unbedingt sauber
stabil zum Bettungsmaterial sein, damit abzufegen. Uberschiissiges Fugenmate-
es nichtin die Bettung sickert. Dieses lasst  rial muss entfernt werden, da Fremdstoffe
sich einfach erreichen, indem Fugen- und auf der Fldche Schaden an der Oberfla-
Bettungsmaterial identisch gewdhlt werden.  che (Kratzer, Schlierenbildung, etc.) und
Empfehlenswert ist ein Brechsand-Splitt- der Ebenfldchigkeit verursachen. Das Ab-
gemisch wegen seiner hohen Stabilitdt. ritteln der Pflasterflache erfolgt durch
Es wird mit einem Besen diagonal zum Fu-  einen Rittler mit Plattengleitvorrichtung
genverlauf zundchst trocken eingekehrt  (s. Bild 11, S. 148). Das notwendige Gewicht
und somit stabilisiert. (s. Bild 10, S. 155).  des Ruttlers ergibt sich aus der Dicke der
Das Fugenmaterial muss unbedingt frei Steine. Bei einem Pflaster von 6 cm bendtigt
von farbenden Bestandteilen sein. Diese  man einen Rittler mit einem Gewicht von

s

Abrutteln verlegter Flachen mit Langsformaten
(z. B. Formate 80 x 20 cm, 60 x 30 cm)

r e VY

Die verlegte Flache ausschlieBlich in Langsrichtung (s. Pfeile) abritteln.
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Werden die Steine entsprechend ihrer Liefer- Durch den Tausch von zwei Steinen in jeder
formation aneinander gelegt, entsteht eine 2. Reihe wird die durchgehende Kreuzfuge unter-
durchgehende Kreuzfuge, die Verschiebungen brochen. Die Flache erhélt so ihre
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Die Steine sind durch den notwendigen Schnitt zu Durch das Tauschen der einzelnen Steine inner-
klein geworden. Die Steine sind nicht mehr lage- halb der Reihe kann der Randstein so geschnitten
stabil, sodass Verschiebungen entstehen kénnen. werden, dass er groBer als ein halber Stein ist.
Er bleibt so lagestabil.
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ca. 130 kg, bei einer Dicke von 8 cm sollte
das Gewicht ca. 170 bis 200 kg
betragen. Jegliche Platten bzw. groBfor-
matige Pflastersteine im Plattenformat
mit einer Dicke unter 8 cm dirfen nicht
abgertittelt werden! Die Flache wird in
Langs- und Querrichtung von auBen nach
innen abgerittelt. Verlegte Flachen mit
diinnen, langen und schmalen oder groBen
Formaten ausschlieBlich in Langsrichtung
abritteln (s. Abb. F). Nach dem Abritteln
ist in die Fugen nochmals Fugenmaterial
einzufegen, um die zwangslaufig erfolgten
Setzungen des Kiessand- oder Brechsand-
Splittgemischs auszugleichen. Das Abrltteln
dient dazu, die toleranzbedingten Héhen-
unterschiede der Pflastersteine durch Ein-
ritteln in die Bettung auszugleichen. Das
Ergebnis ist bei richtiger Starke der Bettung
und gleichmdaBigem Rutteln eine ebene
Pflasterflache. Zum Erhalt einer funktions-
fahigen Pflasterflache ist es notwendig, die
Fugenfillung regelmdBig nachzuarbeiten.

Teil 2

Okologische Pflasterbeldge

Fiir den Einbau von Oko-Pflastersteinen
gelten dhnliche Regelungen wie auf den
vorstehenden Seiten in Teil 1 ,Pflaster-
flachen” beschrieben. Diese werden aber
durch die Anforderungen des Merkblat-
tes der FGSV ,Wasserdurchldssige Befes-
tigungen von Verkehrsflachen“ erganzt.
Im Nachfolgenden werden nur die Abwei-
chungen und besonderen Bedingungen
zu Teil 1 benannt.

M Arten von Okobeligen

Grundsétzlich gibt es zwei Sorten Oko-
pflaster, die sich in Funktion und Aufbau
deutlich unterscheiden. GEOPOR®-Pflas-
tersteine werden haufwerksporig herge-
stellt. Das bedeutet, dass das Wasser direkt
durch den Stein versickert. Ahnlich wirken
Steine mit Offnungen oder aufgeweiteten
Fugen, bei denen die Hohlraume mit einem
durchldssigen Splitt verfillt werden. Beide
Pflasterarten sind sog. Flachenversicke-
rungssysteme. Sie fihren Niederschlage
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direkt in den Untergrund ab. Pflaster mit
Offnungen kénnen alternativ aber auch
begriint werden. Die begriinten Fugen- und
Rasenkammern der Pflastersteine nehmen
Regenwasser auf. Sie fihren jedoch bei
kurzen Regenfallen das Wasser nichtin den
Untergrund ab, sondern speichern dieses.
Nach einem normalen Regenfall verduns-
tet ein GroBteil des Niederschlagswassers.
Im Rahmen der Grundstlicksentwasserung
wird bei der Ermittlung des eingeleiteten
oder zu versickernden Regenwassers mit so
genannten Abflussbeiwerten gerechnet.
Multipliziert man diese mit der vorhan-
denen Flache, ergibt sich die abflusswirk-
same Flache. Der Abflussbeiwert ist bei
gleichen Flachen je nach Anwendungsart
unterschiedlich. Fir eine Notentwasserung
sind fur wasserdurchldssige Flachen Abfluss-
beiwerte von 0,50 verbindlich, weil hier so
genannte Starkregenereignisse fir die Be-
messung der Rohre der Notentwadsserung
maBgebend sind. Begrlinte Flachen halten
hier kaum Wasser auf, und missen mit ca.
0,80 angesetzt werden. Bei zentralen Versi-
ckerungsanlagen wie z. B. Rigolen, Schacht-
versickerung o. d.,sind aber langanhaltende
Landregen maBgebend. Der Abflussbeiwert
fiir die Bemessung der Versickerungsanlage
betragt fir durchlassige Flachen 0,30, we-
gen der besseren Ruckhalteeigenschaften
flr begrtinte Flachen aber nur 0,10 bis 0,20.

TIPP:

Sind Ihre Flachen sehr unterschiedlich ge-
nutzt, kdnnen Sie unsere Kombinations-
pflaster sehr gut einsetzen, z. B. Modula
Plus® (s. S. 40) fir die geschlossene Fla-
che und in den Versickerungsbereichen
OKOLIT® Plus (s. S. 122).

B Voraussetzungen fir die Anwendung

versickerungfahiger Pflastersysteme
Versickerungsfdhige Pflasterflachen
(GEOPOR® und Splittfiillungen) diirfen nicht
in Wasserschutzgebieten der Zonen | und Il
hergestellt werden. Ein Einfluss aus Anlagen
mit wassergefahrdenden Stoffen ist auszu-
schlieBen. Die Dicke des durchlassigen Grun-
des muss mindestens einen Meter betragen,
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der Abstand der Oberflache zum héchsten
Grundwasserstand sollte mindestens zwei
Meter betragen. Den in lhrer Region typi-
schen Grundwasserstand kann man bei der
Umweltbehdrde erfragen. Beachten Sie
bitte die Bestimmungen der zustdandigen
Baubehdrden. Dieses sind in der Regel die
untere Wasserbehérde und das Bauord-
nungsamt. Zusatzlich sind oft Hinweise
in den Bebauungsplanen zu finden. Falls
Sie mit Ihrer wasserdurchldssigen Befesti-
gungsart Regenwassergebiihren reduzieren
wollen, sollten Sie die Bedingungen zur
Befreiung von der Anschlusspflicht prifen
lassen. Diese sind regional sehr unterschied-
lich.Der verdichtete Untergrund/Unter-
bau muss bei der geforderten Tragfdhigkeit
eine ausreichende Wasserdurchlassigkeit
aufweisen, um nicht als Sperre zu wirken
(sog. kf-Wert mind. 5,4 x 10° m/s). Der
durchlassige Untergrund verhindert somit
einen Wasserrickstau. Zur Prifung emp-
fehlen wir einen kleinen Test, der relativ
zuverldssig die Versickerungsfahigkeit des
Bodens nachweist: Eine Vertiefung mit der
Abmessung L/B/T=32/32/10 cm wird in den
Untergrund/Unterbau eingelassen.

In das Loch werden nacheinander 3 x 1|
Wasser hineingekippt und jeweils so lange
abgewartet, bis die gesamte Wassermen-
ge versickert ist. Beim dritten Mal wird
die Zeit gemessen, die notwendig ist,
bis das Wasser vollstandig versickert ist.
Die Durchldssigkeit betragt dann ca.:
100000 (I/ha) | Zeit in Sek. Das Ergebnis in
I (sek. x ha) sollte > 540 sein. Trotz der Ver-
sickerungsmaoglichkeit ist die zu erstellende
Flache in einem ausreichenden Oberflachen-
gefélle (mind. 1%) auszubilden. Dieses ist
insbesondere dann wichtig, wenn auch die
Speicherkapazitdt des Bodens tberschritten
ist und Wasser nur noch oberflachlich ab-
flieBen kann. Bei einem weniger wasser-
durchlassigen Untergrund ist zundchst die
Speicherfunktion von Pflasterbett und Ober-
bau als Puffer nutzbar. Das Wasser versickert
dann mit Verzégerung. Die Tragfdhigkeit
der Pflasterflache nimmt jedoch ab. Bei nur
schlecht durchldssigem Untergrund sorgen
ein ausreichendes Gefdlle (mind. 4 %)

des Erdplanums und eine Drainage fur die
Ableitung des Uberschissigen Wassers.
Nicht ausreichend frostsicherer Untergrund
ist grundsatzlich fur eine Versickerung zu
undurchldssig. Zu beachten sind auch die
Einschrankungen bei versickerungsfahigen
Okopflastern in Bezug auf die Nutzung: Die
Funktion der Versickerung und Begriinung
verbietet ein Streuen mit Tausalz im Winter.

H Die Tragschicht

Die Funktion des wasserdurchldssigen
Oberbaues ist vom richtigen Material ab-
héngig. Deshalb ist ausschlieBlich wasser-
durchldssiges Material mit wenig Feinst-
anteilen einzubauen. Fir die Tragschicht
sind ungebundene, natirliche Materia-
lien mit weniger als 20 % Anteilen an Korn
<2 mm und hochstens finf Masseprozent
Feinanteil unter 0,063 mm KorngréBe (ab-
schldammbare Bestandteile) zu verwenden.
Der kf-Wert muss mind. 5,4 x 10° m/s be-
tragen, was sich ggf. wieder wie im vor-
stehenden Abschnitt beschrieben testen
lasst. Gut geeignet sind moglichst grob-
kdrnige Mineralgemische 0/45 mm oder
0/56 mm mit vorgenannten Merkmalen.
Eine Uberverdichtung der Tragschichten
muss verhindert werden.

M Die Bettung

Flr das Pflasterbett wird eine ungebun-
dene, gebrochene, natirliche Kérnung
ohne Nullanteile empfohlen, z. B. Splitt
in der Kérnung 1/3 mm oder 2/5 mm.
Anteile an feineren Kérnungen kdnnen
die Wasserdurchldssigkeit nachhaltig
beeintrachtigen.

M Die Fuge bei Okopflaster

Bei Pflastersystemen mit aufgeweiteter
Fuge werden diese mit einem ungebun-
denen Splitt der Kérnung 1/3 mm (> 11 %
Offnungsanteil) oder 2/5 mm (< 11 % Off-
nungsanteil) verfillt. Haufwerksporige
GEOPOR®-Steine werden mit 3 bis 5 mm
Fuge verlegt. Die Fugen werden mit Splitt
(ohne Feinanteile, K&rnung 1/3 mm).gefllt.



Das Fugenmaterial muss grundsatzlich
filterstabil zur Bettung sein, damit es in
diese nicht einsickert. Wasserdurchldssig
befestigte Oberflachen missen sorgfal-
tig abgefegt werden. Dieses gilt insbe-
sondere fur die etwas grobere Oberflache
des GEOPOR®-Steines. Verbleiben Reste
des Splitts 1 bis 3 mm auf der Oberseite,
werden diese beim Abriitteln zertrimmert
und hinterlassen weiB-grauliche Flecken,
die nicht mehr entfernt werden kénnen.

M Rasenfugensteinsysteme

Das Verflllen der begriinbaren Pflaster-
fugen und -kammern wird mit einem
wasserdurchldssigen und tragfahigen Ge-
misch aus Oberboden, Pflastersand so-
wie Splitt vorgenommen. Dieses Gemisch
wird mit einem schnell wirkenden organi-
schen Vorratsdiinger angereichert und in
die Rasenkammern eingebracht. Danach
absolut sauber abfegen und abritteln.
Nach dem Abritteln sollte das Fugenmate-
rial bis etwa 1cm unter die Steinoberkante
reichen. AnschlieBend erfolgt die Grasaus-
saat (Voraussetzung Bodentemperaturen
+8° C). Durch Einfegen mit Oberboden von
max. 1 cm Hoéhe, wird das Saatgut abge-
deckt. Danach ist die Flache wieder sauber
abzukehren. Je nach Niederschlag ist mit
einer Anwuchsbewadsserung fiir ausreichen-
de Feuchtigkeit des Bodens zu sorgen.

Teil 3

Hochwertige Terrassenplatten fir nicht
befahrene Flachen

Asthetisch hochwertige Fldchen stellen
andere Anforderungen an die Verlegung
als beispielsweise private Garagenein-
fahrten aus Pflastersteinen. Die Ebenheit
der Flache, die verminderte Tragfahig-
keit (kein PKW-Verkehr), die GleichmaBig-
keit des Fugenbildes und die Sauberkeit
an der Baustelle sind zusatzlich zu den in
Teil 1, Pflasterflachen beschriebenen Trag-
schichtaufbauten und Verlegeverfahren zu
beachten. Weiterhin werden Terrassenplat-
ten nicht nur auf mineralischen Tragschich-

ten verlegt, sondern auch auf iberbauten
Fldchen wie z. B. Balkonen oder Kellern. Die
Bauweise erfordert ein hohes MaB an Er-
fahrung und handwerklichem Geschick. Die
nachfolgenden Hinweise resultieren eher
aus Erfahrungswerten und sind nach bestem
Wissen und Gewissen aufgestellt, erheben
aber keinen Anspruch auf Vollstéandigkeit
und decken auch nicht jeden Sonderfall
ab. Sie sind keine genormten Regelbau-
weisen und gelten fir Platten zwischen
4 cmund 6 cm mit gestalteten Oberflachen
(geschliffen, gewaschen oder gestrahlt).

B VerlegemaBe und MaBabweichungen
Die angegebenen MaBe sind Produktions-
maBe. Wir empfehlen das RastermaB durch
Auslegen zu bestimmen, um technisch be-
dingte MaBtoleranzen einzubeziehen. Plat-
ten kénnen paketweise MaBabweichungen
vorweisen, welche die Rasterung lhrer Fla-
che stoéren kénnte.

M Plattenhandhabung

Um eine harmonische Oberflachenwirkung
zu erzielen, sollten die Platten aus verschie-
denen Paletten gemischt werden. Bitte
achten Sie darauf, dass die Platten beim
Abnehmen von der Palette bzw. bei der Ver-
legung selbst nicht zerkratzt und die Kanten
nicht beschadigt werden. Ein Zwischenla-
gern der Platten ,,iber Eck” sollte auf jeden
Fall vermieden werden. Die Platten sind
immer mit der Oberseite gegen die Ober-
seite zu lagern, um Kratzer zu vermeiden.
Platten, die bereits einen optischen Mangel
oder eine Beschddigung aufweisen, dirfen
nicht verlegt werden!

B Tragschicht fir Oberbau auf gewach-
senem, festem und frostsicherem
Untergrund

Zundchst wird wieder ein Kies oder Splitt

(0 - 32 mm) in einer 10 bis 20 cm starken

Schicht eingebracht und verdichtet. Achten

Sie auf eine ausreichende Drdnage, um

Staundsse zu vermeiden (dhnlich wie unter

Teil 1 beschrieben).

M Bettung

Die Platten kénnen in einem 2 bis 5 cm
starken Sandbett oder Splitt-/Brechsand
bzw. gebrochenen Gesteinskérungen der
GroBe 1/3 oder 2/5 verlegt werden. Das
Sandbett darf keine féarbenden Bestandteile,
wie z. B. gelben Lehmsand, enthalten, da
dies zu einer farblichen Beeintrachtigung
der Plattenoberflache fihren kann. Aus dem
gleichen Grund ist auch ein ,Pudern des
Sandbetts mit Zement nicht zu empfehlen,
da dies Ausblihungen zur Folge hat.

H Verlegung

Die Verlegefuge muss 3 - 5 mm betragen,
um Kantenabplatzungen beim Verlegen
zu vermeiden. Wir empfehlen die Verle-
gung mit Abstandhaltern. Die Verlegefuge
gewahrleistet ein gleichmaBiges Abtrock-
nen der Fldche. Darliber hinaus werden
Beschadigungen der Kanten durch tem-
peraturbedingte Ausdehnungen der Plat-
ten verhindert. Achten Sie darauf, dass
die Platten beim Verlegen nicht unndétig
verschmutzt werden (z. B. durch Arbeits-
schuhe). Gegebenenfalls ist die bereits ver-
legte Flache wahrend der Verlegearbeiten
abzudecken. Sollten nach dem Verlegen
die Platten leichte dunkle Rander zeigen,
so rihrt das von einer ersten Wasserauf-
nahme her. Die Rander verschwinden nach
kurzer Zeit vollstandig. Platten dirfen nur
nass geschnitten werden. Der entstehende
Schneidestaub muss schnell mit Wasser
und einer Birste entfernt werden, da er
ansonsten erhdrtet und im Nachhinein nur
sehr schwer zu entfernen ist.

H Die Fuge

Wir empfehlen zum Verfugen - insbeson-
dere bei hellen Farbténen - einen sau-
beren Quarzsand. Auf jeden Fall muss das
Fugenmaterial trocken und sauber sein.
Es darf keine farbenden Bestandteile ent-
halten, da diese sich in die Poren der Plat-
tenoberfldche setzen kdnnen. Verwenden
Sie auf keinen Fall lehmhaltigen Sand oder
Mortel, um eine farbliche Beeintrachtigung
zu vermeiden. Bei Platten mit beschichteter
Oberflache keine epoxidhaltigen Fugen-
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fuller verwenden. Das Fugenmaterial ist auf
jeden Fall vollstandig einzufugen. Keinesfalls
sollten Reste auf der Flache verbleiben. So
vermeiden Sie Verfarbungen! Die Platten
bitte nicht abrutteln, sondern nur mit einem
sauberen Gummihammer hohengleich fest-
klopfen!

M Verlegung auf gegossener Betonplatte
Die Betonplatte wird mit 2,5 % Neigung
glatt abgerieben gegossen. Die Verlegung
der Platten kann in ein Splittbett (Kérnung
2-5mm oder1-3mm) oderin Kiesen (Kor-
nung 2 - 8 mm) erfolgen. Die Bettungsstarke
betragt jeweils ca. 2 cm. Fir 4 cm dicke
Platten empfehlen wir als Bettungsmate-
rial einen Splitt, Kérnung 1 -3 mm. 4 cm
dicke Platten sollten im verlegten Zustand
voll aufliegen. Deshalb raten wir von einer
Verlegung auf Stelzlagern oder Mértelsack-
chen fiir 4 cm dicke Platten ab. Desweiteren
konnen die Platten auf wasserfihrenden
Dranageschichten verlegt werden (z. B.
Gutjahr AquaDrainT).

Achten Sie bitte auf jeden Fall darauf, dass
kein Ndssestau entsteht. Neben dem Ge-
falle der gegossenen Betonplatte muss eine
gerichtete Wasserableitung am Rande der
Belagsflache geschaffen werden.

Ist die Betonplatte bereits ohne Neigung
gegossen, muss ein Gefalle-Estrich mit
2,5 % Gefdlle aufgebracht werden.
Die dinnste Stelle des Estrichs sollte min-
destens 2 cm stark sein. Weiterer Aufbau:
wie vorstehend. Ist unter der Betonplatte
ein Nutzraum, z. B. ein Keller, muss eine
Abdichtung entsprechend DIN 18336 mit
gezielter Wasserableitung aufgebracht
werden.

Die starre Verlegung von Platten fir den
AuBenbereich in Mortel ist problema-
tisch und stellt eine Sonderbauweise dar.
In der Praxis haben sich dichte Mortel nicht
bewahrt und als schadensanfallig heraus-
gestellt. Die Gefahren dabei sind sehr starke
Ausbliihungen, das Hochfrieren der Platten,
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Beschddigungen durch Temperaturausdeh-
nungen, usw. Drainbeton, als gebundene
wasserdurchldssige Tragschicht mit kapillar-
brechender Wirkung, hat sich in den letzten
Jahren als weniger schadensauffallig heraus-
gestellt. Die Flachen miissen im Abstand von
3 -5m mit durchgehenden Dehnungsfugen
versehen werden. Solche Flachen kénnen
meist nur durch sehr erfahrene Fachunter-
nehmen dauerhaft hergestellt werden.

H Verlegung auf Stelzlagern

Verschiedene Hersteller bieten unterschied-
liche Systeme zur Herstellung von Platten-
flachen auf Stelzlagern an. Sie sind sehr
speziell und eignen sich nicht fir jeden
Anwendungsfall. Stelzlager mit groBen FuB-
platten sind fir die Auflagerung auf mine-
ralischen Tragschichten geeignet. Kleinere
FuBplatten eignen sich fiir die Auflagerung
auf gebundenen Tragschichten, Bauwerken
oder Balkonen.

Jedes System ist herstellerspezifisch und hat
etwas andere Verlegevorschriften, die beim
Produzenten zu erfragen sind. Die Platten-
dicke sollte 4,5 cm nicht unterschreiten. Da
die Fugen bei solchen Systemen meistens
offen bleiben, liegt die Entwdsserungsebene
in FuBhdhe der Stelzen.

Beachten Sie bitte, dass diese Ebene ein
freies AbflieBen bzw. Versickernvon Nieder-
schlagswasser erlaubt. Dieses gilt beispiels-
weise auch fiir Schlagregenbereiche unter
Uberdachten Balkonen. Falls das Wasser
unter den Platten stehen bleibt, kénnen
Ausblihungen entstehen.

Grund dafir: Wenn die Flache durch Son-
neneinstrahlung erwarmt wird, schlagt
sich das Wasser bei Abklihlung als Kon-
denswasser an der Unterseite der Platte
nieder. Dieses Kondenswasser steigt durch
die Kapillaren der Platte hoch und trans-
portiert so in ganz besonderem MaBe die
ungesattigten Kalkpartikel in der Platte an
deren Oberflache.

GeoCeramica®

Mit der GeoCeramica®-Platte haben Sie ein
innovatives Produkt aus der Kombination
zweier erprobter Werkstoffe erworben. Die
Verlegung erfolgt in Anlehnung an die ZTV-
Wegebau, ZTV Pflaster-StB, TL Pflaster-StB,
das Merkblatt fir Fldchenbefestigungen mit
Pflasterdecken und Plattenbeldgen Teil 1
(ungebundene Ausfiihrung) der Forschungs-
gesellschaft fur StraBen- und Verkehrswesen
(FGSV) sowie unsere Allgemeinen Geschafts-
bedingungen (siehe Lieferscheinriickseite).
Die Ausflhrung sollte grundsatzlich durch
erfahrene Fachunternehmen erfolgen.
Bitte achten Sie darauf, dass die Platten
beim Abnehmen von der Palette bzw. bei
der Verlegung nicht zerkratzen und Kanten
nicht beschadigt werden. Vermeiden Sie
ein Zwischenhandling der Platten ,Gber
Eck*®. Die Platten sind immer mit den Ober-
seiten zueinander zu lagern. Angelieferte
Terrassenplatten sind nach Augenschein
zu prifen. Platten mit optischen Mangeln
dirfen nicht verlegt werden!

M Einbau

Das Planum ist profilgerecht, eben und
tragféhig herzustellen. Aus bautechnischen
Griinden wird die an der Plattenoberfla-
che erforderliche Langs- und Querneigung
grundsatzlich an allen Sichtoberfldchen, so
auch auf dem Planum, ausgefihrt. Min-
destquerneigung 1,5 - 2,0 % bei Ublicher
Nutzungskategorie N1 gemaB ZTV-Wege-
bau, bei wasserempfindlichen Boden 4 %.
Die Tragschicht muss hohengerecht mit
mind. 2,5 % Gefélle, lagenweise gleich-
maBig stark sowie eben ohne Locher oder
Uberhohte Bereiche, eingebaut und ausrei-
chend mit dem Flachenriittler (ca. 300 kg)
verdichtet werden. Um eine Erosion der
Schichten des Oberbaues zu verhindern,
muss das Korngerist der Tragschicht ge-
geniber der Bettung und dem Unterbau/
Untergrund bzw. der Frostschutzschicht
aufeinander abgestimmt sein (Filterstabili-
tat der Schichten). Die notwendige Dicke



der Tragschicht ergibt sich aus der Nutzung.
Fir Terrassen und begangene Wege reichen
in der Regel ca. 15 - 20 cm aus. Es ist aus-
schlieBlich wasserdurchldssiges Material
mit wenig Feinanteilen einzubauen. Fir die
Tragschicht sind ungebundene, nattirliche
Materialen mit weniger als 20 % Anteilen
an Korn < 2,0 und héchsten funf Masse-
prozent Feinanteil unter 0,063 mm Korn-
groBe zu verwenden. Der kf-Wert muss
mind. 5,4 x 10-5 m/s betragen. Gut geeignet
sind Mineralgemische 0/45 mm oder 0/32
mm mit vorgenannten Merkmalen.

M Bettung

Die 3 - 5 cm dicke Bettung wird aus korn-
abgestuftem, ungebundenem Mineralstoff-
gemisch filterstabil gegenliber der Trag-
schicht hergestellt, empfohlen werden
gut durchldssige Gesteinskérnungen 0/4
oder 0/5. Verwenden Sie nur hochwerti-
ge Kérnungsgemische (Kalkstein ist hier
ungeeignet), die die Anforderungen der
TL Pflaster-StB erfiillen. Um farbliche Be-
eintrachtigungen der Platten zu vermei-
den, darf kein farbendes Bettungsmaterial
(z. B. mit Lehm) verwendet werden. Ach-
ten Sie auch bei Erstellung der Bettung auf
Einhaltung einer ausreichenden Neigung
(> 1,5 %) zur Entwasserung.

M Verlegung

Wir empfehlen das RastermaB durch Aus-
legen zu bestimmen und technisch be-
dingte MaBtoleranzen einzubeziehen.
Notwendige Schnitte der Passplatte sind
immer nass auszufihren. Entfernen Sie den
entstehenden Schneidstaub schnell mit
sauberem Wasser und einer Blrste. Die
GeoCeramica® mittels eines Platten- und/
oder Vakuumhebers fluchtgerecht verlegen
und oberflachenbiindig mit einem nicht
abfarbenden Gummihammer leicht an-
klopfen, sodass sie vollflachig im Splittbett
tragfahig, ohne kippeln, aufliegen. Grund-
satzlich werden Terrassenplatten nicht mit
einer Ruttelplatte bearbeitet! Mischen Sie
die Platten aus verschiedenen Paketen,

um eine harmonische Oberflachenwirkung
zu erzielen.

M Fugen

Zur Vermeidung von Kantenabplatzungen ist
eine Fugenbreite von 3 - 5 mm einzuhalten,
sofern Sie die Verfugung mit ungebunde-
nem Fugenfillstoff, z. B. gewaschenem,
trockenem Quarzsand 0,2 - 2,0 mm ausfih-
ren mochten.Halten Sie eine Mindestfugen-
breite von 5 - 6 mm ein, wenn Sie unseren
gebundenen Spezialmortel (FesteFuge)
verwenden. So stellen Sie eine dauerhafte
Funktion sicher. Als Hilfsmittel empfehlen
wir Ilhnen unsere stabilen 6 mm Fugenkreu-
ze, die Sie einfach von oben zwischen die
Platten legen. Entfernen Sie diese vor der
Verfugung wieder, so kénnen Sie gegebe-
nenfalls vorhandene, kleine MaBtoleranzen
der Keramik vermitteln. Beachten Sie die
Verarbeitungsanleitung des Fugenmortels.

H Verlegung auf Plattenlagern

Hierbei erfolgt keine Verfugung der Plat-
tenflache, um ein schnelles Ablaufen des
Regenwassers auf dem Betonbett bzw. auf
der Drainagematte sicherzustellen. Ver-
schiedene Hersteller bieten unterschiedliche
Systeme zur Herstellung von Plattenfldchen
auf Stelzlagern an. Jedes System ist herstel-
lerspezifisch, die entsprechenden Verlege-
vorschriften sind beim Produzenten zu er-
fragen. Da die Fugen bei solchen Systemen
offen bleiben, liegt die Entwdsserungsebene
in FuBhohe der Stelzen. Das Niederschlags-
wasser muss aus dieser Ebene frei abflieBen
bzw. versickern kdnnen. Diese gilt beispiels-
weise auch fr Schlagregenbereiche unter
Gberdachten Balkonen.

B Verlegung von Terrassenplatten im
Méortelbett

Die starre Verlegung von Platten fir den
AuBenbereich in Mértel ist problematisch
und stellt eine Sonderbauweise dar. Wir
raten von dieser Bauweise ab. In der Praxis
haben sich dichte Moértel nicht bewdhrt
und als schadensanfallig herausgestellt.

Die Gefahren dabei sind das Hochfrieren
der Platten, Beschadigungen durch Tem-
peraturausdehnungen usw. Solche Fldchen
kénnen meist nur durch sehr erfahrene
Fachunternehmen dauerhaft hergestellt
werden. Reklamationen aufgrund von Ver-
arbeitungsfehlern kénnen wir nicht an-
erkennen.

M Pflege

Der Pflegeaufwand einer Platte hangt im
Wesentlichen von der Oberflachenbeschaf-
fenheit, der Bewitterung und der Nutzung
ab. Unsere Empfehlung: Reinigen Sie lhre
Terrassenplatten mindestens einmal im
Jahr (Frahjahr), mit Hilfe eines Schrubbers
und warmem Seifenwasser oder einem
handelsiiblichen milden Moos- und Griin-
belagreiniger. AnschlieBend grindlich mit
klarem Wasser nachspiilen. Unsere Platten
haben eine hochwertige Oberflache mit
einem hohen Frost-Tausalz-Widerstand,
daher kann Streu- und Tausalz eingesetzt
werden.Grundsatzlich ist der Einsatz ei-
nes rotierenden Fldchenreinigers fir die
GeoCeramica® moglich. Achten Sie bei An-
wendung jedoch darauf, dass die Fugen
nicht beschadigt werden.
Verschmutzungen sind kein Reklamati-
onsgrund. Grundsatzlich sind thermische
Unkrautvernichter auf allen Oberflachen
zu vermeiden!

Hinweis:

Wir empfehlen grundsatzlich vor Nutzung
einer neu angelegten Plattenflache eine
sorgféltige Erstreinigung durchzufihren.
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Einbaulinweise fur die Produkte
mit carelevel 4

Voraussetzung fir die Dauerhaftigkeit
und eine optimale Nutzung von Beton-
erzeugnissen fur den Bau von Pflaster-
und Plattenbeldgen ist der fachgerech-
te Einbau. Mangel des Unterbaus oder
Verlege- bzw. Einbaufehler kénnen auch
bei einwandfreier Qualitdt der Beton-
erzeugnisse zu Beschdadigungen fihren.
Um Kratzspuren oder mechanische
Beschadigungen zu vermeiden, sind
die Betonwaren von der Anlieferung
bis zur Belagsflache vorsichtig zu trans-
portieren.

M Ein Zwischenlagern von Platten ,iber
Eck® sollte auf jeden Fall vermieden wer-
den. Platten sind immer mit der Oberseite
gegen die Oberseite zu lagern, verwenden
Sie dazu die mitgelieferten Kordeln oder
Schaumstofflagen.

M Eine schnelle und sorgfaltige Ableitung
von Niederschlagswasser ist bei diesen
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oberflachenbehandelten Produkten sehr
wichtig. Staundsse fihrt zu dauerhaften
Feuchtigkeitsrandern und Ausblihungen.
Daher sind die Pakete vor dem Einbau stets
vor Nasse zu schiitzen.

M Den Untergrund/Unterbau profilgerecht
mit Mindestquerneigung 2,5 % - bei was-
serundurchldssigen Béden mind. 4% - her-
stellen und anforderungsgerecht verdichten
(s. ZTVE-StB). Ebene, profilgerechte Trag-
schicht aus ungebundenem Mineralstoff-
gemisch herstellen und - ggf. lagenweise
- anforderungsgerecht verdichten (s. RStO,
ZTV SoB-StB u. ZTV Wegebau). Randeinfas-
sungen herstellen; zuvor die Verlegebreite
durch Auslegen einzelner Stein-| Platten-
reihen ermitteln.

B Die 3 bis 5 cm dicke Bettung wird aus
kornabgestuftem, ungebundenem Mi-
neralstoffgemisch filterstabil gegen-
Uber der Tragschicht hergestellt, empfohlen

werden gut durchldssige, gewaschene 2[5
mm Edelsplitte oder ein 2/5 mm Perlquarz-
kies. Um Ausblihungen und Verféarbungen

durch Staundsse zu vermeiden, muss Ober-
flachenwasser in der Bettung immer schnell
abgeleitet werden kénnen. Um farbliche Be-
eintrachtigungen der Platten zu vermeiden,
darf kein farbendes Bettungsmaterial (z. B.
mit Lehm) verwendet werden.

B Die Regelwerke empfehlen bei einer
Steindicke < 12 cm einen Fugenabstand von
3 -5 mm, bei einer Steindicke von 212 cm
eine Fugenbreite von 5 - 8 mm, um Kanten-
abplatzungen beim Verlegen zu vermeiden.
Wir empfehlen die Verlegung mit Ab-
standhaltern (3 mm T-Fugenkreuze).
Achten Sie darauf, dass die Produkte beim
Verlegen nicht unndtig verschmutzt wer-
den. Die Terrassenflache sollte ein Gefal-
le von 2 % aufweisen. Terrassenplatten
werden mittels eines Platten- und [oder
Vakuumhebers fluchtgerecht verlegt und



oberflachenbiindig mit einem nicht abfar-
benden Gummihammer leicht angeklopft,
sodass sie vollflachig im Splittbett tragfahig,
ohne kippeln, aufliegen. Terrassenplatten
unter 8 cm Dicke dirfen grundsatzlich nicht
mit einer Rittelplatte bearbeitet werden.
Hohlrdaume unter den Platten kdnnen spater
zu Setzungen fuhren. Zum Abritteln von
Pflastersteinflaichen muss die Oberfla-
che ebenfalls frei von Verunreinigungen,
wie Sand oder Splitt, sein. Die Ruttelplat-
te mit einem max. Betriebsgewicht vom
160 kg muss mit einer Hartgummi- oder
Filzschirze ausgestattet sein, um Ruttel-
spuren und Schirfstellen zu vermeiden.
Die Schiirze muss vor dem Einsatz auf Sau-
berkeit gepriift werden. Beim Schneiden von
Passplatten/-steinen ist der entstehende
Schneidestaub schnell mit sauberem Wasser
und einer Burste zu entfernen.

B Die Fugen kénnen offen als ,,Schat-
tenfuge® erstellt verfillt werden (es
empfiehlt sich, 6 cm hohe und 3 mm
breite T-Fugenkreuze einzusetzen, da diese
sich vor dem Einbringen des Fugenmortels
leicht entfernen lassen). Eine Verfillung der
Fugen mit Sand oder Asche ist nicht zulassig,
weil diese beim Einbringen zu dauerhaften
Verfarbungen oder auch Kratzern an der
Plattenoberfldche fihren kann. Das Ver-
wenden von epoxidharzhaltigem Fugen-
fuller unbedingt vermeiden!

W Nach Fertigstellung der Verlegearbeiten
muss die Flache gereinigt werden. Fugen-
material, welches sich anschlieBend auf der
Betonflache befindet, kann zu dauerhafter
Fleckenbildung fihren (Kleinstpartikel kon-
nen sich in der Steinoberflache dauerhaft
verfestigen).

B Verlegung von Platten auf Balkonen
oder betonierten Terrassenfldchen: Die
betonierte Tragschicht muss Uber eine
ausreichende Entwdsserungsneigung ver-

figen und eine ausreichende Anzahl von
Wasserablaufen aufweisen. Wir empfehlen
daher grundsatzlich die Verwendung von
geeigneten Drainagematten auf der be-
tonierten Tragschicht, um das anfallende
Stauwasser schneller ableiten zu kénnen.
Bei dieser Verlegeart muss grundsatzlich
auf die Verwendung von Verlegevlies ver-
zichtet werden, da dieses das Abtrock-
nen der Untergrundflache verhindert. Auf
der Drainagematte wird ein Perlquarzkies
2/5 mm oder ein gewaschener 2/5 mm
Edelsplitt in der Dicke von 2 - 5 cm aufge-
bracht, auf dem dann die Terrassenplatten
fachgerecht und vollfldchig verlegt werden.

Nutzung

Die hochwertigen Oberflachen besit-
zen einen hohen Abriebwiderstand.
Dennoch kénnen spitze oder scharfkanti-
ge Gegenstande Kratzer verursachen. Wir
empfehlen daher, die FiiBe einer AuBen-
moblierung mit Filzgleitern zu versehen
und im Winter auf das Streuen mit Splitt
zu verzichten. Ebenso sollten schwere
Gegenstande nicht Gber die Oberflachen
gezogen werden. Verwenden Sie niemals
Staundsse fordernde Gegenstdande (z. B.
KunststofffuBmatten), da Staundsse Hell-
verfarbungen hervorruft. Auch Blumen-
kibel sollten zur Pflege mit einer durch-
IGfteten, unterbrochenen Abstands-
flache ausgestattet sein, um alkali-
sches Schwitzwasser zu vermeiden.
Beschichtete und versiegelte Flachen-
beldge keinesfalls mit thermischen
Unkrautvernichtern bearbeiten!

Reinigung und Pfege

Der versiegelte Oberflichenschutz
carelevel 4 gibt der Plattenoberfldche eine
verstdrkte Farbintensitdt mit einer seiden-
matten Optik. Mit der wasserabweisen-

den Versiegelung wird der Pflegeaufwand
far Ihren Plattenbelag deutlich verringert.
Schmutz und Flussigkeiten werden nur im
geringen Umfang aufgenommen und durch
Bewitterung abgewaschen. Sollten dennoch
Schmutzreste auf der Oberflache verblei-
ben, kénnen diese mit warmen Wasser,
einem harten Besen oder Schrubber und
einem milden Seifenreiniger gesdubert wer-
den. Hartndckige Verschmutzungen missen
zeitnah entfernt werden.

Zum Schutz der Oberfldche und der Fu-
gen sollte auf den Einsatz von Hoch-
druckreinigern verzichtet werden.
Bei Reinigungen aller Art keine metalli-
schen Werkzeuge und Chemikalien wie

z. B. L6sungsmittel benutzen!
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Tipps fur die Terrasse

Bevor Ihr Traumgarten Realitdt wird, ist
es ratsam einen Gartenplan anzulegen.
Sicherlich helfen Ihnen gerne auch die Fach-
leute aus dem Garten- und Landschaftsbau
mit Tipps und guten Ideen weiter. Dennoch
sollten Sie folgende Grundkenntnisse bei
der Gestaltung beachten:

Ml Die SitzplatzgréBe

Uber den Charakter und die Ausstattung
Ihrer Terrasse entscheiden Sie. Dennoch
gibt es fiir Terrassenmobel gewisse Mindest-
anforderungen fir nétige Stell- und Bewe-
gungsflachen. Die kleinste Sitzplatzeinheit
ist ein Einzelplatz mit 45 cm Stuhlbreite.
Dies kann beispielsweise ein Beobachtungs-
platz am Gartenteich sein.

100 cm
—_—

wd 0oL

Wenn jedoch mehrere Personen Platz finden
sollen, muss der Sitzplatz erweitert werden.
Um beispielsweise bequem essen zu kénnen,
ist zwischen den Personen ein Platzbedarf
von 20 cm erforderlich. Ein quadratischer
Tisch fur 4 Personen sollte daher mindestens
80 x 80 cm groB sein. Daraus ergibt sich
fur den Sitzplatz eine MindestgréBe von
280 x 280 cm (Berechnung: Sitzplatz

280 cm

wd 082

350 cm

wd 082
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(45 cm) + 2 x 20 cm (Armfreiheit) + 1 m

(Laufflache) = Platz pro Person). An einem

80 x120/130 cm groBen Tisch kénnen bis zu

sechs Personen sitzen. Runde Tische bean-

spruchen besonders viel Platz. Daher muss
380 cm

\ X 4
»

wd ove

L 2K 2

dann der Sitzplatz auch gréBer sein. Wenn

auf der Terrasse zudem noch Liegestihle
oder ein Gartengrill Platz finden sollen,
mussen die befestigten Platze groBzligiger
bemessen werden.

H Der Standort der Terrasse

Neben der GroBe spielt der Standort der
Terrasse eine wesentliche Rolle. Soll die
Terrasse direkt am Haus liegen und schnell
erreichbar sein, sind Sonne und Schatten
ein wichtiger Faktor fiur die Gestaltung.
Wahrend sich Schatten einfach herstellen
lasst, verandert sich die Sonneneinstrahlung
im Laufe des Jahres. Die meisten Terrassen
liegen deshalb auf der Stid- oder Stidwest-
seite des Hauses.

Damit sind lange Sonnenstunden garantiert.
Aber auch Terrassen in Ost- bzw. Westlage
haben durchaus Vorteile. Erstere biirgt fur
frihe Sonnenstunden, letztere verheiBt
milde Sonnenstrahlen bis in den spaten
Sommerabend hinein. Nordlagen sind in
der Regel schattig und kuhl.

H Die richtige Form

Nachdem Sie den perfekten Platz fir lhre
Terrasse gefunden haben, missen Sie das
Erscheinungsbild Ihrer Terrasse festlegen.
Rechteckige Terrassen empfinden die meis-
ten Menschen als harmonisch. Kreisférmi-
ge Terrassen kdnnen aber einen reizvollen
Kontrast zur Architektur des Hauses bilden.
Letztlich entscheiden Sie, welcher Stil Ihnen
am besten gefallt. Wenn Sie ein groBes
Grundstick besitzen, sollten Sie aber auf
jeden Fall die Moglichkeit nutzen, rund
um das Haus mehrere Terrassen anzulegen.
Denn dies hat viele Vorteile: Wahrend die
Sonne ums Haus wandert, warmt sie jede
Terrasse zu einer anderen Tageszeit.

Bei der Realisierung gilt dabei folgende
Faustregel: Sitzplatzflachen, die sich direkt
am Haus befinden, missen immer ein Ge-
félle mit mindestens 1% aus Richtung Haus
aufweisen. Nur so kann eine Entwdsserung
gewahrleistet werden.

Gebdude: 10 m

5,2m

—_—

Schattenwurf:
12,5m

scharf abgrenzender und dichter
Schatten bei Gebduden,
Sonnenstand mittags 12 Uhr

375 m




Tipps fur die Gartenwege

In erster Linie dienen Wege zur Verbindung
zweier Punkte. Sie fihren zu lauschigen
Sitzplatzen, zur Gartenhitte, zur Haus-
tur oder zur Garage. Damit der geplante
Gartenweg auch gut in das Gesamtbild
des Gartens passt, sollten Sie beim Planen
einiges beachten.

H Die Form

Zundachst sollten Sie die Form Ihres Garten-
weges festlegen: Gerade Formen und klare
Linien sorgen in lhrem Garten fiir Uber-
sichtlichkeit und Klarheit. Die Einhaltung
von Symmetrie und Proportionen sind ein
wesentlicher Faktor bei dieser Form der
Gestaltung. Aus diesem Grund bieten sich
geradlinige Pflastersteine und geometrische
Formen an. Dabei ist es wichtig, dass die
Fugen in einer geraden Linie verlaufen.
Bei dieser formellen Gestaltung bieten sich
auch Querstreifen an. Allerdings mussen
diese perfekt geplant werden. Sie sollten
daher genau ausrechnen, wie viele Strei-
fen Sie einbringen méchten und wie groB
der Zwischenraum sein soll. Der Abstand
von Streifen zu Streifen ergibt sich aus der
Wahl des Materials. Vergessen Sie nicht, die
Fugenbreite zu lhrem PflastermaR dazuzu-
rechnen, da sonst Ihr Plan in der Wirklichkeit
nicht aufgeht. Das Gleiche gilt natrlich
auch bei der Realisierung von Quadraten
und Rechtecken.

Rundungen und Kreise sind die Grundlage
fur eine informelle Gestaltung Ihres Gar-
tens. Wirklich schén ist eine Rundung aber
nur dann, wenn keine Abweichungen die
Linie ausbeulen oder statt eines Kreises ein
ungleichmaBiges Oval entsteht. Schéne
Kreise oder Halbkreise kénnen Sie einfach
mit unseren Kreissdtzen realisieren. Ge-
schwungene Linien sollten Sie auf jeden
Fall dem Fachmann Uberlassen!

B Berechnung

Mit einer genauen Mengenberechnung ver-
meiden Sie zeitraubende und teure Nach-
kauf- oder Umtauschaktionen. Doch wie
berechnet man die bendétigten Mengen der
zu bestellenden Materialien?

Gerade verlaufende Wege und Flachen las-
sen sich einfach berechnen (Flache m? =
Lange x Breite). Schwieriger wird es, wenn
das Ziel unregelmaBig verlaufende Wege
sind. Hier bieten sich zwei Methoden an, de-
ren Grundlage jedoch immer ein maBstabs-
getreuer Plan Ihres Garten sein sollte. So
kénnen Sie - zugegebenermafBen etwas un-
professionell - die unregelméBigen Formen
mit Hilfe eines Fadens auf Ihrem Gartenplan
ausmessen. Diesen legen Sie auf die Kurven
und Verldufe, ziehen ihn anschlieBend gera-
de und messen die Ldnge mit einem Lineal
nach. Ein relativ genaues Ergebnis erhalten
sie, wenn Sie ihre Wegflachen auf Ihrem Plan
in aneinandergereihte Dreiecke aufteilen
und dann das FldchenmaB dieser ausrechnen
(Fldache m? = Hohe x Breite: 2).

a I
Lange
2
[
& m?
\ _/
Beispiel 1:

Lange: 4,80 m | Breite: 2,40 m
Flache: 4,80 m x 2,40 m = 11,52 m?

Beispiel 2:

Lange: 4,80 m | Breite: 2,40 m

Fldche: Flache A + Flache A, +Fldche A + Fldche A, + Flache
A +Fliche A =m?

h, =150 m, b, =310 m, h, =150 m, h, =120 m,
b,,=3,50m, h,=110m, h,=1,20m, b, =2,70m,
h,=130m

Flache eines Dreiecks: Hohe x Breite : 2

Flache A =1,50mx3,10m:2=2,33m?
Flache A,=150mx3,J0m:2=2,33m?
Flache A,;=1,20mx3,50m:2=2,10 m*
Flache A,=10mx3,50m:2=1,93 m?
Flache A =120 mx2,70m:2=1,62 m*
Flache A6= 1,30mx2,70m:2=175m?

Gesamtfldche: 2,33 m? + 2,33 m? + 2,10 m? + 1,93 m? +
1,62 m?+1,75m?=12,05 m?

Bei der Berechnung von Kreisen hilft
Ihnen der Zirkel weiter. Sobald Sie den be-
noétigten Radius ermittelt haben, kénnen Sie
mit der Kreisformel (Flache m2 = Radius x
Radius x 3,14) die richtige Menge berechnen.

a I
o
QO
=3
c
wv
o _/
Beispiel 3:
Radius: 1,80 m

Flache m2 = Radius x Radius x 3,14
=1,80mx 1,80 m x 3,14 =10,17 m2

M Treppen

Haufig ist es notig, aufgrund vorhan-
dener Geldndegegebenheiten, Steigungen
und Gefdlle mit Hilfe von Treppenanlagen
und Stitzmauern abzufangen und begeh-
bar zu machen. Dabei sollten Sie wirklich
abwdgen, ob Sie diese Arbeit in Eigenregie
realisieren wollen. Nichts ist gefahrlicher
als eine instabile Mauer oder Treppe. Wir
raten Ihnen daher auf jeden Fall, einen Fach-
mann zu Rate zu ziehen. Die Entscheidung,
wie lhre Stufen aussehen sollen, hdangt von
Ihrem Geschmack, der Gestaltung lhres
Gartens sowie der Benutzung der Treppen
ab. So nutzen Sie die Treppen im Eingangs-
bereich intensiver als beispielsweise Stufen,
die von der Terrasse in den Garten fuhren.
Aus diesem Grund muss eine Treppenanlage
im Eingangsbereich stabiler gebaut werden.

Generell gilt aber bei allen Treppen:
Ubersteigt das Gefélle 10 % miissen Stufen
eingebaut werden. Damit diese auch gut
zu begehen sind, errechnet sich die Anzahl
der Stufen nach der so genannten Stufen-
formel. Die mdgliche Stufenformel lautet:
2 x Stufenhohe + Auftrittstiefe = 64 cm.
Die 64 cm sind die Schrittldnge. Die Stufen-
héhen dirfen innerhalb eines Treppenlaufs
nicht variieren, sondern missen immer
gleich sein.
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Farben/Oberflichen

naturbelassen (unbehandelt)

schiefer anthrazit
(033) (033)

braun/schwarz rot/schwarz nuanciert
nuanciert (085) (083)

schiefer/rot nuanciert sand/schwarz nuanciert
(018) (096)

* S

muschel/sand nuanciert sand/grau nuanciert kaschmir
(025) (130) (170)

vanille cappuccino
(059) (024)
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grau/schwarz nuanciert 7
(094)

rubinrot
(013)

muschelkalk
(025)

schiefer/beige
nuanciert (077)

klinkerrot
(on)

herbstlaub
(089)

sand/beige nuan.ciert
(057)




plan (scharfkantig)

anthrazit grau/schwarz nuanciert naturgrauw braun/schwarz ocker[schwarz
(033) (094) (007) nuanciert (085) nuanciert (096)

3 . =0 |
rot/schwarz nuanciert schiefer[rot nuanciert muschel[sand nuanciert schiefer/beige
(083) (018) (025) nuanciert (077)

kardinal (kugelgestrahlt)

basalt-anthrazit mittelgfau 7 granit-hellgrau Niendorfer beige
(757) (787) (711) (301)

fein (wassergestrahlt)

basalt-anthrazit mittelgréu granit-hellgrau
(457) (787) (51) (301)
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antik (maschinell gealtert)

anthrazit
(033)

ocker/schwari
nuanciert (096)

muschel[sand nuanciert
(025)

bianco
(027)
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grau/schwarz nuanciert

(094)

terrabraun
(061)

farbmix (aus versch. Farben
zusammengestellt)

schiefef/beige
nuanciert (077)

biahco
(027)

rot/schwarz nuanciert
(083)

herbstlaub
(089)

naturgrau braun/schwarz
(001) nuanciertn (085)

- el A0

i

,: Bk r
!

schiefef/rot nuanciert
(018)

sandfarben schiefer/rbeige
(045) nuanciert (077)




ARENA® - antik (maschinell gealtert)

grau/s-chwarz nu.ancie.rt
(001)

anthrazit
(033)

naturgrau
(001)

sand/b-eigernuanoert
(057)

GEOPOR® (wasserdurchldssig)
Feine Oberflache

anthrazit naturgrau klinkerrot
(033) (001) (011)

Santuro®-Landhausmauer
: =y

i

sandsteinbeige
(190)

naturgrau
(001)

terrabunt
(050)

Grobe Oberflache

e

s

naturgrau
(001)

)
muschel/sand nuanciert
(025)

rubinrot
()B))

Farben/Oberfldchen
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GeoCeramica®

explorer nero lava slate impasto grigio timber grigio
(HK5) (H93) (H90) (H77)

cathedrale antra timber noce fiordi sand
(H83) (H78) (GEL)

Siento® - carelevel 3 (mit Oberflachenimprdgnierung)

|
1
schiefer/beige
nuanciert (142)

anthrazit
(033)

Ferrara®-Platte - carelevel 4 (mit Oberflachenversiegelung)

basalt-anthrazit graphit anthrazit
(670) (669) (668)

basalt-graphit
(671)
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fiordi fumo
(GEB)]



Sie wollen mehr vber uns wissen?

Besuchen Sie uns im Internet unter www.berdingbeton.de und finden Sie alle Informationen rund um unsere Produkte.

A UNTIRMIMMMN  NIWS  EONTAKT  CARESIED

WILLKOMMEN BEI BERDING BETON

INNOVATION LIND ERFAHRUNG
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~ . Www. b_érdingbéton-.de

~ Erfahren Sie mehr Gber aktuelle
Ereignisse und Projekte auf unserer
~=... Facebook=& Instagramplattform.
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Technische Hinweise zur Lieferung
von Strabenerzeugnissen aus Beton

Vorbemerkungen

Betonprodukte fir den StraBen-, Landschafts- und Garten-
bau sind Qualitdtserzeugnisse. Sie werden in weitgehend
automatisierten Fertigungsstdtten hergestellt. Sowohl die
Ausgangsstoffe des Betons als auch die fertigen Produkte un-
terliegen den GUteanforderungen zugehériger Normen bzw.
Richtlinien; ihre Einhaltung wird durch umfangreiche Kontrol-
len laufend Uberprift.

Auf der Baustelle werden gelegentlich Auffassungsunter-
schiede in der Beurteilung der Betonprodukte beobachtet.
Die nachstehenden Gesichtspunkte sollen in solchen Féllen
- zur Vermeidung von Missverstandnissen zwischen Herstel-
ler und Abnehmer - eine Hilfe bei der fachgerechten Beurtei-
lung von Betonprodukten fiir den StraBen-, Landschafts- und
Gartenbau darstellen. Zudem werden wichtige Hinweise zur
Nutzung von Flachenbefestigungen mit Betonprodukten ge-
geben.

Die ,Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonproduk-
ten flr den StraBen-, Landschafts- und Gartenbau® wurden
vom Betonverband StraBe, Landschaft, Garten e. V. (SLG),
Bonn, aufgestellt und geben den derzeitigen Stand der Tech-
nik wieder.

Sie ersetzen die ,Technischen Hinweise zur Lieferung von Be-
tonprodukten fir den StraBen-, Landschafts- und Garten-
bau*, Fassung Januar 2007, herausgegeben vom Bundesver-
band Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e. V. (BDB),
Bonn.

1. Bestellung

1.1 Allgemeines

Die Bestellung muss die vorgesehene Lieferadresse, den Emp-
fanger, die Warenart und den Liefer- bzw. Abholtermin ent-
halten. Die Befahrbarkeit der Baustelle durch Lastziige mit
einem Gesamtgewicht bis zu 41t und die Mdglichkeit zur Ent-
gegennahme der Ware - ggf. mittels Entladegerdten - wer-
den vom Auftragnehmer vorausgesetzt. Eine Anlieferung mit
Entladung (z. B. mittels Lkw-Kran oder Mitnahmestapler) be-
darf entsprechender Vereinbarung.

1.2 Bedarf

Der Bedarf an Produkten fir Flachenbefestigungen, z. B.
Pflastersteinen und Platten, pro Quadratmeter zu verlegen-
der Flache bzw. der Bedarf an Bordsteinen, Randsteinen,
Muldensteinen, Palisaden, Stufen usw. pro laufenden Meter,
schlieBt die Fugen ein. Dementsprechend werden Betonpro-
dukte so geliefert, dass die bestellte Fldche bzw. die bestell-
te Lange unter Einhaltung der jeweiligen RastermaBe belegt
bzw. versetzt werden kann.

1.3 Verlegeart von Pflastersteinen und Platten

Bei der Bestellung ist zu beriicksichtigen, welche Art der Ver-
legung fir die Pflastersteine oder Platten vorgesehen ist, z. B.
von Hand oder maschinell. Bei der maschinellen Verlegung
wird z. B. zwischen der Klammerverlegung mit und ohne Ver-
schieberegelung und der Vakuum-Verlegung unterschieden.
Fir die Klammerverlegung eignen sich ausschlieBlich Pflas-
tersteine mit angeformten Abstandhaltern (den so genann-
ten Nocken), die eine entsprechende Lénge (in Richtung der
Steindicke) aufweisen muissen, um die Greifsicherheit der
Steinlage zu ermdglichen.

2. Entladung und Warenannahme

Ist der Kauf fir beide Teile ein Handelsgeschaft, so hat der
Kdufer die Ware unverzuglich nach der Ablieferung durch den
Verkdufer, soweit dies nach ordnungsgemaBem Geschafts-
gang tunlich ist, zu untersuchen, und, wenn sich ein Mangel
zeigt, dem Verkdufer unverziglich Anzeige zu machen. Da-
bei genligt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Selbstab-
holer haben bei der Beladung im Werk die Ubereinstimmung
der Ladung mit der Bestellung bzw. Abholanweisung und dem
Lieferschein zu prifen.

Die im Abschnitt 3 genannten Gesichtspunkte sind bei der
Warenannahme zu beachten. Bestehen Zweifel oder Beden-
ken hinsichtlich der Qualitdt, darf mit der Verarbeitung der
Ware nicht begonnen werden, bevor eine Kldrung erfolgt ist.
Werden bei der Warenannahme vermeintliche Mangel, wie z.
B. Farb- und MaBabweichungen erkannt oder bei Zweifeln an
der Gebrauchstauglichkeit der Ware, hat die Baustellenauf-
sicht entweder in Eigenverantwortung oder nach unverziig-
licher Kontaktaufnahme mit dem Bauherrn eine Annahme-
entscheidung zu treffen, die im Falle einer Rickweisung zur
sofortigen Information des Verkdufers fiihren muss.

Erfolgt die Auslieferung kippfahiger Ware, z. B. Pflastersteine,

durch Kippfahrzeuge, so ist Kippbruch bis 3 % der Liefermen-
ge technisch unvermeidbar.

172 Gestaltungsideen

3. Gesichtspunkte zur Beurteilung der Produkte vor
dem Einbau
31 Oberflache
Bei der Verdichtung des Frischbetons kann es zu geringen,
technisch nicht vermeidbaren Luft- und Wassereinschlis-
sen kommen. Dadurch kdnnen an der Oberfldche Poren ent-
stehen, die jedoch keine Rickschliisse auf mangelnde Wit-
terungsfahigkeit oder Festigkeit der Produkte zulassen und
deren Gebrauchswert nicht beeintrachtigen, wenn die Pro-
dukte ansonsten den technischen Spezifikationen1) entspre-
chen. Entscheidend ist die Bewertung der Luft- und Wasser-
einschlisse im jeweiligen Einzelfall.
An der Oberflache kénnen gelegentlich punktférmige braun-
liche Verfarbungen auftreten; sie stammen von betontechno-
logisch unbedenklichen Bestandteilen organischen Ursprungs
in den verwendeten natirlichen Gesteinskdrnungen und ver-
schwinden nach einiger Zeit unter Bewitterung.
Bei Produkten fir die Fldchenbefestigung erhoht eine raue
Oberfldache die Criffigkeit, hemmt die Rutschgefahr und kann
auch aus betontechnischer Sicht sinnvoller als eine sehr glat-
te Oberfldche sein.

3.2 Ausbliihungen?

Gelegentlich kénnen Ausblihungen vorkommen; sie sind
technisch nicht vermeidbar.

In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbe-
dingungen, denen der Beton - besonders im jungen Alter -
ausgesetzt ist, und haben entsprechend unterschiedliches
AusmaB. Die Giiteeigenschaften der Produkte bleiben hiervon
unberihrt. Ausblihungen stellen keinen Mangel dar.

Der Gebrauchswert der Produkte wird insofern nicht beein-
flusst, als dass Witterungseinflisse und - bei Produkten fur
die Fldchenbefestigung zusatzlich die mechanische Bean-
spruchung unter Nutzung - die Ausblihungen verschwin-
den lassen. Da nur der Anteil Kalk aus dem Zement an die
Oberfldche treten kann, der nicht von den anderen Aus-
gangsstoffen im Beton fest gebunden ist, kommt es nach
dem Abklingen von Ausblihungen in der Regel nicht erneut
zu diesem Effekt. Ein Auswechseln der Produkte oder ande-
re MaBnahmen gegen Ausblihungen sind daher nicht emp-
fehlenswert.

3.3 Haarrisse/Craqueléerisse

Oberflachliche Haarrisse kdnnen in besonderen Féllen auftre-
ten (z. B. bei Bordsteinen); mit bloBem Auge sind sie am tro-
ckenen Produkt nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn ei-
ne zundchst nasse Oberfldche fast abgetrocknet ist. Solche
Haarrisse beeintrachtigen den Gebrauchswert der Produkte
nicht, wenn diese ansonsten den technischen Spezifikatio-
nenl) entsprechen.

3.4  Fertigungsbedingter Absatz bei Bordsteinen
Bedingt durch die Formgebung der Werkzeuge im Rahmen
des Fertigungsverfahrens entsteht bei Bordsteinen mit An-
lauf unterhalb des Anlaufs ein Absatz, der nach regelgerech-
tem Einbau des Bordsteins und Fertigstellung der angrenzen-
den Verkehrsflache so tief sitzt, dass er optisch nicht mehr
in Erscheinung tritt. Der Absatz ist technisch nicht vermeid-
bar und fir den Gebrauchswert von Bordsteinen grundsatz-
lich ohne Belang.

3.5 Kantenausbildung bei Betonprodukten

Die im eingebauten Zustand sichtbaren Kanten von Beton-
produkten fir den StraBen-, Landschafts- und Gartenbau
kénnen unterschiedlich ausgebildet sein. Je nach Produkttyp
sind die Kanten scharfkantig, gebrochen, abgerundet, ge-
fast, abgeschragt und/oder unregelmaBig geformt. Auf die
Beschreibung der Eigenschaft ,scharfkantig” der DIN EN 1338
bzw. der DIN EN 1339 bzw. der DIN EN 1340 wird verwiesen.
Die Entscheidung, welcher Produkttyp hinsichtlich der Kan-
tenausbildung gewahlt wird, kann aus gestalterischen und/
oder nutzungsbedingten Aspekten erfolgen.

Die Ausbildung der Kanten hat z. B. Einfluss auf das optische
Erscheinungsbild im eingebauten Zustand. Bei Produkten fiir
die Flachenbefestigung ergibt sich zudem ein Einfluss auf die
Rollgerduschemissionen und auf das Abflussverhalten ober-
flachlich anfallenden Wassers.

Scharfkantige Betonprodukte haben unabhdngig von der Be-
tongiite eine hohere Kantenempfindlichkeit als z. B. gefas-
te Produkte. Geringfligige Ausbriiche oder Abplatzungen an
den Kanten der Produkte sind daher nicht zu vermeiden und
stellen keinen Produktmangel dar. Ausbriiche oder Abplat-
zungen gelten als geringfligig, wenn die Beschreibung der
Eigenschaft ,scharfkantig” der DIN EN 1338 bzw. der DIN EN
1339 bzw. der DIN EN 1340 eingehalten ist. Dies gilt auch fir
Produkte im eingebauten Zustand. Gefaste oder ahnlich aus-

gebildete Kanten mindern generell die Gefahr von Kantenab-
platzungen (vgl. auch Abschnitt 4.1).

Die Herstellerunterlagen geben in der Regel Auskunft Gber die
lieferbaren Produkttypen.

4. Gesichtspunkte zum Aussehen der Produkte nach
dem Einbau
41 Kantenabplatzungen bei Produkten fiir die
Flachenbefestigung
Pflastersteine, Platten, Bordsteine, Rinnenplatten, Mulden-
steine u. &. Produkte, die zu engfugig - und somit nicht nach
dem Technischen Regelwerk - verlegt sind oder deren Un-
terlage (Tragschichten und Untergrund) nicht ausreichend
tragféhig und frostsicher ist, werden infolgedessen - even-
tuell bereits beim Abritteln - Kantenbeanspruchungen aus-
gesetzt, denen auch hochwertige Betone nicht widerstehen
koénnen. Die Folge sind Kantenabplatzungen; sie stellen kei-
nen Mangel des Produktes, sondern einen Mangel der Unter-
lage bzw. der Verlegeweise dar. Je nach Produkt richtet sich
die Fugenbreite nach dem Technischen Regelwerk oder den
Herstellerangaben.
Auch ohne die vorgenannten Einflisse kénnen an den Kanten
scharfkantiger Betonprodukte nach dem Einbau geringfligige
Ausbriiche und Abplatzungen auftreten. Es gilt dann sinnge-
maB Abschnitt 3.5, 3. Absatz.

4.2  Farb- und Strukturabweichungen

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwen-
dung von natirlichen Rohstoffen (z. B. Gesteinskdrnungen,
Zement, Wasser), die natiirlichen Schwankungen unterliegen,
nicht vermeidbar. Dariiber hinaus haben Form und GréBe der
Produkte, technisch nicht vermeidbare Schwankungen der
Betonzusammensetzung, Witterung, Betonalter usw. Einfluss
auf die Farbe und die Struktur der Betonprodukte.

Dies gilt sowohl fir nicht nachtrdglich bearbeitete Erzeug-
nisse, als auch flr solche mit werksteinmaBig bearbeiteter
Oberflache (z. B. gewaschener, gestrahlter oder gestockter
Oberflache). Insbesondere durch die werksteinméBige Ober-
flachenbearbeitung wird die Natirlichkeit der verwendeten
Gesteinskérnungen hervorgehoben.

Farb- und Strukturabweichungen kénnen daher bei Betonpro-
dukten fertigungs- und rohstoffbedingt auftreten. Zuféllige
UnregelméBigkeiten sind fiir die Technologie dieser Erzeug-
nisse charakteristisch; dies ist bei der Beurteilung des Gesamt-
eindruckes des Gewerkes zu beriicksichtigen.

Der optische Gesamteindruck des Gewerkes kann nur aus
dem Ublichen Betrachtungsabstand des Nutzers und unter
gebrauchsublichen Beleuchtungs- und sonstigen Randbe-
dingungen beurteilt werden. Insofern stellen fertigungs- und
rohstoffbedingte Farb- und Strukturabweichungen keinen
Mangel dar.

Die Bewitterung und die mechanische Beanspruchung fih-
ren bei Betonprodukten und daraus hergestellten Bauwer-
ken, z. B. Pflasterdecken und Plattenbeldgen, zu einer Ver-
dnderung von Eigenfarbe und Oberfldchenstruktur. Eventuell
anfangs vorhandene Unterschiede gleichen sich im Laufe der
Nutzung an.

Wird die Wahl fiir ein Betonprodukt z. B. anhand von Mus-
terflachen oder Bauwerken getroffen, die bereits der Witte-
rung und Nutzung ausgesetzt sind, ist zu bertcksichtigen,
dass gleichartige neue Produkte diesen Einfllissen noch nicht
ausgesetzt sind und Farb- und Strukturunterschiede zur ur-
spriinglichen Musterfldche bzw. zum urspriinglichen Bauwerk
aufweisen kénnen. Dies gilt sinngemdB auch fir Nachliefe-
rungen.

4.3  Gebrauchsspuren

Der vorrangige Zweck einer Flachenbefestigung aus Beton-
produkten ist ihre bestimmungsgemdBe Nutzung. Insofern
sind auf der betreffenden Flachenbefestigung sich einstel-
lende Nutzungs- und Gebrauchspuren unvermeidbar. Dies
kénnen z. B. Schleifspuren, Kratzer oder Schmutzeintrag
sein. Bei Flachenbefestigungen, die der Nutzung durch Fahr-
zeuge dienen, sind zudem Reifenspuren durch Reifenab-
rieb nicht zu vermeiden. Sie sind auf hellen Fldchenbeldgen
deutlicher zu erkennen als auf dunklen. Nutzungs- und Ge-
brauchsspuren stellen je nach Einzelfallbetrachtung in der
Regel keinen Mangel der verwendeten Flachenbelagspro-
dukte dar.

5. Winterdienst

Beton besitzt im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tau-
salz-Widerstandsfahigkeit. Deshalb muss Schnee- und Eis-
gldtte - falls sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem
Einbau der Betonprodukte auftritt - mit abstumpfenden
Streumitteln beseitigt werden.



Die Bestimmung der Widerstandsfahigkeit von Betonproduk-
ten gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung erfolgt grundsatzlich
auf der Basis der fur das jeweilige Produkt geltenden techni-
schen Spezifikation1), z. B. einer Norm. Innerhalb dieser er-
folgt der Nachweis unter Verwendung von Natriumchlorid
(NaCl), dem gebrduchlichsten Tausalz. Die Verwendung we-
niger gebrduchlicher, oft aggressiver Tausalze und/oder die
unsachgemdBe Ausbringung von Tausalzen kénnen zu deut-
lichen Schddigungen der Betonprodukte fiihren, auch wenn
diese nach der jeweils glltigen technischen Spezifikation als
Frost-Tausalz-Widerstandsfahig" einzustufen sind.

Das maschinelle Schneerdumen sollte auf Pflasterdecken
und Plattenbeldgen zu deren Schutz vor mechanischen Be-
schadigungen mit Pflugentlastung oder in der so genann-
ten Schwimmstellung des Pfluges erfolgen. Zudem sollte die
Pflugschar mit einer Gummischirfleiste ausgestattet sein.
+Aggressives Rdumen* ist zu vermeiden. Auf das Merkblatt fir
den Winterdienst auf StraBen der Forschungsgesellschaft fir
StraBen- und Verkehrswesen (FGSV) wird verwiesen.

Y Je nach Produkt DIN EN 1338, DIN EN 1339, DIN EN 1340, DIN
EN 13198, DIN 483, DIN 18507 und/oder BGB-RiNGB.

2 Ausblihungen entstehen durch die Ablagerung von in Was-
ser geléstem Kalkhydrat (Ca(OH),), das nach Verdunsten
des Wassers und Reaktion mit dem Kohlendioxid (CO.) der
Luft als Calciumcarbonat (CaCOs) auf der Betonoberflache
anfallt.

Herausgeber:
Betonverband StraBe, Landschaft, Garten e. V. (SLG), Bonn
BV SLG, Bonn Juni 2012

Technische ttinweise zum Einbau
von Strabenerzeugnissen aus Beton

Vorbemerkungen

Voraussetzung fir eine optimale Nutzung von Betoner-
zeugnissen fir den StraBenbau ist ihr fachgerechter Einbau.
Mangel des Unterbaus und der Tragschichten oder Verlege-
bzw. Einbaufehler kdnnen auch bei einwandfreier Qualitat
der Betonerzeugnisse zu deren Beschadigung fihren.

Die nachstehenden Hinweise sollen zur Vermeidung derar-
tiger Fehler beitragen. Sie wurden vom Arbeitsausschuss
StraBenbauerzeugnisse im Bundesverband Deutsche Beton-
und Fertigteilindustrie e. V., Bonn, aufgestellt und entspre-
chen dem derzeitigen Stand der Technik.

1. Planung
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111 Betonsteinpflaster

Bereits bei der Planung ist zu beriicksichtigen, ob das Pflaster
von Hand oder maschinell verlegt werden soll. Insbesondere
bei maschineller Verlegung ist die Wahl von Steinen mit Ab-
standhaltern von 1,5 bis 2,5 mm Dicke zu erwdgen. Abstand-
halter sind jedoch kein ausreichender Ersatz fir Fugen.
Pflasterfldchen sollten maéglichst mit einer Linienentwdsse-
rung versehen werden. Bei punktentwasserten Flachen sollte
das Pflaster in der Umgebung des Einlaufs in Trockenmortel
verlegt werden.

Pflasterflachen diirfen nicht mit zu starken Mulden geplant
werden (Gefahr von Kantenabplatzungen).

Im Blockverband oder im Lauferverband verlegte Rechteck-
steine sollten nicht fir Pflasterfldchen Verwendung finden,
die dem LKW-Verkehr ausgesetzt sind.

Kurven von Geh- und Radwegen sollten maéglichst im ,Lau-
ferverband” gepflastert werden. Dabei wird das Pflaster in
schmalen Bahnen mit unterschiedlich breiten Fugen verlegt,
wobei die Bahnbreite dem Kurvenradius angepasst werden
muss.

Der Bedarf an Steinen oder Platten pro Quadratmeter verleg-
ter Flache schlieBt die Fugen ein. Dementsprechend werden
die Erzeugnisse so geliefert, dass die bestellte Fldche unter
Einhaltung des RastermaBes belegt werden kann.

1.1.2 Bordsteine und Rinnenplatten

Bordsteine miissen stets mit durchgehender Rickenstit-
ze und ausreichendem Fugenabstand in Beton verlegt wer-
den. Bordsteinfugen bleiben in der Regel offen. Sofern ein
angrenzender Gehweg unter Verwendung von Bettungssand
gepflastert oder plattiert werden soll, missen allerdings die
Fugen auf der Riickseite der Bordsteine in Hohe des Bettungs-
sandes abgedichtet werden, um das AbflieBen des Sandes zu
verhindern.

Rinnenplatten werden mit ausreichend breiten Fugen in Be-
ton verlegt. Die Fugen sind mit Mortel vollstandig auszufil-
len. Zusatzliche Dehnungsfugen sind einzuplanen. Zur dau-
erhaften Entwdsserung von Fahrbahn bzw. Gehweg ist eine
ausreichende Hohendifferenz zwischen StraBenpflaster und
Entwdsserungsrinnen bzw. zwischen Gehwegbelag und Bord-
stein vorzusehen.

1.2 Besondere Hinweise

1.2.1 Pflasterfléchen im Industriebereich

Die ortliche Pressung infolge von Radlasten kann in hoch-
belasteten Industriebereichen mehr als das Doppelte der im
StraBenverkehr zuldssigen ausmachen (Punktbelastungen).
Deshalb sind besonders hier die Einhaltung ausreichender Fu-
genbreiten, die Verwendung von Steinen mit entsprechender
Dicke sicherzustellen sowie MaBnahmen zur Vermeidung von
Spurbildung zu treffen (z. B. geeignetes Bettungsmaterial).

1.2.2 Uberdachte Pflasterflachen

Uberdachte Pflasterflichen, die nicht der Witterung ausge-
setzt sind, erfordern besondere planungs- und ausfiihrungs-
technische MaBnahmen, z. B. im Hinblick auf Unterbau, Bet-
tung, Fugenmaterial und Entwdsserung.

1.2.3 Besondere Verkehrsbelastungen

Besondere Verkehrsbelastungen (z. B. an stark belasteten
Bushaltestellen) erfordern Steine mit glinstigen Seitenver-
haltnissen, einen gut verdichteten Unterbau und eine ent-
sprechende Tragschicht. Es empfiehlt sich, das Betonstein-
pflaster z. B. in einem geeigneten Splittgemisch oder in
Trockenmértel zu verlegen und anschlieBend einzuschlam-
men.

2. Ausfiihrung
21 Allgemeines
In Ergdnzung zu den Ausflhrungsbestimmungen der VOB
sind ,Technische Hinweise zur Lieferung von StraBenbau-
erzeugnissen aus Beton" des BDB, Fassung 08.01.2007, das

Merkblatt ,Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbeldgen” der Forschungsgesellschaft fur StraBen- und
Verkehrswesen, Ausgabe 2003 sowie die Liefer- und Verlege-
anweisungen der Hersteller zu beachten.

2.2 Abnahme der Lieferung

Unmittelbar nach Eintreffen der Betonerzeugnisse auf der
Baustelle ist - zumindest anhand des Lieferscheins und durch
Inaugenscheinnahme - sorgféltig zu priifen, ob die Lieferung
der Bestellung entspricht. Bestehen Zweifel oder Bedenken,
darf mit den Verlegearbeiten nicht begonnen werden, ehe
eine Kldrung erfolgt ist.

Werden bei Abnahme oder Verlegung der Steinpakete ver-
meintliche Mangel erkannt, die zu Zweifeln an der Zuver-
lassigkeit oder Zumutbarkeit der Ware Anlass geben, hat die
Verlegeaufsicht entweder in Eigenverantwortung oder nach
unverzlglicher Kontaktaufnahme mit dem Bauherren eine
Abnahmeentscheidung zu treffen, die im Falle einer Riick-
weisung zur sofortigen Information des Lieferanten fiihren
muss.

2.3 Verlegen von Betonpflastersteinen

Bei Beginn der Verlegearbeiten muss sichergestellt sein, dass
die Unterlage (Tragschichten und Untergrund) ausreichend
tragféhig ist bzw. dass die Tragschicht ausreichend bemessen
und verdichtet wurde.

Bindige und schluffige Sande sowie feinere Sande als 0/2
gemdB E DIN 4226-100 sowie unabgestufte oder zu grobe
Brechsand-Splitt-Gemische sind als Bettungsmaterial fir Be-
tonsteinpflaster ungeeignet.

Sollen groBflachige Farbabweichungen (auch bei zement-
grauen Steinen) vermieden werden, sind die Pflastersteine
immer wechselweise aus mehreren Paketen zu verlegen.

Die Steine mussen - dem Pflasterstein-System entsprechend
- mit ausreichend breiten Fugen verlegt werden, wobei
quer zur Verlegerichtung das RastermaB berlcksichtigt wer-
den muss. Um einen geradlinigen Fugenverlauf einzuhalten,
muss geschnirt werden; der Pflasterrand ist bei Abweichun-
gen laufend auszurichten.

Zwischen Pflaster und allen angrenzenden Bauteilen sind Fu-
gen anzuordnen. Muss der Pflasterrand durch Schneiden oder
Spalten der Steine angepasst werden, so sind die entspre-
chenden Flachenbegrenzungen zundchst mit einer Lauferrei-
he zu versehen, an die das Pflaster anzuarbeiten ist.

Ruttler missen nach Herstellerangabe fiir die jeweilige RUtt-
leraufgabe geeignet sein; ggf. sind Rittler mit Anbauplatten
und Plattengleitvorrichtungen zu versehen. Rittlerwalzen
dirfen nicht eingesetzt werden.

Pflasterflache und Rittlerplatte sind vor dem Abriitteln zu
saubern. Pflaster darf - insbesondere bei Verwendung farbi-
ger oder strukturierter Steine - nicht bei nasser Oberfldche
abgeriittelt werden. Der Rittlervorgang ist zu beenden, so-
bald die Pflasterflache ihre Standfestigkeit erreicht hat, oder
falls sich Ruttlerflecken zeigen.

Bei aneinander grenzenden Fldchen mit unterschiedlicher
Neigung darf nicht Uber die Kanten hinweg ger(ttelt wer-
den. Dies gilt insbesondere z. B. auch an Grenzen zwischen
in Sandbett verlegtem Betonsteinpflaster und auf Ortbeton
versetzten Rinnenplatten o. A.

Nach dem Einsanden der Fugen ist restlicher Sand einige
Zeit auf der Pflasterflache zu belassen. Sofern sich im Laufe
der Zeit die Fugen entleeren, ist nachzusanden. Erst nach-
dem sich die Pflasterfldche unter Gebrauch in den Fugen aus-
reichend verspannt hat, ist ein schadloser Einsatz von Reini-
gungsmaschinen méglich.

3. Winterdienst

Beton besitzt im jungen Alter noch nicht die volle Tausalz-
Widerstandsfahigkeit. Deshalb muss Schnee- und Eisglatte —
falls sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem Verlegen
auftritt - mit abstumpfenden Streumitteln beseitigt werden.
Im Ubrigen gelten die Merkblatter fir den Winterdienst1).

4. Begriinung
Fiir die Fugenfiillung von Rasenpflaster u. A. ist unter Hinzu-
ziehung von Fachfirmen ein fir die Einsaat geeignetes Subs-
trat zu verwenden.

1) Merkblatt fiir den Unterhaltungs- und Betriebsdienst an
StraBen. Teil: Winterdienst auBerhalb geschlossener Ort-
schaften.

Teil: Kommunaler Winterdienst.

Bundesverband Deutsche Beton- und
Fertigteilindustrie e. V., Bonn
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Allgemeine Geschaftsbedingungen

1.
a) Unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten nur, wenn der

b

Anwendung

Kéufer Unternehmer (§ 14), eine juristische Person des offentlichen
Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermégen ist.

Unsere AGB sind auch dann wirksam, wenn wir uns im Rahmen einer
laufenden Geschaftsverbindung bei spateren Vertragen nicht aus-
driicklich auf sie beziehen.

Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingun-
gen sind fiir uns nur verbindlich, soweit wir ihnen in jedem Einzelfall
ausdriicklich schriftlich zugestimmt haben.

. Annahme

o

=

9

174

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Bestel-
lung der Ware durch den Kéufer gilt als verbindliches Vertragsange-
bot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir
berechtigt dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach
seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme von Angeboten
des Kdufers kann durch schriftliche Auftragsbestétigung, oder durch
Auslieferung der Ware an den Kaufer oder durch Rechnungsversand
erklart werden.

Bei Sonderanfertigungen (auch Sonderfarben) sind die bestellten
Mengen fir den Kéufer verbindlich und missen in jedem Fall vom
Kéufer abgenommen werden. Es besteht kein Anspruch auf die
Nachproduktion von Mehrmengen.

Fir die Vollstandigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom
Kéufer zu beschaffenden oder zu erstellenden Ausfiihrungsunterla-
gen ist dieser verantwortlich. Der Nachweis iber Zugang und Volls-
tandigkeit der Unterlagen ist vom Kaufer zu fihren.

Lieferung

Erfiillungsort flr Lieferungen ist das in der Auftragsbestdtigung
bezeichnete Lieferwerk. Jede Lieferung erfolgt auf Rechnung und
Gefahr des Kéufers.

Wir behalten uns vor, Auftrdge in Teillieferungen auszufihren, falls
nicht etwas anderes vereinbart ist. Beanstandungen von Teillie-
ferungen entbinden nicht von der Verpflichtung, die Restmenge der
bestellten Ware vertragsgemaB abzunehmen.

Bezliglich unserer Lieferpflicht besteht nur dann eine Vorleis-
tungspflicht, wenn dies ausdricklich mit dem Kdufer vereinbart
wurde. Wird eine Vorleistungspflicht fir unsere Lieferpflicht nicht ve-
reinbart, sind wir berechtigt, die Erfiillung unserer Lieferpflicht so-
lange zu verweigern, bis die Gegenleistung fir unsere Lieferpflicht
vom Kéufer bewirkt worden ist. Bei Vorliegen der gesetzlichen Vo-
raussetzungen kénnen wir uns zudem beziiglich unserer Lieferpflicht
auf das gesetzliche Zurlickbehaltungsrecht gegeniiber dem Kaufer
berufen. Das Zuriickbehaltungsrecht kann von uns nur im gesetzlich
zuldssigen Umfang ausgeiibt werden. Sollten durch uns (Teil-)Lie-
ferungen trotz Bestehen eines Zurlickbehaltungsrechts ausgefiihrt
werden, so wird durch diese Lieferungen unser Zuriickbehaltungs-
recht fir spater anstehende Lieferpflichten nicht beriihrt. Die aus-
gefiihrten (Teil-) Lieferungen beinhalten insbesondere keinen Ver-
zicht auf bestehende oder zukiinftige Zurlickbehaltungsrechte. Sie
begriinden auch keine Vorleistungspflicht beziiglich unserer zukiin-
ftigen Lieferpflichten.

Verzogert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abholung in-
folge von Umstdnden, die uns nicht zuzurechnen sind, geht die Ge-
fahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft
auf den Kaufer Uber.

Bei vereinbarter Lieferung hat der Kaufer daflir Sorge zu tragen,
dass an der Entladestelle bei Anlieferung eine dazu bevollmach-
tigte Person - gegebenenfalls auch Entladepersonal - zur Entge-
gennahme der Lieferpapiere, zur Angabe des Lagerplatzes, zur Un-
terzeichnung des Lieferscheins und gegebenenfalls zur Entladung
bereitsteht. Eine Verletzung dieser Pflicht berechtigt uns, nach un-
serem Ermessen zu Lasten und Gefahr des Kaufers zu handeln, oh-
ne dass dieser Schadensersatzanspriiche geltend machen kann. Wir
sind insbesondere berechtigt, die Auslieferung einer angefahrenen
Menge zu unterlassen sowie Frachtkosten und/oder Wartezeiten in
Rechnung zu stellen.

Sofern eine Anlieferung vereinbart wurde, setzt dies eine mit schwe-
rem Lastzug befahrbare AnfahrtsstraBe voraus. Verldsst das Liefer-
fahrzeug auf Weisung des Kéufers die befahrbare AnfahrtsstraBe,
so haftet dieser fiir alle sich daraus ergebenden Schadden. Eine An-
fahrtsstraBe ist befahrbar, soweit der Fahrer die Abladestelle nach sei-
ner Beurteilung ohne Schéden fiir Fahrzeug, Ladung sowie fremdes
Eigentum erreichen kann. Der Kaufer hat dafiir zu sorgen, dass seine
Baustelle ohne Gefahr fiir unsere Transportfahrzeuge unter Ausnut-
zung der in der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zuldssigen
Hochstgrenzen zu erreichen ist. Er ist auch fir die Unterhaltung der
Anfahrtswege innerhalb der Baustelle verantwortlich und hat fiir evtl.
Schaden aufzukommen. Fir die Beseitigung der durch den Arbeitsa-
blauf verursachten Verschmutzungen, insbesondere von StraBen und
Biirgersteigen, ist ausschlieBlich der Kaufer verantwortlich. Wurde
keine Anlieferung mittels Kranwagen oder Kippfahrzeug vereinbart,
hat das Abladen unverziglich und sachgerecht durch den Kaufer zu
erfolgen. Das Verfahren auf der Baustelle, Zwischentransporte, Umla-
den sowie Wartezeiten werden in Rechnung gestellt.

Soweit erforderlich, hat der Kéufer rechtzeitig auf seine Kosten
notwendige behérdliche Genehmigungen fir StraBen- oder Br-
gersteigabsperrungen zu erwirken.

Sollte eine Anfahrt aufgrund von straBenverkehrsrechtlichen
Gewichtsbeschrankungen nur mit Hilfe einer Ausnahmegenehmi-
gung mdglich sein, ist uns dies rechtzeitig anzuzeigen. Falls wir die
Beantragung dieser Ausnahmegenehmigung Ubernehmen, tragt die
Kosten daflr der Kaufer, ebenso wie flir eventuelle Mehraufwendun-
gen wie z. B. Begleitfahrzeuge oder Minderausladungen, die sich aus
der Genehmigung ergeben.

Cestaltungsideen
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Der Preis fir 1 cbm Beton ist auf eine Entladezeit des Fahrzeuges
mit 5 cbm Beton von ldngstens 7 Minuten Dauer je cbm Beton be-
messen. Fur ldngere Wartezeiten missen wir fr jede weiteren 10
Minuten eine Wartegebiihr berechnen. Fir die Berechnung ist der
digitale Tachograph des LKW maBgebend. Betonabrufe missen
mindestens 24 Stunden vor dem geplanten Liefertermin abgesagt
werden. Terminverschiebungen missen uns mindestens 24 Stunden
vor dem vereinbarten Liefertermin mitgeteilt werden. Andernfalls
behalten wir uns vor, die uns dadurch entstandenen Aufwendun-
gen in Rechnung zu stellen.

Nimmt der Kdufer den bestellten Transportbeton nicht vollsténdig
ab, so wird ihm fur die Restmenge, die im Fahrzeug verbleibt, kei-
nerlei Gutschrift erteilt. Wir sind berechtigt, die Kosten fiir die Besei-
tigung der Restmengen zu berechnen.

Wir verflgen nicht iber die Méglichkeit bei anhaltenden Hitzepe-
rioden den Baustoff auf die flr den jeweiligen Verwendungszweck
gemaB den Regelwerken zuldssige maximale Temperatur (z. B. 30°C
oder 25°C) zu kiihlen, und sind soweit von der Leistungspflicht be-
freit oder nach unserer Wahl berechtigt, die Lieferzeit zu verschie-
ben.

Entsprechendes gilt bei Frostperioden, die die Produktion des Betons
erheblich erschweren, unabhangig davon, ob wir grundsatzlich den
Baustoff mit Winterzuschlag anbieten.

Lieferverpflichtungen von Transportbeton bei AuBentemperaturen
unter O°C bedrfen unserer ausdriicklichen Bestatigung.

Der Kéufer hat uns kostenlos am Aufstellungsort eine Wasserentna-
hme im fir Betrieb und Reinigung von Pumpe und Rohrleitungen
erforderlichen Umfang zu ermdglichen, ferner Personal bereitzu-
halten, das fir den Auf- und Abbau der Betonpumpe nach unserer
Anleitung, insbesondere der Rohr- und Schlauchleitungen ausreicht.
Notwendige Mittel fir einen Vorlauf zum Schmieren der Rohrlei-
tungen und Platz zum Reinigen von Fordergerdten und Fahrzeugen
sowie Ablegen von Betonresten auf oder an der Baustelle sind be-
reitzuhalten. Wir sind berechtigt, uns infolge der Nichteinhaltung
dieser Bedingungen entstehende Schaden und Mehrkosten dem
Kaufer in Rechnung zu stellen.

Bei einem Verkauf ab Werk platzieren wir die Ware auf dem Fahrzeug
des Abholers nach Weisung des Fahrpersonals. Die beférderungs-
und betriebssichere Verladung nach dem jeweils geltenden Stand
der Verladungstechnik hat durch den Abholer zu erfolgen. Der Ab-
holer hat die erforderlichen Ladungssicherungsmittel zu stellen. Wir
kontrollieren nicht die vom Abholer oder seinen Erfiillungsgehilfen
durchgefihrten LadungssicherungsmaBnahmen. Wir haften nicht
fiir Schaden, die auf ungentigende Ladungssicherung zurlickgehen.
Der Kéufer bzw. der beauftragte Abholer ist fur die Einhaltung des
gesetzlich vorgeschriebenen zuldssigen Gesamtgewichts allein ve-
rantwortlich.

Fir Abholer erfolgt das Beladen der Fahrzeuge wéhrend unse-
rer jeweiligen Verladezeiten in der Reihenfolge des Eintreffens der
Fahrzeuge. Fiir Schaden die durch Wartezeiten entstehen, haften
wir nicht.

Bei Uberschreitung von Lieferterminen ist uns eine Nachfrist von
mindestens vier Wochen einzurdumen.

Wird von Seiten des Kaufers die Lieferung fir bestimmte Tage und
Stunden vorgeschrieben, so kommen wir dieser Forderung nach
Méglichkeit nach, ohne hierfiir jedoch eine Haftung zu Gbernehmen.
Fir vom Kdufer behauptete Schaden im Falle einer Lieferverzo-
gerung, zu denen auch Aufwendungsersatzanspriiche nach § 284
BGB gehdren, haften wir nur, wenn der Lieferverzug vorsatzlich oder
grob fahrldssig herbeigefiihrt wurde. Diese Haftungsbeschrankung
gilt nicht bei Verletzungen des Lebens, des Kérpers oder der Gesun-
dheit, bei VerstoB gegen rechtsverbindliche Zusicherungen sowie
bei arglistigem Verhalten und grobem Verschulden. Im Ubrigen sind
Ersatzanspriiche bei Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt; bei
leichter Fahrldssigkeit auf 50 % des vorhersehbaren Schadens; es sei
denn, wir sind bei der Bestellung auf die Mdglichkeit eines dartiber
hinausgehenden Schadens hingewiesen worden.

Betonprodukte miussen zur Erlangung der vorgeschriebenen
Eigenschaften fiir bestimmte Zeit im Lager stehen und ausharten.
Wird vom Kdufer eine vorzeitige Auslieferung gewiinscht, erfolgt
dies auf eigene Gefahr, auf die wir den Kaufer hinweisen.

Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Ver-
kehrsstérungen und  behordliche Verfiigungen sowie Liefer-
terminiiberschreitungen  von  Vorlieferanten,  Betriebsstorun-
gen, alle Félle hoherer Gewalt und andere von uns oder einem
fiir uns arbeitenden Betrieb nicht zu vertretende Umstande be-
freien uns fir die Dauer ihres Bestehens, soweit sie unsere Liefer-
féhigkeit beeintrachtigen, von unserer Lieferpflicht. In den vorge-
nannten Fallen sind wir ferner - unbeschadet der Ziffer 11 dieser
AGB - zum schadenersatzfreien Ricktritt vom Vertrag berechtigt,
wenn uns die Leistung unméglich geworden oder ein Ende des
Leistungshindernisses nicht abzusehen ist. Zum Ricktritt sind wir
auch dann berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestétigung
auBergewohnliche (20 % und mehr) Erhéhungen von Rohstoff- und
Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken.
Im Gegenzug ist der Kdufer zum Rucktritt berechtigt, wenn nach
erteilter Auftragsbestatigung auBergewohnliche (20 % und mehr)
Senkungen von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf
den Verkaufspreis auswirken.

Werden Lieferungen bzw. mehrere Teillieferungen auf Abruf verein-
bart, sind wir berechtigt, fir Lieferungen, die mehr als sechs Monate
nach Auftragsvergabe erfolgen, die mit dem Kaufer vertraglich ve-
reinbarten Preise in dem Umfang zu andern, wie sich der Durchsch-
nittspreis flr das zu liefernde Produkt im Zeitraum zwischen Vertrag-
sabschluss und Lieferung erhoht oder gesenkt hat.
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Von uns in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der
gesetzlichen Verpflichtungen in unseren Betriebsstdtten zurlickge-
nommen, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt sind und vom
Abnehmer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden.

. Maéngelriigen allgemein

Sofern vereinbart, leisten wir fir den Einhalt der DIN EN-Normen
Gewahr. Erkennbare Mangel, Falschlieferung, Fehl- oder Mehrmen-
gen sind unverziiglich schriftlich zu riigen. Die Riige hat vor Verarbei-
tung, Verbindung oder Vermischung zu erfolgen.

Mangelanspriiche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abwei-
chung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher
Beeintrachtigung der Brauchbarkeit, bei natirlicher Abnutzung oder
Schéden, die nach dem Gefahriibergang infolge fehlerhafter oder
nachldssiger Behandlung, ibermaBiger Beanspruchung, ungeeigne-
ter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Bau-
grundes oder die aufgrund besonderer duBerer Einflisse entstehen,
die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Wir verweisen auf die
JTechnischen Hinweise zur Lieferung von StraBenbauerzeugnissen
aus Beton®, Juni 2012, Betonverband StraBe, Landschaft, Garten e.
V., die als Vertragsbestandteil vereinbart werden. Muster und Proben
gelten als unverbindliche Ansichtsstlicke. Geringfiigige Abweichun-
gen davon berechtigen nicht zu Beanstandungen.

Die gelieferte Ware kann geringfiigig von den vor Vertragsschluss
vorgelegten Prospektdarstellungen abweichen. Farbabweichungen
von Prospektdarstellungen sind technisch bedingt. Bruch in han-
delstiblichen Grenzen kann nicht beanstandet werden. Werden vom
Kéufer oder von Dritten unsachgemaB Anderungen oder Instandset-
zungsarbeiten vorgenommen, so bestehen fir diese und die daraus
entstehenden Folgen ebenfalls keine Mangelanspriiche.

Auch verdeckte Mangel sind uns unverziglich schriftlich nach ihrer
Entdeckung, spatestens vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist anzuzei-
gen.

Uns ist Gelegenheit zu geben, den Mangel selbst und/oder durch
von uns beauftragte Fachleute untersuchen zu lassen. Diese Re-
chte stehen uns zu, soweit der Kaufer uns nicht glaubhaft macht,
dass wegen Gefahr im Verzuge SofortmaBnahmen ergriffen werden
mussten. Die Ubernahme von Kosten fiir fremdbeauftragte Gutach-
ter bedarf einer schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall.
Sachmangelanspriiche verjahren in 12 Monaten. Dieses gilt nicht,
soweit das Gesetz gemaB §§ 438 Abs. 1Nr. 2 (Bauwerke und Sachen
fiir Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rlckgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1Nr.
(Baumangel) BGB ldngere Fristen vorschreibt sowie in Fallen der
Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit, bei einer
vorsétzlichen oder groben fahrldssigen Pflichtverletzung des Liefe-
rers und bei einem arglistigen Verschweigen eines Sachmangels.
Soweit uns unverziiglich ein erkennbarer Mangel schriftlich an-
gezeigt wurde und das mangelhafte Produkt nicht in Kenntnis des
Mangels bereits eingebaut worden ist, leisten wir nach unserer Wahl
entweder Kostenerstattung oder nehmen den Aus- und Einbau der
mangelhaften Produkte selbst vor. Die Kostenerstattung ist dabei
auf den zweifachen Warenwert der von uns gelieferten Betonwa-
ren beschrankt.

. Méngelriigen zusatzlich fiir Transportbeton

Von uns nicht bewirkte oder aber nicht zugelassene Verdnderun-
gen an unseren Produkten schlieBen jegliche Haftung durch uns aus.
Wird von dem Kufer ein von unseren laut Lieferprogramm ange-
botenen Giteklassen abweichendes Mischungsverhdltnis verlangt,
scheidet eine Haftung hinsichtlich der Qualitdt aus, es sei denn,
dass vor Auslieferung des Materials vom Werk eine Eignungsprii-
fung auf Basis des angegebenen Mischungsverhdltnisses mit Erfolg
durchgefiihrt worden ist.

Offensichtliche Méngel gleich welcher Art und die Lieferung einer
offensichtlich anderen als der bestellten Materialsorte sind von Kau-
fleuten sofort nach Abnahme zu riigen. In diesem Fall missen sofort
nach Anlieferung des Materials in Gegenwart eines Beauftragten des
Lieferwerks Probewdirfel nach den jeweils gltigen DIN-Vorschriften
angefertigt und von uns gekennzeichnet werden. Der Kdufer ver-
pflichtet sich, die Probekérper normgerecht zu lagern und innerhalb
von 48 Stunden nach Fertigung einer staatlich anerkannten Priifs-
telle zur Priiffung zu Ubergeben. Im Priifzeugnis ist die normgerechte
Lagerung zu bestatigen. Erfillen die Wiirfel die Lieferbedingungen,
sind die Kosten der Priifung vom Kéufer zu tragen.

Unserem Beauftragten (Eigeniberwacher) sowie dem des Fremdi-
berwachers und der Obersten Bauaufsichtsbehérde ist das Recht
vorbehalten, wahrend der Betriebsstunden jederzeit und unange-
meldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben zu nehmen.

Gewdhrleistung/Schadenersatz

Bei begriindeten Sachméngeln, deren Ursache bereits im Zeitpunkt
des Gefahriibergangs vorlag, leisten wir nach unserer Wahl mangel-
freie Ersatzlieferung oder Nachbesserung. Fir die Nacherfillung ist
uns eine angemessene Frist zu gewdhren. Schlagen Ersatzlieferung
bzw. Nachbesserung fehl oder erfordern sie einen unverhaltnismasi-
gen Aufwand, so kann nach Einbau nur Minderung des Kaufpreises
verlangt werden.

Gesetzliche Riickgriffanspriiche des Kaufers gegen uns bestehen nur
insoweit, als der Kdufer mit seinem Abnehmer keine iber die ge-
setzlichen Mangelanspriiche hinausgehenden Vereinbarungen ge-
troffen hat.

Fir Schadenersatzanspriiche gilt im dbrigen Ziffer 11 (sonstige
Schadenersatzanspriiche). Weitergehende oder andere als die in die-
ser Ziffer geregelten Anspriiche des Bestellers gegen uns und unsere
Erfillungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

Unmaglichkeit
Soweit die Lieferung unmdglich ist, ist der Kdufer berechtigt,
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Schadenersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmdglichkeit nicht zu vertre-
ten haben. Jedoch beschrénkt sich der Schadenersatzanspruch des Kaufers auf 10 % des
Wertes desjenigen Teiles der Lieferung, der wegen der Unmdglichkeit nicht zweckdien-
lich verwendet werden kann. Diese Beschrankung gilt nicht, soweit in Fallen des Vorsa-
tzes, der groben Fahrldssigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder
der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des
Kéufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Kaufers zum Rucktritt vom Vertrag
bleibt unbertihrt.

Preise

Die Preise fiir Betonwaren verstehen sich ab Betonwerk und zwar ausschlieBlich Fracht,
Verpackung und Mehrwertsteuer, soweit nichts besonderes vereinbart ist. Die Preise pro
qm fur Pflaster und Platten sowie Ifdm fir Bordsteine, Randsteine etc. beziehen sich
auf die zu belegende Flache und beinhalten den Ublichen, nach den technischen Re-
gelwerken auszufiihrenden Fugenanteil. Die Verkaufspreise fir Transportbetonlieferun-
gen verstehen sich frei Baustelle fiir Lieferungen von mind. 5 cbm. Bei Lieferungen unter
5 cbm erheben wir einen Frachtausgleich. Dieser Frachtausgleich wird nicht berechnet,
wenn im Zuge einer Lieferung von mehr als 15 cbm die Restmenge geringer als 5 cbm ist.
Einem Kaufmann im Sinne des HGB gegeniiber behalten wir uns das Recht vor, unsere
Preise entsprechend zu dndern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen
oder Kostenerhohungen eintreten, insbesondere aufgrund von Preisénderungen fir Bin-
demittel, Stahl, Harze, Zuschldge, Zusatzmittel, Fracht sowie Diesel- und Mautkosten
und/oder Lohne. In diesern Fall sind wir verpflichtet, dem Kaufer die Verdnderungen in
den Preisfaktoren nachzuweisen.

Zur Lieferung notwendige Paletten und Verladehilfen werden berechnet. Bei Riicklie-
ferung einwandfreier Paletten und Verladehilfen innerhalb von 4 Monaten nach Aus-
gabe durch den Kaufer an unser Lieferwerk schreiben wir den Abgabepreis abz(iglich ei-
ner Benutzungsgebiihr gut.

Paletten, Big Bags, Kugelkopfabheber und sonstige in der Rechnung separat aus-
gewiesene Transport-[Verladehilfen sind nicht skontierfahig.

Die Riicknahme der von uns gelieferten mangelfreien Waren ist generell ausgeschlossen.
Sofern wir uns ausnahmsweise zu der Riicknahme bereit erkldren, werden nur
einwandfreie und unbeschadigte Produkte zurlickgenommen, wobei bei Pflaster, Plat-
ten und Borden nur volle Pakete zurickgenommen werden. Wiedereinlagerungskosten
werden i. H. v. 40 % des Warenwertes in Rechnung gestellt. Der Riicktransport erfolgt
auf Kosten des Kaufers, auch bei Abholung durch von uns beauftragte Spediteure. Die
erteilte Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient zur Verrechnung mit zuk{nfti-
gen Lieferungen. Die Gefahr bei Riicksendungen tragt der Kdufer bis zum vollstandigen
Abladen an dem von uns angegebenen Bestimmungsort.

Zahlung

Unsere Rechnungen sind am Sitz unseres Unternehmens sofort fallig. Skonti bedirfen ei-
ner besonderen schriftlichen Vereinbarung, wobei generell nur der ausgewiesene Net-
towarenwert skontierfahig ist. Vereinbarte Skontozahlung setzt voraus, dass keine an-
deren, nicht mehr skontierfahigen Rechnungen offenstehen. Eine etwaige Vereinbarung
Uber die Gewahrung von Skonto dndert nichts an der sofortigen Falligkeit unserer Rech-
nungsforderungen. Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von
30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird.

Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks kdnnen
wir ablehnen, wenn begriindete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfol-
gt immer nur erfdllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten
gehen zu Lasten des Kaufers und sind sofort in bar zu zahlen. Eine Verpflichtung zu re-
chtzeitiger Vorlage, Protest usw. besteht fiir uns nicht.

Unsere samtlichen Forderungen werden sofort féllig, wenn der Kaufer mit der Erfillung
einer anderen Verbindlichkeit gegentiber uns in Verzug gerdt. Das Gleiche gilt, wenn er
seine Zahlungen einstellt, Uberschuldet ist, iber sein Vermogen das Insolvenzverfah-
ren erdffnet ist oder die Er6ffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt
wird oder Umstdnde bekannt werden, die begriindete Zweifel an der Kreditwirdigkeit
des Kaufers rechtfertigen.

Einem Kaufmann im Sinne des HGB gegen(iber sind wir berechtigt, sofort auch bei un-
terschiedlicher Félligkeit gegen solche Anspriiche aufzurechnen, die der Kdufer gegen
von mit uns verbundenen Unternehmen hat. Auf Anforderung des Kéufers werden wir
unverzliglich die mit uns verbundenen Unternehmen benennen.

Im Falle des Zahlungsverzuges kénnen wir - unbeschadet weiterer Anspriiche - die
bankiblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Héhe von 9 Prozentpunkten tber
dem jeweiligen Basiszinssatz der Europdischen Zentralbank berechnen. Bei Zahlungsver-
zug sind wir - nach unserer Wahl - berechtigt, weitere Lieferungen von Vorauszahlun-
gen oder Sicherheitsleistungen abhéngig zu machen, Schadenersatz wegen Verzo-
gerung der Leistung zu verlangen oder vom Vertrag zuriickzutreten. AuBerdem kénnen
wir entgegengenommene Wechsel vor Verfall zuriickgeben und sofortige Barzahlung
fordern.

Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrech-
nung von Geldeingdngen auf die eine oder auf die andere Schuld uns tberlassen. Der
Kaufer ist nicht berechtigt, wegen irgendwelcher Anspriiche, auch wenn sie aufgrund
von Mangelriigen erhoben sind, ein Zurlickbehaltungsrecht geltend zu machen. Die
Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur soweit zuldssig, wenn sie unbestritten,
anerkannt oder rechtskraftig festgestellt sind.

Sofern von uns angemeldete Forderungen aus Verkaufen zur Kreditversicherung ange-
meldet werden, die nicht vom Versicherer angenommen werden, haben wir das Re-
cht, vom Vertrag zurlickzutreten, ohne dass der Kaufer irgendwelche Rechte geltend
machen kann.

Wenn uns Tatsachen oder Umstdnde bekannt werden, die Zweifel an der Zahlungsfahig-
keit des Kaufers begriinden und der Kéufer trotz Aufforderung nicht zu ausreichender
Sicherheitsleistung bereit ist, sind wir jederzeit ganz oder teilweise - unter Beriicksi-
chtigung der Ziffer 11 dieser AGB - zum schadensersatzfreien Ricktritt vom Vertrag be-
rechtigt.

Vertraglich sondergefertigte Ware wird zur Bezahlung féllig mit der Fertigmeldung
durch uns.

Holt ein Kaufer, der auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland ansdssig ist (auslan-
discher Abnehmer), oder dessen Beauftragter Ware ab oder befordert oder versendet er
sie in ein Drittland, so hat der Kaufer uns den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis
beizubringen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, hat der Kaufer die fur die ausgeftih-
rte Lieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltende Umsatzsteuer auf den
Rechnungsbetrag zu zahlen.

Der Kaufer stimmt zu, dass ihm seine Rechnung auf elektronischem Wege iber E-Mail
zugesendet wird und verzichtet auf eine postalische Zusendung der Rechnung. Der
Kéufer hat empfangerseitig dafir Sorge zu tragen, dass samtliche elektronische Zusen-

dungen der Rechnung per E-Mail durch uns ordnungsgemas an die vom Kéufer bekannt
gegebene E-Mail-Adresse zugestellt werden konnen. Etwaige automatisierte elektro-
nische Antwortschreiben an uns (z. B. Abwesenheitsnotizen) stehen einer giiltigen Zus-
tellung nicht entgegen. Die elektronische Rechnung gilt mit dem Eingang der E-Mail, der
die elektronische Rechnung beigefiigt ist, als zugegangen. Der Kaufer hat eine Anderung
der E-Mail-Adresse, an welche die Rechnung zugestellt werden soll, uns unverziglich
schriftlich und rechtsgiiltig mitzuteilen. Wir haften nicht fir Schaden, die aus einem ge-
geniiber einer postalischen Zusendung allenfalls erhéhten Risiko einer elektronischen
Zusendung der Rechnung per E-Mail und Speicherung derselben resultieren.

10. Sicherungsrechte

Wir behalten uns das Eigentum an allen gelieferten Waren vor, bis unsere samtlichen For-
derungen - ohne Ricksicht auf ihren Rechtsgrund - aus der Geschéftsverbindung mit
dem Kéufer erflllt sind. Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sdmtliche Forderungen
in eine Ifd. Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
Der Kaufer ist zur WeiterverduBerung und Verarbeitung der gelieferten Ware im Rahmen
seines Geschaftsbetriebs berechtigt. Der Kaufer tritt hiermit die ihm aus der Weiter-
verduBerung der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer zustehenden Anspriiche mit
allen Nebenrechten an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an.

Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltswaren durch den Kaufer erfolgt stets
fiir uns, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Auch bei Verbindung oder
Vermischung steht uns das Eigentum an der dadurch entstehenden neuen Sache im Ve-
rhaltnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenstanden z.
Zt. der Verarbeitung zu. Fiir die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Ubrigen
das Gleiche wie fiir die Vorbehaltsware.

Der Kaufer tritt schon jetzt seine Forderungen aus dem Einbau der Vorbehaltsware,
als wesentlichen Bestandteil in das Grundstiick eines Dritten, in der Hohe der Vorbe-
haltsware, mit allen Nebenrechten, einschlieBlich eines etwaigen Anspruchs auf die
Einrdumung einer Sicherheitshypothek, an uns ab. Wird die Vorbehaltsware als wesentli-
cher Bestandteil in das eigene Grundstiick des Kdufers eingebaut, so tritt der Kaufer schon
jetzt die aus der VerduBerung des Grundstiicks oder von Grundstlcksrechten entstehen-
den Forderungen, in Hohe des Wertes der Vorbehaltsware, und alle Nebenrechte an uns
ab.

Der Kaufer ist zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen bis auf Widerruf er-
machtigt.

Ubersteigt der Wert der Eigentumsvorbehaltsware oder uns gegebenen Sicherungen die
Hohe unserer Forderungen um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Kaufers in-
soweit zur Freigabe verpflichtet.

Gerat der Kaufer in Zahlungsverzug oder werden uns nach Vertragsabschluss Umstande
bekannt, welche die Kreditwiirdigkeit des Kaufers wesentlich beeintrachtigen, sind wir
berechtigt, die Abtretung offen zu legen und die Verfliigungs- und Einziehungsermach-
tigungen zu widerrufen. In diesem Fall sind wir gleichfalls berechtigt, die unter Eigen-
tumsvorbehalt gelieferte Ware in Besitz zu nehmen. Fiir diesen Fall verzichtet der Kaufer
schon jetzt auf die Geltendmachung der sich unmittelbar aus dem Besitz ergebenden Re-
chte. Wir nehmen diesen Verzicht hiermit an.
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. Sonstige Schadenersatzanspriiche
Schaden- und Aufwendungsersatzanspriiche des Kdufers (im Folgenden: Schadenersa-
tzanspriiche), gleich aus weichem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von
Pflichten aus dem Schuldverhaltnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
Dieses gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsge-
setz, in Fallen des Vorsatzes, der groben Fahrldssigkeit, wegen der Verletzung des Lebens,
des Korpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
Der Schadenersatzanspruch fiir die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder
grobe Fahrldssigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der
Gesundheit gehaftet wird. Eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des Kaufers ist mit
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
Soweit dem Kaufer nach dieser Ziffer Schadenersatzanspriiche zustehen, verjdhren diese
mit Ablauf der fir Sachmangelanspriiche geltenden Verjahrungsfrist gemaB Ziffer 4 e).
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12. Beratung

Von uns gelieferte Zeichnungen, Statiken, Muster sowie Entwiirfe bleiben unser Eigen-
tum und dirfen Dritten - auch auszugsweise - ohne unsere Zustimmung nicht zugan-
glich gemacht werden.

Wenn wir oder unsere Mitarbeiter vor, bei oder nach einem Abschluss oder in anderem
Zusammenhang Rat oder Auskunft erteilen oder eine Empfehlung aussprechen, so haften
wir nur dafiir, wenn wir hierfiir ein besonderes Entgelt nach den maBgebenden Gebiih-
renordnungen vereinbart haben.

. Sicherheitsdatenblatt gemaB REACH-Verordnung
Findet die Verordnung (EG) Nr. 1907/200 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
18.12.2006 (REACH-Verordnung) in der jeweils geltenden Fassung auf den Liefergegens-
tand Anwendung, erklért sich der Kaufer mit dem Abruf des Sicherheitsdatenblattes ber
unsere Internetseite http: | /www.berdingbeton.de/sdb einverstanden.
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14. Schlussbestimmungen

Wir speichern Daten unserer Kdufer und Warenempfanger im Rahmen unserer gegensei-
tigen Geschéftsbeziehungen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, insbe-
sondere unter Beachtung der Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung und des
Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetzes EU.

Wir kénnen den Wirtschaftsauskunfteien ggf. auch Daten (ber eine vertragsgemaBe
oder nicht vertragsgeméBe Abwicklung der mit dem Kéufer eingegangenen Vertragsbe-
ziehung melden.

Allgemeiner Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem
Vertragsverhaltnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des
Lieferers (49439 Steinfeld). Der Lieferer ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestel-
lers zu klagen.

Es gilt ausschlieBlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise rechtlich unwirksam sein
oder werden, soll die Geltung der (ibrigen Regelungen dadurch nicht beriihrt werden.

&

b

C

d

€

Stand 01.09.2020
BERDING BETON GmbH - 49439 Steinfeld
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Ihr Fachhandler vor Ort:

"EEUZIED

BERDING BETON GmbH - IndustriestraBe 6 - 49439 Steinfeld
Tel.: 05492 87-0 - info@berdingbeton.de - www.berdingbeton.de

Druckerzeugnis
natureoffice.com/DE-077-010831

Farbabweichungen drucktechnisch mdglich. Technische Anderungen vorbehalten, vorherige Prospekte verlieren ihre Giiltigkeit.
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