BERDING
BETON =D
VERKALIT®-DECKWERKSTEINE

EINBAU- UND VERLEGEANWEISUNG

Bitte beachten Sie fiir die Verlegung der BERDING BETON Deckwerksteine die folgenden Anweisungen:

Typ 2 Anlieferung

fiir geschlossene Deckwerke 4 lagen a 12 Steine *

* Standardpaketierung bei Verkalit 18 cm,
andere Langenzahl je nach Steindicke

1. ABLADUNG UND VERLEGEBEGINN

Anlieferung: auf Leihpaletten
PaketgroBe*: 3 x 4 Steine in 4 Lagen (48 Steine),

2 Lagen horizontal gebiindelt (gilt fiir Steindicke 18 cm)
Steingewicht: ca. 38 kg/Stiick
Palettengewicht: ca. 1.824 kg
Gewicht m2: ca.395kg
Bedarf: 10,6 Steine/m?2
Fachgerechte Abladung gemaf3 der allgemeinen Lieferbedingungen, der UVV und der TBG.
Aus produktionstechnischen Griinden ist eine optische Qualitdtskontrolle vor der Paketie-
rung nicht moglich. Evtl. beeintrdchtige Produkte an der Baustelle aussortieren.

2. VORBEREITUNG PLANUM (UNTERLAGE)

Die Unterlage muss ausreichend eben und standfest sein. Die Toleranz betragt im Regel-
fall 3 ¢cm auf 4 m Messlatte/Richtscheit gemessen, wenn die Verlegeart oder die Planung
nicht genauere Toleranzen fordern. Der EV2-Wert muss > 45 MN/mz2 liegen, die Werte sollten
untereinander nicht mehr als 20 MN/m?2 abweichen, um eine méglichst gleichméBige Set-
zung zu erreichen. Das Zusammenwirken der Unterlage, des Geotextils, evtl. der Splittfilter-
schicht und des Deckwerksteines muss abgestimmt sein; insbesondere ist die Filterstabili-
tat der Materialien untereinander zu beachten.

3. VERLEGUNG DES HOLMS

Anlieferung: auf Leihpaletten

Paketgrofie: 1x 2 Steine in 3 Lagen = 6 Steine

Holmgewicht: ca. 330 kg/Stiick

Palettengewicht: ca. 1.980 kg

Die Bettung des Holms erfolgt nach Angaben des Planers oder der Bauleitung auf einem Kies-,
Sand- oder einem C 30/37 Betonauflager. Gewdhrleistet muss der Schutz vor Unterspiilung sein.
Die Ausrichtung der Feder der Deckwerksteine mit Verjiingung liegt immer wasserseitig (Holm).
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4. VERLEGUNG VERKALIT® STEIN

Aufgrund des Fertigungsverfahrens und der entsprechenden Toleranzen ist es zwingend er-
forderlich, die hier beschriebene Verlegeart einzuhalten. Die Feder (Betonaufwolbung) zeigt
immer nach unten zum Holm und nach rechts in die Verlegerichtung! Die Steine sind ohne
Zwischenraume zu verlegen.

5. FUGENGEOMETRIE

Die Lagerfuge (waagerecht) ist durchgehend zu verlegen. Kreuzfugen sollten weitestgehend
vermieden werden. Bei Bedarf kdnnen fiir den Fugenversatz 1/2 oder 3/4 Steine (gesondert
erhiltlich) verwendet werden. Der Versatz des Fugenbildes sollte > 1/4 Stein betragen.
Fugenabstand Typ 2, geschlossenes Deckwerk: 9 mm (x 3 mm)

6. OBERER ABSCHLUSS

Um ein Untersplilen des Deckwerks zu verhindern, kommen als oberer Abschluss folgende
Alternativprodukte zum Einsatz:

Tiefbordstein: Abmessungen 1000/550/200 mm

Falzplatte: Abmessungen 600/800/80 mm oder 800/600/80 mm

Bettung: nach Angabe des Planers bzw. Bauleitung

Bzgl. der seitlichen Einfassungen der Rander der Flache bei kleiner bzw. schiefwinkliger Boschung
sollten Verkalit®-Deichabschlusssteine B/H/T = 600/800/80 mm zum Einsatz kommen.

An den Verkalit®-Deckwerk-Randbereichen sollte der Raum zwischen Verkalit®-Deckwerk und
Deichabschlusssteine mit einem Beton C20/25 ausgefiillt werden. In zweiter Lage (3-5 cm
Starke) wird zum oberen Abschluss ein Sielbaumértel mit Zulassung fiir den Wasser-bau emp-
fohlen. Seitlichen Rand mit 1/2-Steinen gegen die Verkalit®-Deichabschlusssteine setzen. Die
Verkalit®-Deckwerksteine werden langs zum Deichverlauf im Verband verlegt und sollten an
der oberen Deichabschlusskante nur im Sonderfall durch Schneiden des Steines angepasst

--.-‘ ; werden. Vollsteine sind immer die bessere Alternative.
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BESONDERER HINWEIS ZUM VERKALIT®-PROMENADENSTEIN

Wie das Verkalit®-System in seiner Gesamtheit, ist auch der Verkalit®-Promenadenstein durch seine umlaufende Verzahnung sowie
das Flachengewicht in erster Linie fiir die technischen Anforderungen des Wasserbaus und den Widerstand gegen Wellenbelas-
tung konzipiert. Optische Eigenschaften, Fugengeometrie, Fugenbreite, Toleranzen sowie Belastungen aus Befahrung, wie sie im
StraBenbau blich sind, werden nur nachrangig angesetzt. Der Verkalit®-Promenadenstein ist daher nicht mit einem Pflasterstein
gleichzusetzen, der insbesondere auf Gestaltung ausgelegt ist. Seine produktionsbedingten Fertigungstoleranzen, die mit bis zu +3
mm gem. BGB-RinGB deutlich hoher sind als bei einem gewohnlichen Pflasterstein, erfordern eine Verlegung ,,mit Augenmaf3“ und
ein Ausrichten der Flache.

Bei Fragen sowie abweichenden Sonderlosungen mit dem hier beschriebenen Deckwerksystem Verkalit® ist vor einer Verlegung
Riicksprache zu halten.
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